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1.1 . P r z e d m io t  n o r m y . Przedmiotem normy jest 
litopon, biały pigment nieorganiczny, którego 
głównym składnikiem jest siarczek cynkowy 
(Z n S ) i siarczan barowy (BaS04).

1 .2 . Z a k r e s  s t o s o w a n ia  p r z e d m io tu  n o r m y . L i
topon znajduje głównie zastosowanie jako pig
ment lub wypełniacz w przemyśle wyrobów 
gumowych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów 
oraz do innych celów.

2. PODZIAŁ I  OZNACZENIE

2.1. R o d z a je . W zależności od zawartości głów
nego składnika rozróżnia się dwa rodzaje litoponu 
ozmaczone:

litopon 30 — o zawartości około 30% ZnS,

litopon 60 —  o zawartości około 60% ZnS.

2.2. G a tu n k i. W  zależności od wielkości para
metrów rozróżnia się w obu rodzajach litoponu 
po dwa gatunki oznaczone literami A  i B.

2.3. P r z y k ła d  o z n a c z e n ia  litoponu 30% gatun
ku A:

L I T O P O N  3 0  A  B N - 7 6 / 6 0 4 6 - 0 7

T a b l i c a  1

W y m a g a n i a

R o d z a j

3 0 6 0

g a t u n e k g a t u n e k

A  | B A  | B

a )  C y n k  w  p r z e l i c z e n i u  n a  
Z n S ,  %>, c o  n a j m n i e j

2 8 2 8 5 8 5 8

b )  C y n k  r o z p u s z c z a l n y
w  k w a s i e  o c t o w y m  w  p r z e 
l i c z e n i u  n a  Z n O ,  % ,  n a j 
w y ż e j

1 ,0 1 ,8 1 ,8 1 ,8

c )  W o d a ,  " /o , n a j w y ż e j 0 ,3 0 ,5 0 ,3 0 ,5

d )  S u b s t a n c j e  r o z p u s z c z a l 
n e  w  w o d z i e ,  °/o, n a j w y ż e j

0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,5

e )  P o z o s t a ło ś ć  n a  s i c i e  o  b o k u  
o c z k a  k w a d r a t o w e g o  
0 ,0 6 3  m m ,  %>, n a j w y ż e j

0 ,2 0 ,5 0 ,2 0 ,8

f )  p K  z a w i e s i n y  w o d n e j 6  - i -  8

g )  L i c z b a  o l e j o w a ,  g / 1 0 0  g , 
n a j w y ż e j

2 0

h )  B i a ł o ś ć ,  °/o, c o  n a j m n i e j 9 1  | 8 9  8 8  ] 8 6

i )  Z d o ln o ś ć  r o z b i e l a n i a ,  %> z g o d n i e  z  w z o r c e m  ± 1 0

4. PAKOW ANIE, PRZECHOW YW ANIE 
I  TRANSPORT

3. W Y M A G A N IA

3.1 . W y m a g a n ia  o g ó ln e . Litopon powinien mieć 
postać proszku barwy białej, bez zbryleń i zanie
czyszczeń mechanicznych.

Występujące grudki powinny dawać się łatwo 
rozcierać w palcach.

Dopuszcza się dodatek drobno zmielonego bary
tu do litoponu 60%.

3 .2 . W y m a g a n ia  s z c z e g ó ło w e  —  wg ta b l. 1.

4 .1 . P a k o w a n ie . Litopon należy pakować po 
50 kg do worków papierowych czterowarstwowych 
z wkładką bitumiczną wg PN-70/P-7S005 p. 3.3.1 
lub p. 3.3.2 o wymiarach wg PN-68/0-79027, za
mykanych przez zszywanie, lub do worków polie
tylenowych wg BN-70/6414-06 zamykanych przez 
zgrzewanie lub zszywanie.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania uzgod
niony pomiędzy dostawcą i odbiorcą, zabezpiecza
jący jakość w nie mniejszym stopniu oraz mający 
wymiary zgodne z PN-64/0-79021.

Z g ł o s z o n a  p r z e z  Z j e d n o c z e n i e  P r z e m y s ł u  N i e o r g a n i c z n e g o  
U s t a n o w i o n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z j e d n o c z e n i a  P r z e m y s ł u  N i e o r g a n i c z n e g o  d n i a  15  m a r c a  1 9 7 6  r .  j a k o  n o r m a  

o b o w i ą z u j ą c a  w  z a k r e s i e  p r o d u k c j i  i  o b r o t u  o d  d n i a  1 p a ź d z i e r n i k a  1 9 7 6  r .
( D z .  N o r m .  i  M i a r  n r  9 / 1 9 7 6  p o z .  3 0 )
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Na każdym opakowaniu należy umieścić trwa
ły napis zawierający co najmniej:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznakowanie wg 2.3,
c) masę netto,
d) numer partii lub datę produkcji,
e) napis OSTROŻNIE ŚRODEK SZKO D LIW Y 

or oz znak niebezpieczeństwa wg PN-67/0-79252 
p. 2.3.5 dla materiałów trujących.

Sposób wykonania znakowania wg PN-67/
0-79252.

W  przypadku stosowania paletyzacji, jednostki 
ładunkowe należy formować na paletach o w y
miarach 800X1200 mm.

Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony 
przed przesuwaniem się i deformacją.

4.2. Przechowywanie. Litopon należy przecho
wywać w opakowaniach zgodnych z 4.1 w su
chych pomieszczeniach. Liczba warstw worków 
ułożonych płasko nie powinna przekraczać 5.

4.3. Transport. Litopon w opakowaniu jak 
w 4.1 należy przewozić krytymi środkami trans
portowymi. W  czasie transportu worki należy za
bezpieczyć przed przesuwaniem i wzajemnym 
uszkodzeniem. Litopon może być przewożony 
również w  kontenerach.

W  transporcie należy przestrzegać odpowied
nich przepisów 1).

5. BAD AN IA

5.1. Program badań. Rodzaje badań —  wg 
tabl. 2.

T a b l i c a  2

G r u p a G r u p a

R o d z a j e  b a d a ń b a d a ń b a d a ń

p e ł n y c h n i e p e ł n y c h

a )  C y n k  w  p r z e l i c z e n i u  n a  Z n S
b )  C y n k  r o z p u s z c z a l n y  w  k w a 

s ie  o c t o w y m  w  p r z e l i c z e n i u  

n a  Z n O
c )  W o d a
d )  S u b s t a n c je  r o z p u s z c z a l n e  

w  w o d z i e
e )  P o z o s t a ło ś ć  n a  s i c i e  o  b o k u  

o c z k a  k w a d r a t o w e g o  0 ,0 6 3  m m
f )  p H  z a w i e s i n y  w o d n e j
g )  L i c z b a  o l e j o w a
h )  B i a ł o ś ć
i )  Z d o ln o ś ć  r o z b i e l a n i a  

Z n a k  +  o z n a c z a  o b o w i ą z e k  p r z e p r o w a d z a n i a  b a d a ń .

Badania niepełne należy przeprowadzać dla każ
dej partii.

l ) P a t r z  I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e  p .  3 .

Badania pełne przeprowadza się na życzenie 
odbiorcy.

5.2. Wielkość partii. Partię produktu stanowi 
nie więcej niż 50 t litoponu jednego gatunku, 
przeznaczonego dla jednego odbiorcy.

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
należy stosować zasady podane w  PN-67/C-0450Q.

Z każdej partii produktu podlegającej odbioro
wi, w zależności od liczności partii, należy w y
brać w  sposób losowy liczbę opakowań jednostko
wych wg tabl. 3.

T a b l i c a  3

L i c z b a  o p a k o w a ń  w  p a r t i i

L i c z b a  o p a k o w a ń ,  k t ó r ą  
n a le ż y  w y b r a ć  d o  p o b r a 

n i a  p r ó b e k

d o  1 5 5

1 6 - 4 -  2 5 7

2 6 - 4 -  63 8

6 4  - i -  1 6 0 9

1 6 1  - f -  2 5 0 1 0

p o w y ż e j  2 5 0 10

Z każdego wylosowanego opakowania jednost
kowego należy pobrać dwie próbki, każda o ma
sie co najmniej 100 g. Próbki należy pobrać prób
nikiem wg PN-74/C-fi0f!08 rys. 14, 15 lub 16, 
z trzech czwartych głębokości opakowania. Śred
nią próbkę laboratoryjną o masie 500 g należy 
przygotować wg PN-87/C-04500.

Dopuszcza się pobieranie próbek w czasie pa
kowania produktu do worków w równych odstę
pach czasu ustalonych w zależności od wielkości 
partii.

Próbkę do analizy rozjemczej należy przecho
wywać przez jeden miesiąc.

5.4. Opis badań

5.4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw
dzeniu nieuzbrojonym okiem postaci, barwy oraz 
nieobecności zanieczyczeń mechanicznych.

5.4.2. Oznaczanie zawartości cynku w przelicze
niu na siarczek cynkowy (ZnS)

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory
a) Amoniak cz.d.a., roztwór 1 +  1.
b) Bufor octanowy o pH 6,0-f-6,l przygotowa

ny następująco: 80 g octanu sodowego uwodnio
nego cz.d.a. odważyć z dokładnością do 0,01 g, 
rozpuścić w wodzie destylowanej, dodać 1,6 cm3 
kwasu octowego lodowatego, całość przenieść ilo
ściowo do kolby pomiarowej pojemności 1 dm3 
i dopełnić do kreski wodą destylowaną.

c) Kwas siarkowy cz.d.a., roztwór 1+1.
d) Oranż ksylenolowy przygotowany następu

jąco: 1 g oranżu ksylenolowego należy rozetrzeć 
ze 100 g azotanu potasowego cz.d.a.

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
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e) Oranż metylowy, roztwór wodny 0,1-pro
centowy.

f) Wersenian dwusodowy cz.d.a., roztwór 
0,05 M, którego miano należy nastawić na cynk 
elektrolityczny wobec oranżu ksylenolowego. 
16,805 g wersenianu dwusodowego bezwodnego 
cz.d.a. wysuszonego w temperaturze 120°C roz
puszcza się w wodzie destylowanej w  kolbie po
miarowej pojemności 1 dm3, dopełniając do kre
ski.

g) Roztwór cynku 0,05 M. Odważyć 3,269 g 
cz.d.a., rozpuścić w  20 cm3 HC1 (1 +  1) i odparować 
do sucha na łaźni wodnej. Następnie dodać 5 cm3 
H2S04 (1,84) i odparować do białych dymów, roz
cieńczyć wodą destylowaną, przelać do kolby po
miarowej pojemności 1 dm3 i dopełnić do kreski.

5 .4 .2 .2 . N a s t a w ie n ie  m ia n a  r o z tw o r u  w e r s e n ia n u  
d w u s o d o w e g o  0 ,0 5  M . Odmierzyć 25 cm3 roztworu 
cynku przygotowanego wg p. 5.4.2.1 g do kolbki 
pojemności 300 cm3, dodać 25 cm3 wody destylo
wanej i jedną kroplę oranżu metylowego, po 
czym kroplami pipetą dodawać amoniaku (1 +  1) 
do zmiany barwy na żółtą. Następnie dodać 
20 ..cm3 buforu octanowego, szczyptę wskaźnika 
oranżu ksylenolowego, całość roztworu rozcień
czyć do 100 dolewając 30 cm3 wody destylo
wanej i miareczkować wersenianem dwusodowym 
do zmiany barwy z różowoczerwonej na cytry- 
nowożółtą.

Miano (K ) 0,05 M roztworu wersenianu dwu
sodowego obliczyć wg wrzoru

25

w którym:
V  —  objętość roztworu wersenianu dwusodo

wego zużyta do miareczkowania, cm3.

5 .4 .2 .3 . Wykonanie oznaczania. 2 g badanego 
litoponu 60 lub 4 g litoponu 30 odważyć z dokład
nością do 0,0002 g i przenieść ilościowo do zlewki, 
dodać około 50 cm3 wody destylowanej, a następ
nie 30 cm3 roztworu kwasu siarkowego.

Zawartość zlewki ogrzewać do całkowitego roz
łożenia się siarczku cynkowego (sprawdzić pa
pierkiem nasyconym octanem ołowianym).

Roztwór z zawiesiną przenieść do kolby po
miarowej pojemności 2 5 0  cm3 i po ochłodzeniu 
dopełnić ją wodą destylowaną do kreski, wymie
szać i przesączyć przez suchy sączek do suchego 
naczynia.

Odmierzyć 25 cm3 roztworu do kolby stożko
wej pojemności 30 0  cm3, dodać 25  cm3 wody de
stylowanej, jedną kroplę roztworu oranżu mety
lowego i pipetą kroplami dodawać roztwór amo
niaku do zmiany zabarwienia na żółtą.

Następnie dodać 20 cm3 buforu octanowego, 
szczyptę wskaźnika oranżu ksylenolowego i r o z 

twór rozcieńczyć wodą destylowaną do objętości 
100 cm3.

Miareczkować roztworem wersenianu dwusodo
wego do zmiany barwy z różowoczerwonej na 
cytrynowożółtą.

Zawartość cynku w przeliczeniu na siarczek 
cynkowy (X j) obliczyć w procentach wg wzoru

V - 0,004872-250-100

Xl =  m -  25

w  którym:

V —  objętość ściśle 0,05 M roztworu 
wersenianu dwusodowego zużytego 
do miareczkowania, cm3, 

m —  odważka badanej próbki, g,
0,004872 —  ilość siarczku cynkowego odpowia

dająca 1 cm3 ściśle 0,05 M roztwo
ru wersenianu dwusodowego, g.

Ó.4.2.4. W y n ik  k o ń c o w y . Za wynik należy przy
jąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań nie różniących się między sobą 
więcej niż o 0,5% wyniku mniejszego.

5 .4 .3 . O zn acraT lie  z a w a r to ś c i  c y n k u  r o z p u s z c z a l
n e g o  w  k w a s ie  o c to w y m  w  p r z e l ic z e n iu  n a  t le n e k  

c y n k o w y  (Z n O )

5 .4 .3 .1 . O d c z y n n ik i i r o z tw o r y . Kwas octowy 
lodowaty cz.d.a., roztwór 5-procentowy.

Pozostałe odczynniki i roztwory oprócz kwasu 
siarkowego jak w 5.4.2.1.

5 .4 .3 .2. W y k o n a n ie  o z n a c z a n ia . Około 10 g lito
ponu odważyć z dokładnością do 0,001 g, przenieść 
do zlewki pojemności 5 0 0  cm3, dodać 15 0  cm3 
roztworu kwasu octowego, ogrzać do wrzenia 
i gotować przez 10 min.

Roztwór ostudzić, po czym przenieść ilościowo 
do kolby pomiarowej pojemności 5 0 0  cm3 i dopeł
nić wodą destylowaną do kreski.

Roztwór przesączyć przez suchy sączek do su
chego naczynia.

Pierwsze 5 0  cm3 odrzucić, a następnie pobrać 
pipetą 100 cm3 roztworu do kolby stożkowej po
jemności 5 0 0  cm3, dodać jedną kroplę oranżu me
tylowego i pipetą kroplami dodawać roztwór amo
niaku do zmiany barwy na żółtą.

Następnie dodać 20  cm3 buforu octanowego, 
szczyptę wskaźnika oranżu ksylenolowego i mia
reczkować roztworem wersenianu dwusodowego 
do zmiany barwy z różowoczerwonej na cytryno
wożółtą.
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Zawartość cynku w  przeliczeniu na tlenek cyn
kowy (X 2) obliczyć w  procentach wg wzoru

_  V - 0,004069 • 500 • 100 
X 2 -  rrTToO

w którym:
V  —  objętość ściśle 0,05 M roztworu 

wersenianu dwusodowego zużytego 
do miareczkowania, cm3, 

m —  odważka badanej próbki, g,
0,004069 —  ilość tlenku cynkowego odpowiada

jąca 1 cm3 ściśle 0,05 M roztworu 
wersenianu dwusodowego, g.

5 .4 .3 .3 . W y n ik  k o ń c o w y . Za wynik należy przy
jąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań nie różniących się między sobą 
więcej niż o 0,5% wyniku mniejszego.

5 .4 .4 . O z n a c z a n ie  z a w a r to ś c i  w o d y . Około 10 g 
litoponu odważyć z dokładnością do 0,001 g w 
niskim naczynku wagowym wysuszonym uprzed
nio do stałej masy w  temperaturze 100 -f- 105°C.

Oznaczanie wykonać wg PN-71/C-04401 p. 2.5.

5 .4 .5 . O z n a c z a n ie  z a w a r to ś c i  s u b s t a n c j i  r o z p u 
s z c z a ln y c h  w  w o d z ie .  Około 25 g litoponu odwa
żyć z dokładnością do 0,001 g i przenieść ilościo
wo do kolby pomiarowej pojemności 250 cm3.

Oznaczanie wykonać wg PN-71/C-04401 2.6.5.

5.4.8. czasie pozostałości na sicio. Do w y
konania oznaczania należy odważyć około 25 g 
litoponu z dokładnością do 0,001 g.

Oznaczanie wykonać wg PN-71/C-04401 p. 2.4, 
stosując sito o boku oczka kwadratowego 0,063 mm 
(10 000 oczek/cm2) oraz wodę jako ciecz wymy
wającą.

5 .4 .7 . O z n a c z a n ie  p H  z a w ie s in y  w o d n e j . D o
wykonania oznaczania należy odważyć 2 g próbki 
z dokładnością do 0,001 g, umieścić w kolbie stoż
kowej pojemności 100 cm3 i dodać 50 cm3 świeżo 
przegotowanej wody o pH 6,5 -r- 7,0. Oznaczanie 
wykonać wg PlSr-71/C-04401 p. 2.7.

Do oznaczania pH dopuszcza się stosowanie uni
wersalnego papierka wskaźnikowego.

5 .4 .8 . O z n a c z a n ie  l i c z b y  o le j o w e j  należy wyko
nać wg PN-71/C-04401 p. 2.8.

5 .4 .9 . O z n a c z a n ie  b ia ło ś c i  należy wykonać wg 
PN-70/C-04425 metodą kolorymetryczną w ukła
dzie RGB p. 2.3.2.

Do pomiaru należy stosować wzorce odbicia 
legalizowane przez PKNiM .

Białość (W ) należy obliczyć w procentach wg 
wzoru

W =  2B -  R
w którym:

B  —  wynik pomiaru przy zastosowaniu filtra 
niebieskiego, %,

R —  wynik pomiaru przy zastosowaniu filtra 
czerwonego, %.

Wynik końcowy. Za wynik końcowy należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników trzech 
równoległych oznaczań różniących się od siebie 
nie więcej niż o 1,0%.

5 .4 .1 0 . O z n a c z a n ie  z d o ln o ś c i r o z b ie la n ia  należy 
wykonać wg PN-71/C-04401 p. 2.9, stosując od- 
ważkę badanego pigmentu 2 g i 0,25 g ultrama
ryny DTO I.

Zdolność rozbielania (X 3) obliczyć w procen
tach wg wzoru

TO
X ,  =  -------  • 100

TOj

w którym:
to —  masa ultramaryny użytej do przygoto

wania pasty z pigmentem badanym, g,
—  masa ultramaryny użytej do przygoto

wania pasty z pigmentem wzorcowym.

W y n ik  k o ń c o w y . Za wynik należy przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
oznaczań nie różniących się między sobą więcej 
niż o 5% wyniku mniejszego.

K O N I E C

I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e
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I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1 . I n s t y t u c j a  o p r a c o w u j ą c a  n o r m ę  —  Z a k ł a d y  C h e 
m i c z n e  T A R N O W S K I E  G Ó R Y  o r a z  I n s t y t u t  F a r b  i  L a 
k i e r ó w  G l i w i c e .

2 . I s t o t n e  z m i a n y  w  s t o s u n k u  d o  B N - 6 8 / 6 0 4 6 - 0 7

a )  w p r o w a d z o n o  p o  d w a  g a t u n k i  w  k a ż d y m  r o d z a j u  
l i t o p o n u ,  o z n a c z o n e  A  i  B ,

b )  z l i k w i d o w a n o  g a t u n e k  I I ,

c )  z a w a r t o ś ć  Z n S  o b n i ż o n o  o  1 % ,
d )  z a w a r t o ś ć  Z n O  d l a  r o d z a j u  3 0  p o d w y ż s z o n o  o  0 , 2 %  

d l a  g a t u n k u  A  w  s t o s u n k u  d o  g a t u n k u  S ,
e )  z a w a r t o ś ć  w o d y  d l a  r o d z a j u  6 0  p o d w y ż s z o n o  o  0 ,2  

d l a  g a t u n k u  B  w  s t o s u n k u  d o  g a t u n k u  I ,
f )  p o z o s t a ło ś ć  n a  s i c i e  o  b o k u  o c z k a  k w a d r a t o w e g o

0 ,0 6 3  m m  d l a  r o d z a j u  6 0  p o d w y ż s z o n o  o  0 , 3 %  d l a  g a t u n 
k u  B  w  s t o s u n k u  d o  g a t u n k u  I ,

g )  d l a  l i t o p o n u  3 0  i  6 0  u s t a l o n o  j e d n a k o w ą  w i e l k o ś ć  
p a r a m e t r u  l i c z b y  o l e j o w e j ,

h )  w p r o w a d z o n o  o b l i c z a n i e  b i a ł o ś c i  z  p o m i a r u  n a  
f i l t r z e  n i e b i e s k i m  B  i  c z e r w o n y m  R ,  w  z w i ą z k u  z  c z y m  
w i ą ż e  s i ę  z m i a n a  w i e l k o ś c i  p a r a m e t r u ,

i )  w p r o w a d z o n o  n o w y  p a r a m e t r  —  z d o l n o ś ć  r o z b i e 
l a n i a ,

j )  n i e  o z n a c z a  s ię :

—  w a p n i a  i  m a g n e z u  w  p r z e l i c z e n i u  n a  M g O ,
—  p o z o s t a ł o ś c i  n a  s i c i e  0 ,0 4  m m ,
—  m i e d z i ,
—  ż e la z a ,
—  m a n g a n u ,
—  o d p o r n o ś c i  n a  ś w i a t ł o .

3 . N o r m y  i  d o k u m e n t y  z w i ą z a n e  

P N - 7 1 / C - 0 4 4 0 1  P i g m e n t y .  O g ó ln e  m e t o d y  b a d a ń

P N - 7 0 / C - 0 4 4 2 5  P i g m e n t y  i  w y p e ł n i a c z e  d o  w y r o b ó w  l a 
k i e r o w y c h .  W y z n a c z a n i e  b i a ł o ś c i  

P N - 6 7 / C - 0 4 5 0 0  F r o a u k t y  c h e m ic z n e .  W y t y c z n e  p o b i e r a n i a
i  p r z y g o t o w y w a n i a  p r ó b e k  

P N - 7 4 / C - 6 0 0 0 8  P r ó b n i k i  d o  p o b i e r a n i a  p r ó b e k  p r o d u k t ó w  
b e z k s z t a ł t n y c h  

P N - 6 4 / 0 - 7 9 0 2 1  S y s t e m  w y m i a r o w y  o p a k o w a ń  
P N - 6 8 / 0 - 7 9 0 2 7  O p a k o w a n i a  t r a n s p o r t o w e .  W o r k i  p a p i e 

r o w e .  S z e r e g i  w y m i a r o w e  
P N - 6 7 / 0 - 7 9 2 5 2  P r o d u k t y  w  o p a k o w a n i a c h  t r a n s p o r t o 

w y c h .  Z n a k i  i  z n a k o w a n i e .  W y m a g a n i a  p o d s t a w o w e  
P N - 7 0 / P - 7 9 0 0 5  O p a k o w a n i a  t r a n s p o r t o w e .  W o r k i  p a p i e 

r o w e
B N - 7 0 / 6 4 1 4 - 0 6  O p a k o w a n i e  t r a n s p o r t o w e  z  t w o r z y w  

s z t u c z n y c h .  W o r k i  p o l i e t y l e n o w e  o t w a r t e ,  p ł a s k i e ,  b e z  
f a ł d  b o c z n y c h ,  z g r z e w a n e  

P r z e p i s y  o  ł a d o w a n i u  i  w y ł a d o w y w a n i u  w a g o n ó w  t o w a 
r o w y c h  w  k o m u n i k a c j i  w e w n ę t r z n e j .  Z a ł ą c z n i k  n r  10  
d o  D K P  ( D z .  T i Z K  z  1 9 6 8  r .  n r  4 ,  p o z .  1 0 )  w r a z  z  p ó ź 
n i e j s z y m i  z m i a n a m i  

P r z e p i s y  o  p r z e w o z i e  k o l e j ą  m a t e r i a ł ó w  i  p r z e d m i o t ó w  
n i e b e z p i e c z n y c h  P M N  z  d n i a  1 5  w r z e ś n i a  1 9 6 8  r .  
( D z .  T i Z K  n r  2 0  p o z .  81  z  1 9 6 8  r . )

R o z p o r z ą d z e n i e  M i n i s t r a  K o m u n i k a c j i  i  S p r a w  W e w n ę t r z 
n y c h  z  d n i a  2 7  l i s t o p a d a  1 9 7 1  r .  w  s p r a w i e  b e z p i e c z e ń 
s t w a  r u c h u  p r z y  p r z e w o z i e  m a t e r i a ł ó w  n i e b e z p i e c z 
n y c h  n a  d r o g a c h  p u b l i c z n y c h  ( D z .  U .  n r  3 5 ,  z  d n i a
2 7  g r u d n i a  1 9 7 1  r .  p o z .  3 1 0 )

4 .  N o r m y  z a g r a n i c z n e  i  z a le c e n i a  m ię d z y n a r o d o w e  

N R D  T G L  3 3 4 1 - 1 9 6 0  A n o r g a n i s c h e  P i g m e n t e .  L i t h o p o n e  
R F N  D I N  5 5 9 1 0 - 3 9 7 3  P i g m e n t e  L i t h o p o n e  
Z S R R  T O C T  9 0 7 - 5 3  J lH T o n o H  c y x o f i  
I S O  R  4 7 3 - 1 9 6 6  L i t h o p o n e




