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1. P rzed m io t no rm y . P rzedm io tem  norm y są  m etody o- 

zn ac za n ta  w yglądu , barw y, k o n sy s te n c ji  1 zap ach u  klejów  

do m ate ria łó w  podłogow ych z tw orzyw  sz tu cz n y ch . Z a k re s  

s to so w an ia  norm y z o s ta ł  o k re ś lo n y  w B N -8 1 /6 3 0 1 -1 0 /0 0 .

2 . O zn aczan ie  w yglądu , b a rw y  i k o n sy s te n c ji .  Z asad a  

o zn ac za n ia  p o leg a  n a  o cen ie  w yglądu i k o n sy s te n c ji  k le ju  

n ieuzbro jonym  okiem . Klej p rz e z n a c z o n y  do b ad an ia  pow i

n ien  być poddany oględzinom  zew nętrznym . W p rzy p ad k u  

s tw ie rd z e n ia  n ie je d n o ro d n o śc i p ro d u k tu , jak  n p . o d d z ie le 

nie s ię  f a z ,  sedy m en tac ja  c z ę ś c i  s ta ły c h , n a le ży  ten  fak t 

odnotow aó. N astęp n ie  k le j n a le ży  d ok ładn ie  w y m ieszać , po 

czym o k re ś l ić  w izu aln ie  b a r u ą  o ra z  s to p ień  jed n o ro d n o śc i 

p ro d u k tu . W p rzy p ad k u  b ra k u  jed n o ro d n o śc i n a le ży  odnoto

wać o b ecn o ść  obcych w trą c e ń , n te ro z m ie sz an y c h  sk ła d n i

ków k le ju  i tp .

Je d n o cześn ie  p o d czas  m ie sz an ia  k le ju  n a le ży  o k re ś l ić  

jego  k o n sy s te n c ję  (k o n sy s te n c ja  rz a d k ie j  lub g ę s te j  c ieczy ).

3 . O zn aczan ie  zap ach u  k le ju  p rz e d  jego zas tosow an iem  

w p o s ta c i d o s ta rc z o n e j p rz e z  p ro d u c e n ta . O zn aczan ie  p o 

leg a  na  o cen ie  o rg a n o le p ty c z n e j zap ach u  k le ju  po u p rz e d 

nim jego dokładnym  w y m ieszan iu . W m ia rę  m o żliw o śc i n a 

leż y  o k re ś l ić  in ten sy w n o ść  i ro d z a j zap ach u  o g ó ln ie , n p . : 

z ap ach  s u b s ta n c ji  o rg a n ic z n y c h , lub d o k ład n ie j n p . : z a 

p ach  k o n k re tn e j s u b s ta n c ji  lub  ro z p u sz c z a ln ik a .

4-. O zn aczan ie  z ap ach u  k le ju  po jego całkow itym  w y sch -
H

m ę c iu . Po dokładnym  w ym ieszan iu  k le ju  n a le ż y  około 1,5 g 

k le ju  ro z p ro w a d z ić  ró w n o m iern ie  p rę c ik ie m  szklanym  na 

p ły tc e  s z k la n e j , p o k ry w a jąc  k lejem  p o w ie rzc h n ię  o w ym ia

r a c h  około 5 X 5 cm . P ły tk ę  p o k ry tą  k lejem  n a le ż y  p r z e 

chow yw ać w la b o ra to r iu m  w te m p e ra tu rz e  20 ±2°C  w c ią g u  

24 h . N a stę p n ie  n a le ż y  w łożyć ją  do c zy s te g o  s ło ja  szk lan e 

go p o jem ności 1 1 i po szcze ln y m  zam knięc iu  s łó j u m ieśc ić  

w s u s z a r c e  w te m p e ra tu rz e  30 ±1°C  n a  1 h . Po  tym c z a 

s ie  n a le ż y  p ró b k ę  w yjąć  ze s ło ja ,  sp ra w d z a ją c  p rz y  jego  

o tw ie ra n iu  ro d z a j i in ten sy w n o ść  z ap ach u .

5 . Wynik końcow y o z n ac za ń . Wynik o z n ac za ń  n a le ży  

p rz e d s ta w ić  w sp o só b  o p iso w y , o k re ś la ją c  w ygląd k le ju , 

jego b a rw ę , k o n sy s te n c ję  i z ap ach .

K O N I E C

1NFOR MACIE
1, In s ty tu c ja  o p ra co w u ją ca  no rm ę - In sty tu t T ech n ik i 

B udow lanej, W arszaw a .

2 , Norm y zw iązan e

B N -8 1 /6 3 0 1 -1 0 /0 0  K leje do m ate ria łó w  podłogow ych z 

tw orzyw  sz tu cz n y ch . M etody b ad ań . P o s ta n o w ie n ia  o- 

gólne i z a k re s  norm y

DODATKOWE
3. N orm y z a g ra n ic z n e

RFN DIN 2 8 l D ezem ber 1973. P a rk e ttk le b s to f fe  k a lt  

s t r e ic h b a r  A n fo rd e ru n g en -P rü fu n g

4 . A u to rzy  p ro je k tu  no rm y  - m gr A lic ja  S z u re k ,  in ż . J e 

r z y  S k rzy p k o w sk i.

Zgłoszona przez Instytut Techniki Budowlanej
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 marca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1985 poz. 12)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1985. Druk. Wyd Norm. W-wa, Ark wyd. 0,15 Nakł. 1700+55 Zam. 1364/85 Cena zł 6,00



.

•

-V

BG PW

BN. 002333
III!

4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 6 8 8

\
.

9)

J

/ -
• f.


