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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-85
6301-10/03Kleje do materiałów podłogowych

TWORZYWA z tworzyw sztucznych
SZTUCZNE Metody badań

Oznaczanie czasu 
schnięcia otwartego G ru p a  k a ta lo g o w a  1099

1. W ST Ę P

P rzedm io tem  norm y  je s t  m etoda o z n ac za n ia  c z a su  

s c h n ię c ia  o tw arteg o  zgodnie  z P N -6 7 /C -8 9 1 0 5 , p rz y  k tó 

rym  w a rs tw a  k le ju  n a n ie s io n a  na  m a te r ia ł  podłogow y z a 

chow uje je s z c z e  zdo ln o ść  k le je n ia ,  um ożliw ia jącą  p ra w id 

łow e w ykonanie  z łą c z a .

Z a k re s  s to so w an ia  no rm y  zgodnie  z B N -8 1 /6 3 0 1 -1 0 /0 0 .

2. METODA OZNACZANIA

2 .1 .  Z a sa d a  m etody p o leg a  n a  sukcesyw nym  p rz y k le ja 

n iu  w o d s tę p ac h  p ięciom inutow ych  p ró b ek  m a te r ia łu  po d ło 

gowego do p ły tek  cem entow ych p rz y  u ży ciu  badanego  k le 

ju ,  o d ryw an iu  ich  i o b s e rw a c ji ,  n a  jak ie j p o w ie rzc h n i z a 

chodzi p o łąc ze n ie  sk le ja n y ch  m a te ria łó w .

2 .2 .  P ró b k i do badań

2 .2 .1 .  P rzy g o to w an ie  p ró b ek  z z ap ra w y c em en to w e j - 

wg B N -84-/6301-1 0 /0 2 .

2 .2 .2 .  P rzy g o to w an ie  p ró b ek  z m ate ria łó w  podłogowych. 

N a leży  w yciąć  p ró b k i z m a te ria łu  podłogow ego o w ym ia

r a c h  25X170 mm, a n a s tęp n ie  o c zy śc ić  z p y łu . S tro n ę  spod

n ią  p ró b ek  n a le ż y  p rzem y ć  benzyną  e k s tra k c y jn ą .

2 .2 .3 .  L iczb a  p ró b e k . Do w ykonania o z n ac za n ia  n a le ży  

p rzy g o to w ać  2 p ły tk i cem entow e i około 10 sz tu k  p ró b e k  wy

c ię ty c h  z m a te r ia łu  podłogow ego.

2 .3 .  W ykonanie o z n aczan ia

2 .3 .1 .  P rzy g o to w an ie  do o z n a c z a n ia . P rzy g o to w an e  do 

o z n ac za n ia  p ły tk i z ap raw y  cem en to w e j, p ró b k i z m a te r ia 

łu  podłogow ego i badany  k le j  n a le ż y  b e zp o ś re d n io  p rz e d  

badaniem  p rzech o w y w ać  w te m p e ra tu rz e  20 ±2°C w c iąg u  

24 h .

2 .3 .2 .  W ykonanie o z n ac za n ia  p rz y  z a s to so w an iu  k le 

jów d y sp e rsy jn y c h  w odnych. N a o c zy szc zo n ą  su ch ą  p o 

w ie rzc h n ię  obu p ły tek  z z ap ra w y  cem entow ej n a le ż y  n a łożyć  

w a rs tw ę  k le ju  p rz y  u ż y c iu  sz p a ch e lk i ząbkow anej ( ry su n e k  

wg B N -8 4 /6 3 0 1 -1 0 /0 2 ) trz y m a ją c  ją  pod kątem  4 5 ° .P o 5 m in  

od n a ło ż en ia  k le ju  n a le ż y  p rz y k le ić  jed n ą  z p rzy g o to w an y ch  

p ró b ek  m a te r ia łu  podłogow ego i s ta ra n n ie  d o c isn ą ć  ją  rę c z 

n ie  do p ły tk i cem entow ej. P o  upływ ie 1 min od p rz y k le je 

n ia  , n a le ż y  p ró b k ę  odryw ać pow oli, o b se rw u jąc  p rz y  o d ry 

w an iu , w jak i sp o só b  ono p rz e b ie g a ,  n p . jak  c z ę s te  s ą " n it-  

k i"  c iąg n ąceg o  s ię  k le ju .

S tro n ę  sp odn ią  o d erw an e j p ró b k i n a le ż y  poddać d o k ład 

nym oględzinom , o k re ś la ją c  w p ro c e n ta c h , w jakim  s to p 

n iu  sk le ja n e  p o w ie rzc h n ie  by ły  ze  sobą  p o łąc zo n e . N a s tę p 

n ie  b ad an ie  p o w ta rz a  s ię  p rz y k le ja ją c  d a ls z e  p ró b k i n a  p o 

z o s ta łe j  p o k ry te j k lejem  p o w ie rzc h n i w o d stę p ac h  c o 5 m in, 

aż  do m omentu s tw ie rd z e n ia , że p o łąc ze n ie  sk le ja n y ch  m a

te r ia łó w  zach o d zi n a  p o w ie rzch n i m n ie jsze j n iż  50% - wg 

o ceny  w izu a ln e j.

O zn aczan ie  n a le ż y  w ykonać d w u k ro tn ie .

2 .3 .3 .  W ykonanie o z n ac za n ia  p rz y  za s to so w an iu  k le jó w 

kauczukow ych . K lej n a le ży  n a k ła d ać  c ien k ą  w a rs tw ą  n a  obie 

p o w ie rzc h n ie  s k le ja n e ,  tz n . n a  p ły tkę  cem entow ą o ra z  na  

spód p ró b k i m a te r ia łu  podłogow ego, p rz y  u ży ciu  sz p a c h e l

k i g ład k ie j. P ie rw s z ą  p ró b k ę  m a te r ia łu  podłogow ego n a le 

ży p rz y k le ić ,  k ied y  s tw ie rd zo n e  z o s ta n ie  odparo w an ie  z a 

w a rty ch  w k le ju  ro z p u sz c z a ln ik ó w , tz n . k ied y  p rz y  d o 

tk n ię c iu  rę k ą  p o k ry ty ch  k lejem  p o w ie rzch n i s tw ie rd z a  s ię  

b ra k  c ią g n ący ch  s ię  " n i te k " . C zas  ten  n a le ż y  odnotow ać ja

ko c z a s  m in im alny , p rz y  k tó rym  m ożna w ykonać sk le je n ie . 

D a lsze  p ró b k i p rz y k le ja  s ię  w o d s tę p ac h  co  5 m in, dokonu

jąc  ich  o d ry w an ia  i o b se rw a c ji  id en ty c zn ie  jak  w p rz y p ad -
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k u  k le jó w  d y sp e rsy jn y c h  w odnych. B adan ie  n a le ż y  zak o ń 

czy ć  po s tw ie rd z e n iu , że  p o łąc ze n ie  sk le ja n y ch  m ate ria łó w  

z ac h o d z i n a  p o w ie rzc h n i m n ie jsz e j n iż  50%.

N a leży  w ykonać co na jm niej 2 o z n ac za n ia  w te m p e ra tu 

r z e  20 ±2°C .

2 .4 .  W ynik końcow y o z n a c z a n ia . Jako wynik o z n ac za n ia  

p rz y ją ć  c z a s  sc h n ię c ia  o tw arteg o  lic z ą c  od chw ili n a ło ż e 

n ia  k le ju ,  p rz y  k tórym  p o łąc ze n ie  sk le ja n y ch  m ate ria łó w

zach o d z i je s z c z e  na  p o w ie rzc h n i w ię k sz e j n iż  50% - wg o - 

cen y  w iz u a ln e j .

D la k le jów  ro z p u szc z a ln ik o w y ch  kauczukow ych  n a le ż y

dodatkow o odnotow ać m inim alny c z a s  s c h n ię c ia  o tw arteg o  

tz n .  c z a s  p o trze b n y  na  odp aro w an ie  ro z p u szc z a ln ik ó w , p o 

n iże j k tó reg o  sk le ja n ie  je s t  n ie d o p u sz c z a ln e .

3 . PROTOKÓŁ

P ro to k ó ł b ad an ia  pow in ien  z a w ie ra ć  n a s tę p u ją c e  d an e :

a )  d a tę ,  m ie jsc e  i w aru n k i w ykonania o z n a c z a n ia , 

b j  nazw ę i ro d z a j badanego  k le ju ,

c ) wynik p o szczeg ó ln eg o  o z n a c z a n ia ,

d )  wynik końcow y o z n a c z a n ia ,

e )  im ię i n azw isk o  o ra z  po d p is p rz e p ro w a d z a ją c e g o  ba

d a n ie .

K O N I  E C

IN F O R M A C T E  D O D A T K O W E

1. In s ty tu c ja  o p ra co w u ją ca  norm ę - In sty tu t T ech n ik i 

B u dow lanej, W arszaw a .

2 . N orm y zw iązan e

P N -6 5 /B -1 4 5 0 4  Z ap raw y  budow lane cem entow e 

P N -7 1 /B -0 4 5 0 0  Z ap raw y  b udow lane. B adan ie  c ec h  f iz y c z 

ny ch  i w y trzym ałościow ych  
P N -6 7 /C -8 9 1 0 5  K le je . N azw y i o k re ś le n ia  

B N -8 i / 6 3 0 1 -1 0 /0 0  K leje do m a te ria łó w  podłogow ych z tw o

rzy w  sz tu c z n y c h . M etody b a d ań . P o s tan o w ien ia  o g ó l

ne  i z a k re s  norm y

B N -8I / 63O I-10 /0 2  K leje do m a te ria łó w  podłogow ych z two

rzy w  sz tu c z n y c h . M etody b ad ań . O zn aczan ie  w ła ś 

c iw o śc i ro b o c zy c h  i z d o ln o śc i zw ilż an ia  sk le jo n y c h p o - 

w ie rzc h n i

3 . A u to rzy  p ro je k tu  n o rm y : m gr A lic ja  S z u re k , in ż .

J e rz y  S k rzy p k o w sk i.
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