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1. Przedmiot arkusza, normy. P r z e d m i o t e m  a r k u s z a  

n o r m y  s ą  w y m a g a n i a  o g ó l n e ,  p r o g r a m  b a d a ń ,  w i e l k o ś ć  

p a r t i i ,  s p o s ó b  p o b i e r a n i a  p r ó b e k  o r a z  o c e n a  p a r t i i  

T a r n a m i d u  b l o k o w e g o .

2. Określenia. Z w i ą z k i  m a ł o c z ą s t e c z k o w e  z g o d n i e  

z  n i n i e j s z ą  n o r m ą  s ą  t o  n i e  s p o l i m e r y z o w a n y  k a p r o -  

l a k t a m  o r a z  j e g o  p o l i m e r y  o  m a ł e j  m a s i e  c z ą s t e c z k o w e j ,  

d a j ą c e  s i ę  w y e k s t r a h o w a ć  w o d ą .

3 .  Wymagania ogólne. T a r n a m i d  b l o k o w y  p o w i n i e n  

m i e ć  p o s t a ć  p r o s t o p a d ł o ś c i a n ó w  l u b  w a l c ó w  o  g ę s t o ś c i  

1 ,1 2  -b  1 ,1 5  k g / d m 3.

B a r w a  T a r n a m i d u  b l o k o w e g o  —  n a t u r a l n a  s z a r a  z  

o d c i e n i e m  ż ó ł t y m .

P o w i e r z c h n i e  b o c z n e  b l o k ó w  m o g ą  m i e ć  b a r w ę  b r u 

n a t n ą .

P o w i e r z c h n i e  g ó r n e  i d o l n e ,  j a k  r ó w n i e ż  b o c z n e  p o  

w y j ę c i u  z  f o r m  p o l i m e r y z a c y j n y c h  s ą  n i e r ó w n e  i n i e  s ą  

o b c i n a n e .  N i e r ó w n o ś c i  z n a j d u j ą c e  s i ę  n a  g ó r n e j  i d o l n e j  

p o w i e r z c h n i  ( n a  w y s o k o ś c i  b l o k u )  p o w i n n y  b y ć  o b c i ę t e  

p r z e z  o d b i o r c ę .  S t a n o w i ą  o n e  n a d d a t e k  p r o d u k t u ,  d l a  

k t ó r e g o  p r o d u c e n t  n i e  g w a r a n t u j e  p e ł n e j  j a k o ś c i  z g o d 

n e j  z  w y m a g a n i a m i  n o r m y .

N a  b l o k a c h  m o g ą  z n a j d o w a ć  s i ę  ś l a d y  p o  p o b r a n i u  

p r ó b k i  d o  b a d a ń  w .  p o s t a c i  o t w o r ó w  o  g ł ę b o k o ś c i  n a j 

w y ż e j  5 0  m m  i ś r e d n i c y  8  m m  l u b  w y c i ę t y c h  s z e ś c i a n ó w  

1 0 0  X 1 0 0  X 1 0 0  m m .

D o p u s z c z a  s i ę  w  b l o k a c h  o b e c n o ś ć  p ę c h e r z y  w e w n ę 

t r z n y c h  w  l i c z b i e  n a j w y ż e j  1 p ę c h e r z  o  ś r e d n i c y  d o  

5  m m ,  w  p r z e l i c z e n i u  n a  1 0  k g  m a s y .

4. Program badań. R o z r ó ż n i a  s i ę  d w a  r o d z a j e  b a d a ń :

—  b a d a n i a  p e ł n e  w y k o n y w a n e  d l a  k a ż d e j  p a r t i i ,

—  b a d a n i a  n i e p e ł n e  w y k o n y w a n e  o k r e s o w o  c o  6  m i e 

s i ę c y ,

D o  b a d a ń  p e ł n y c h  n a l e ż ą :

a )  s p r a w d z a n i e  w y g l ą d u  z e w n ę t r z n e g o  i b a r w y ,

b )  s p r a w d z a n i e  w y m i a r ó w  b l o k ó w ,

c )  o z n a c z a n i e  l e p k o ś c i  w z g l ę d n e j  r o z t w o r u ,

d )  o z n a c z a n i e  z a w a r t o ś c i  z w i ą z k ó w  m a ł o c z ą s t e c z k o -  

w y c h ,

e )  o z n a c z a n i e  t w a r d o ś c i ,

f )  o z n a c z a n i e  t e m p e r a t u r y  m i ę k n i e n i a  w g  V i c a t a ,

g )  o z n a c z a n i e  z a w a r t o ś c i  p o p i o ł u  ( t y l k o  d l a  T a r n a 

m i d u  b l o k o w e g o  B  —  W ) .

B a d a n i a  p e ł n e  n a l e ż y  w y k o n a ć  d l a  o k r e s o w e j  k o n t r o l i  

p r o d u k c j i  c o  n a j m n ie j  r a z  n a  6  m i e s i ę c y ,  w  p r z y p a d k u  

z m i a n  s u r o w c o w y c h  i t e c h n o l o g i c z n y c h  o r a z  w  p r z y 

p a d k a c h  s p o r n y c h .

D o  b a d a ń  n i e p e ł n y c h  n a l e ż ą  b a d a n i a  w g  4 a )  -r- d ) .  

B a d a n i a  n i e p e ł n e  n a l e ż y  w y k o n y w a ć  d l a  k a ż d e j  p a r t i i  

T a r n a m i d u  b l o k o w e g o .

5. Wielkość i skład partii. P a r t i ę  p r o d u k t u  s t a n o w i  

j e d n o r a z o w y  w y ł a d u n e k  z  f o r m  p o l i m e r y z a c y j n y c h  w  

i l o ś c i  n i e  w i ę k s z e j  n i ż  2 0 0 0  k g  d l a  j e d n e g o  r o d z a j u  T a r 

n a m i d u  b l o k o w e g o .

6. Pobieranie i przygotowywanie próbek. P r z y  p o b i e 

r a n i u  p r ó b e k  n a l e ż y  s t o s o w a ć  w y t y c z n e  w g  P N - 6 7 /  

C - 0 4 5 0 0 .  Z  p a r t i i  p r z e d s t a w i o n e j  d o  b a d a ń  n a l e ż y  p o 

b r a ć  w  s p o s ó b  l o s o w y  w  z a l e ż n o ś c i  o d  l i c z n o ś c i  p a r t i i  

l i c z b ę  b l o k ó w  w g  t a b l .  1.

Tablica 1

1 iczność partii sztuk 
bloków

Liczba b loków , którą należy w y
brać do pobierania próbek

do 15 5

16 H- 25 7

26 - r  63 8

powyżej 63 9

W y b r a n e  w  s p o s ó b  l o s o w y  b l o k i  n a l e ż y  s p r a w d z i ć  

w g  B N - 8 1 / 6 3 3 6 - 0 2 . 0 3  p .  l a ) ” i l b ) .

Z  w y b r a n e j  w  s p o s ó b  l o s o w y  l i c z b y  b l o k ó w  n a l e ż y :  

■ a )  p o b r a ć  d o  b a d a ń  w g  B N - 8 1 / 6 3 3 6 - 0 2 . 0 3  p .  l c ) ,  

l d ) ,  l g ) ,  p r ó b k ę  o g ó l n ą  w  p o s t a c i  w i ó r e k  o t r z y m a n y c h  

n a  d r o d z e  n a w i e r c a n i a  o t w o r ó w  w i e r t a r k ą  r ę c z n ą  z  k a ż 

d e g o  p o b r a n e g o  b l o k u .  Z  p r ó b k i  o g ó l n e j  n a l e ż y  p o b r a ć  

ś r e d n i ą  p r ó b k ę  l a b o r a t o r y j n ą  o  m a s i e  c o  n a j m n ie j  2 5  g ,

b )  p o b r a ć  d o  b a d a ń  w g  B N - 8 1 / 6 3 3 6 - 0 2 . 0 3  p .  l e )  i I f )  

p r ó b k i  p r z e z  w y c i ę c i e  w  b l o k a c h  s z e ś c i a n ó w  o  w y m i a 

r a c h  1 0 0  X 1 0 0  X 1 0 0  p i m ,  a  n a s t ę p n i e  p r z e z  o b r o b i e n i e
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i c h  n a  t o k a r c e  w  c e l u  o t r z y m a n i a  w a l c ó w  o  ś r e d n i c y  

5 0  m m .  Z  w a l c ó w  t y c h  o d c i n a  s i ę  p o  3  p ł y t k i  o  g r u 

b o ś c i  4  d o  6 , 5  m m .  O t r z y m a n e  k s z t a ł t k i  n a l e ż y  u m i e ś c i ć  

w  s u c h y m  s z c z e l n i e  z a m k n i ę t y m  n a c z y n i u  i  k l i m a t y z o 

w a ć  w  t e m p e r a t u r z e  2 0  -i- 2 ° C  p r z e z  2 4  d o  4 8  h .

7 .  O c e n a  p a r t i i .  P a r t i ę  T a r n a m i d u  b l o k o w e g o  n a l e ż y  

u z n a ć  z a  o d p o w i a d a j ą c ą  w y m a g a n i o m  n o r m y ,  j e ż e l i  

w y n i k i  b a d a ń  w y k o n y w a n y c h  d l a  k a ż d e j  p a r t i i  T a r n a -

K  O  N

INFORMACJE

1. Instytucja opracowująca normę —  Z akład y  A zotow e  
im . F . Dzierżyńskiego w T arn o w ie .

2. Istotne zmiany w stosunku do B N -71/6336-02
a) poszerzono opis wymagań ogólnych i określono dopuszczalną 

liczbę występowania pęcherzy wewnętrznych,
b )  zwiększono wielkość p a rtii i w prow adzono ocenę partii.

m i d u  b l o k o w e g o  s ą  z g o d n e  z  w y m a g a n i a m i  w  o d p o 

w i e d n i c h  a r k u s z a c h  n o r m y .

J e ż e l i  c h o c i a ż  w  j e d n y m  b a d a n i u  u z y s k a n y  w y n i k  

j e s t  n i e z g o d n y  z  w y m a g a n i a m i  n o r m y ,  b a d a n i e  n a l e ż y  

p o w t ó r z y ć  n a  ś r e d n i e j  p r ó b c e  l a b o r a t o r y j n e j  p r z y g o t o 

w a n e j  p o n o w n i e .

J e ż e l i  p o n o w n e  b a d a n i e  d a  w y n i k  u j e m n y ,  p a r t i ę  

n a l e ż y  u z n a ć  z a  . n i e z g o d n ą  z  w y m a g a n i a m i  n o r m y .
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3. Normy związane
P N -6 7 /C -0 4 5 0 0  Produkty chemiczne. W ytyczne pobierania i przy

gotow ywania próbek
B N -8 1/6336-02.03 Tw orzyw a poliam idow e. T a m a m id  B lokow y. M e 

tody badań
4. Autor projektu normy —  m gr inż. K rystyna Szymczak 

—  Zakłady A zotow e im . F. Dzierżyńskiego w Tarnow ie.
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