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N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -8 0

TWORZYWA Tworzywa poliamidowe 6336-01 .18
SZTUCZNE T a rn a m id  T -3 0

Grupa katalogowa 1027

1. Przedmiot arkusza normy. P r z e d m i o t e m  a r k u s z a  

n o r m y  j e s t  T a r n a m i d  T - 3 0 ,  t w o r z y w o  w y s o k o c z ą s t e c z -  

k o w e ,  o t r z y m y w a n e  p r z e z  w t ó r n ą  p o l i m e r y z a c j ę .  S t o s o 

w a n y  j e s t  d o  w y t w a r z a n i a  m e t o d ą  w t r y s k o w ą  w y r o b ó w  

o  w y s o k i c h  w y m a g a n i a c h  w y t r z y m a ł o ś c i o w y c h  o r a z  

f o l i i  m e t o d ą  w y t ł a c z a n i a .

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. T a r -  

n a m i d  T - 3 0  s t o s u j e  s i ę  d o  w y t w a r z a n i a  d e t a l i  k o n s t r u k 

c y j n y c h ,  f o l i i  o r a z  p r z e d m i o t ó w  c o d z i e n n e g o  u ż y t k u  

s t y k a j ą c y c h  s i ę  b e z p o ś r e d n i o  z  ż y w n o ś c i ą ,  z g o d n i e  

z e  ś w i a d e c t w e m  P a ń s t w o w e g o  Z a k ł a d u  H i g i e n y  n r  d z . ż .  

6 1 4 9 / 7 6  z  d n i a  12  p a ź d z i e r n i k a  1 9 7 6  r.

3 .  Przykład oznaczenia T a r n a m i d u  T - 3 0 :

T A R N A M ID  T -30  B N -80 /6336-01 .18
4. Wymagania
a) Wygląd zewnętrzny —  z g o d n y  z  B N - 8 0 /  

6 3 3 6 - 0 1 . 0 2 .  B a r w a  —  n a t u r a l n a  b i a ł a  d o  l e k k o  ż ó ł t e j .

b )  Wymagania i badania —  w g  t a b l i c y .

W ym agania M etody badań, wg

a) Lepkość względna
roztw oru 3,0 4,0 B N -80 /6336-01 .03  p. 4

b) Z w iązkó w  m ało-
cząsteczkowych, % ,
najwyżej 1,0 B N -80 /6336-01 .03  p. 5

c) W ody, % , najwyżej 0,2 B N -80 /6336-01 .03  p. 6
d ) Udarność z karbem ,

k J /m 1 2, co najm niej 10 B N -8 0 /633 6 -01 .04 p. 6
e) Tem peratura m ięk-

nienia wg V icata,
°C , co najm niej 185 B N -8 0 /633 6 -01 .04 p. 7

5. Pakowanie, przechowywanie i transport —  w g

B N - 8 0 / 6 3 3 6 - 0 1 . 0 1 .  P r o d u c e n t  g w a r a n t u j e  j a k o ś ć  p r o 

d u k t u  p r z e z  o k r e s  2  m i e s i ę c y  o d  d a t y  w y s y ł k i .

6 .  Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii —  w g

B N - 8 0 / 6 3 3 6 - 0 1 . 0 2 .

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1. Instytucja opracowująca normę —  Zakłady A zotow e im. 
F. Dzierżyńskiego, Tarnów .

2. Normy związane
B N -80/6336-01.01 Tw orzyw a poliam idow e. Tarnam id  T . Pakowanie, 
• przechowywanie i transport

B N -80 /6336-01 .02  Tw orzyw a poliam idow e. Tarnam id  T . W ym aga
nia ogólne, program  badań i ocena partii

B N -80 /6336-01 .03  Tw orzyw a poliam idowe. T arn am id  T . Badania 
ogólne i fizykochemiczne

B N -8 0 /6 3 3 6 -0 1 .04 Tw orzyw a poliam idowe. T arn am id  T . Badania 
wytrzymałościowe
3. Symbol wg SWW —  1263-89.
4. Autor projektu normy —  mgr inż. Krystyna Szymczak —  Z a 

kłady A zotow e im . F. Dzierżyńskiego, Tarn ów .
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