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1. P rz e d m io t no rm y. P rze d m io te m  n o rm y  je s t  cem ent 

g lin o w y  s to so w a n y  do p ro d u k c ji be tonów  o g n io trw a ły c h , 

z a p ra w  i m as.

2. P o d z ia ł i o z n a c z e n ia . W z a le ż n o ś c i od z a w a r to ś c i 

A I^ O ^  ro z ró ż p ia  s ię  t r z y  ga tu n k i cem entu g lin o w e g o ;

-  G ó rk a l 70,

-  G ó rk a l 60,

-  G ó rk a l 40.

3. P rz y k ła d  o z n a cze n ia  cem entu g lin o w e g o  w ga tunku

G ó rk a l.  7 0  w e w s z y s tk ic h  d o k u m e n ta c h  te c h n ic z n y c h  i h a n 

d lo w y c h ;

G Ó R K A L  70 B N - 8 2 /6 7 6 1 -1 5

4. W ym agan ia  ja k ie  po w in n y  s p e łn ia ć  cem enty  g lin o w e  

podano w ta b lic y .

6. O zn a cza n ie  w y trz y m a ło ś c i na z g in a n ip  i ś c is k a n ie . 

Do ba d a n ia  n a le ż y  p rz y g o to w a ć  be ton  s ta n d a rd o w y  o s k ła -  

dz i e;

25 °!o cem entu g lin o w e g o
'

75 % e le k tro k o ru n d u  o u z ia rn ie n iu ;  

fi  0, 15 m m /n r 10 0 / -  35 %, 

fi 0, 55 m m /n r 4 0 /  -  30 %, 

fi  2, 20 m m /n r  10 / -  35 %;

9 -  10 % wody.

Cem ent n a le ż y  m ie sza ć  rę c z n ie  z e le k tro k o ru n d e m  w 

‘. lis c e  m e ta lo w e j p rz e z  3 m in . w  ra z ie  z a u w a ża ln e j ró ż n ic y  

b a rw  k ru s z y w a  i cem entu , m ie s z a n ie  n a le ż y  p ro w a d z ić  aż 

do u z y s k a n ia  je d n o li te j  b a rw y . P o  w y m ie sza n iu  s k ła d n ik ó w  

na such o  n a le ż y  dodać 10 % w ody i m ie sza ć  do u z y s k a n ia  

je d n o ro d n e j m ie s z a n in y . C zas m ie s z a n ia  n ie  p o w in ie n  

p rz e k ra c z a ć  5 m in.

W ym agani a
G atunek

M e tody  badań

G ó rk a l 70 G ó rk a l 60 G ó rk a l 40
w g

Z a w a rto ś ć  A I^O -j, % 

m inim um 69 63 40 P N -6 9 /H -0 4 1 5 4

m aksim um 72 - -

O g n io trw a ło ś ć  z w y k ła , s P , m inim um 163 154 128 P N -7 9 /H -0 4 1 7 7
2 ,

P o w ie rz c h n i a w ła s c i w a, cm / g ,  m inim um 4200 3800 3100 P N -8 0 /B -0 4 3 0 0

C za s  w ię z a n ia  za czyn u  cem entow ego; 

-  p o czę te k  n ie  w c z e ś n ie j ja k  po, m in 40 40 40
• P N -8 0 /B - 0 4 3 0 0 1^

-  k o n ie c  n ie  p ó ź n ie j ja k  po, h 8 8 8

B a d a n ia  be tonu s ta n d a rd o w e g o  su ro w e g o ;

-  w y trz y m a ło ś ć  na z g in a n ie  po 1 d n iu , M Pa, m inim um 6 6 5
P. 6

-  w y trz y m a ło ś ć  na ś c is k a n ie  po 1 d n iu , M Pa, m inim um 30 35 40

'O  N a k łu w a ć  n a le ż y  ś ro d k o w ę  c z ę ś ć  o ś re d n ic y  30 mm.

5. W ie lk o ś ć  p a r t i i ,  l ic z b a  i sp o só b  p o b ie ra n ia  p ró b e k . 

W ie lk o ś ć  p a r t i i  po w inn a  b yć  ró w n a  do bow ej p ro d u k c ji c e 

m entu , le c z  n ie  p o w inn a  p rz e k ra c z a ć  150 t. L ic z b ę  i sp o 

sób  p o b ie ra n ia  p ró b e k  podano w P N -7 6 /B -0 6 0 0 0 .

W skazane je s t  u ż y c ie  m ie s z a rk i wg P N -8 0 /B -0 4 3 0 0 . Z  

tak p rzyg o to w a n e g o  be tonu  n a le ż y  w ykona ć 3 b e le c z k i o w y 

m ia ra c h  i w  spo sób o k re ś lo n y  w P N -8 0 /Ę -0 4 3 0 0  p. 2 .3 .2 .3 .

Zg łoszona przez Instytut M a te ria łów  O g n io trw a łych
U stanow iona przez N acze lnego D yrekto ra  Z jednoczenia  Przem ysłu M a te ria łó w  O g n io trw a łych  dnia 2 5  lutego 19 82 r.

jako norm a obow iązującą od dnia 1 lipca 19 82 r.
(Dz. N o rm . i M ia r nr 7 /1 9 8 2  poz. 16)
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2 B N - 8 2 / 6 7 6 1 - 1 5

B e le c z k i,  p rz e z n a c z a n e  do b a d a n ia  be tonu  w s ta n ie  

s u ro w y m , w ra z  z fo rm ę  u m ie s z c z a  s ię  w s k rz y n c e  z po 

k ry w ę  w a tm o s fe rz e  n a s y c o n e j w ilg o c ię .

O zn a c z e n ie  w y trz y m a ło ś c i na z g in a n ie  n a le ż y  w yko n a ć  

w g  P N -8 0 /B -0 4 3 0 0  p. 2 .4 ,  a o z n a c z e n ie  w y trz y m a ło ś c i na 

ś c is k a n ie  w g P N -8 0 /B -0 4 3 0 0  p. 2. 3. 2. 4.

P r z y  o b lic z a n iu  w y n ik ó w  n a le ż y  o d rz u c ić  w y n ik  r ó ż 

niący  s ię  od w y lic z o n e j ś re d n ie j w ię c e j n iż  o 10 %, a ba 

d a n ie  n a le ż y  p o w tó rz y ć ,  je ż e l i  w ię c e j n iż  dw a w y n ik i r ó ż 

n ię  s ię  o w ię c e j n iż  10 % od  w y lic z o n e j ś re d n ie j.

7. P a k o w a n ie , p rz e c h o w y w a n ie  i t r a n s p o r t . C em ent g l i 

now y p o w in ie n  b yć  p a kow any  w w o rk i p la s t ik o w e  lub p a p ie 

ro w e  p o tró jn e , s z c z e ln ie  za m kn ię te  w g P N -7 6 /P -7 9 0 0 5  o 

po je m n o śc i 50 ¿ 2  kg . D o p u szcza  s ię  ró w n ie ż  s to s o w a n ie  

bębnów  b la s z a n y c h  d o k ła d n ie  u s z c z e ln io n y c h .

Na o p a ko w a n ia ch  n a le ż y  u m ie ś c ić  t r w a ły  n a p is  o k r e ś la 

ją c y :

-  nazw ę cem entu ,

-  ga tunek cem entu ,

-  n r  p a r t i i  cem entu ,

-  i lo ś ć  cem entu ,

-  da tę  pa kow an ia .

C em ent g lin o w y  n a le ż y  p rz e c h o w y w a ć  w m a gazyna ch  s u 

c h y c h ,  z a b e z p ie c z a ję c y c h  p rz e d  u jem nym i w p ływ am i

a tm o s fe ry c z n y m i.

C em ent p rz e c h o w y w a n y  w p o w y ż s z y c h  w a ru n k a c h  p rz e z  

90 dni od d a ty  p a ko w a n ia  n ie  p o w in ie n  w yka zyw a ć  o d c h y 

leń od wym agań n o rm y.

Cem ent g lin o w y  n a le ż y  tra n s p o r to w a ć  w o p a ko w a n ia ch , 

na p a le ta c h , k ry ty m i ś ro d k a m i tra n s p o rto w y m i z ^ b e z p ie -  

c z a ję c y m i p rz e d  za w ilg o c e n ie m .

KONI E C

I

IN F O R M A C JE  D O D A T K O W E

1. In s ty tu c ja  o p ra c o w u ją c a  no rm ę -  In s ty tu t  M a te r ia łó w  

O g n io trw a ły c h , G liw ic e .

2. Is to tn e  z m ia n y  w  s to s u n k u  do B N -7 2 /6 7 6  1 -  15

a ) d la  ga tunku  G ó rk a l 70 u s ta lo n o  m inim um  i m aksim um  

z a w a r to ś c i A I^ O ^ ,

b ) w p ro w a d zo n o  o z n a c z e n ia  p o w ie rz c h n i w ła ś c iw e j,

c )  zm ie n io n o  c z a s  p o c z ę tk u  w ię z a n ia  za czyn u  cem ento 

wego z 30 na 40  m in  d la  w s z y s tk ic h  g a tu n kó w ,

d ) w p ro w a d z o n o  cem ent w  g a tunku  G ó rk a l 40.

3. N o rm y  z w ię za n e

P N -8 0 /B -0 4 3 0 0  C em ent. M e tody  badań. O zn a c z a n ie  cech  

f i  z y c z n y c h

P N -7 6 /B -0 6 0 0 0  C em ent. P o b ie ra n ie  p ró b e k

P N - 6 9 / H - 0 4 154 A n a liz a  c h e m iczn a  m a te r ia łó w  o g n io trw a 

ły c h  g lin o k rz e m ia n o w y c h

P N - 7 9 / H - 0 4 177 M a te r ia ły  o g n io trw a łe . O z n a c z a n ie  o g n io -  

t rw a ło ś c i z w y k łe j

P N -7 5 /H -0 4 1 8 8  M a te r ia ły  o g n io trw a łe .  A n a li za s i tow a

P N -7 6 /P -7 9 0 0 5  O p a ko w a n ia  t ra n s p o rto w e . W o rk i p a p ie 

ro w e

4. W ła s n o ś c i o r ie n ta c y jn e  n ie  u ję te  w n o rm ie

W ym agani a
G atunek

M e tody  badań

G ó rk a l 70 G ó rk a l 60 G ó rk a l 40
w g

Z a w a r to ś ć  S iO ^ , %, m aksim um 2 2 - P N -6 9 /H -0 4 1 5 4

• o
B a d a n ia  be tonu  s ta n d a rd o w e g o  w yp a lo n e g o  w 1500 C 

-  w y trz y m a ło ś ć  na z g in a n ie , M P a, m inim um 5 5 _ B N -S l/6 7 6 1 -1 5

-  w y trz y m a ło ś ć  na ś c is k a n ie ,  M P a, m inim um 25 25 40 P. 6

-  s k u r c z liw o ś ć  lub  ro z s z e rz a ln o ś ć  lin io w a , % ±1 ± 1 - B N - 8 1 /6 7 6 1 -1 5

O d s ie w  na s ic ie  o  bo ku  o c z k a  k w a d ra to w e g o  0, 063 mm, %, 

m aksim um 12 12 20

In fo rm a c je  d o d a t
kow e  p. 6

P N -7 5 /H -0 4 1 8 8



I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e  do  B N - 8 2 / 6 7 6 1 -  15 3

5. P rz y g o to w a n ie  p ró b e k  do o z n a c z a n ia  w y trz y m a ło ś c i 

na ś c is k a n ie  i z g in a n ie  po w y p a le n iu . P ró b k i do badań na 

le ż y  w yko n a ć  z be tonu  s ta n d a rd o w e g o  o s k ła d z ie  podanym 

w  p. 6 n in ie js z e j no rm y. W y m ia ry  i spo sób  w yko n a n ia  b e le -  

cze k  o k re ś lo n o  w  P N -8 0 /B -0 4 3 0 0 .

U fo rm o w a n e  3 b e le c z k i n a le ż y  w y ję ć  z fo rm y  i s u s z y ć
o

4 h w s u s z a rc e  w  te m p e ra tu rz e  1 10 C.

W ysuszon e  b e le c z k i w y p a lić  w  p ie cu  gazowym  do tem pe

r a tu r y  1500 ° C , z s z y b k o ś c ią  200 ° C /h .  W te m p e ra tu rz e  

1500 °C  b e le c z k i n a le ż y  p rz e trz y m a ć  p rz e z  2 h , po czym  

po o c h ło d z e n iu  badać na w y trz y m a ło ś ć .

O z n a c z e n ie  w y trz y m a ło ś c i na z g in a n ie  n a le ż y  w yko n a ć  w g 

P N -8 0 /B -0 4 3 0 0  p. 2 .4 ,  a o z n a c z e n ie  w y trz y m a ło ś c i na 

ś c is k a n ie  w g P N - 8 0 / B -0 4 3 0 0  p. 2. 3. 2. 4.

6. O zn a cze n ie  s k u rc z liw o ś c ?  be tonu  s ta n d a rd o w e g o  w y 

pa lonego w 1500 °C  n a le ż y  w yko n a ć  na 3 b e le c z k a c h  p r z e z 

n a czo n ych  do ba d a n ia  w y trz y m a ło ś c i po w yp a le n iu .

P rz e d  w s ta w ie n ie m  do s u s z a rk i n a le ż y  z m ie rz y ć  d łu 

gość i s z e ro k o ś ć  b e le c z e k  z d o k ła d n o ś c ią  do 0 , 1 mm, za 

z n a cza ją c  m ie js c a  p o m ia ru . N a s tę p n ie  p ró b k i w y s u s z y ć  

i w y p a lić  ja k  podano w p. 6.

P o  o c h ło d z e n iu  p o now n ie  z m ie rz y ć  d łu g o ś ć  i s z e ro k o ś ć  

b e le c z e k  w za zn a czo n ych  m ie js c a c h .

S k u rc z liw o ś c  be tonu  s ta n d a rd o w e g o  X  o b lic z y ć  w % 

w g w z o ru

w k tó ry m ;

-  o d le g ło ś ć  za zn a czo n ych  pu nk tów  w s ta n ie  s u r o 

wym , mm,

l w -  o d le g ło ś ć  zazn a czo n ych  punktów  po w y p a le n iu , mm.

Z a  w y n ik  n a le ż y  p r z y ję ć  ś re d n ię  a ry tm e ty c z n y  z p o m ia 

ró w  w yko n a n ych  na d łu g o ś c i i s z e ro k o ś c i 3 b e le c z e k .
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