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S ta le  p ostęp u ją ca  m odern izacja  przem ysłu , r o z sz e r z a n ie  

produkowanego asortym entu  p ły t  oraz cora z  to  nowe wyma

g a n ia  staw ian e p rzez  użytkowników s k ło n i ły  producentów  

p ły t  gumowych do kompleksowego opracow ania norm aliza
c y jn e g o , p o leg a ją ceg o  na n o w e liz a c j i  is t n ie j ą c y c h  nora w 

z a k r e s ie  p ły t  i  u ję c iu  ic h  w p o s ta c i  normy w ie lo a r k u sz o -  

w ej.

P o szczegó ln e  arkusze będą reg u low ały  k la s y f ik a c ję ,  wy

magania oraz metody badań d otyczące  p ły t  gumowych, co po

zw o li w ykluczyć ic h  p o w ta rza ln o ść .

U łatw i to  n o w e liz a c ję  p o szc zegó ln ych  arkuszy przy  

wprowadzaniu zmian tech n iczn y ch  i  wznawianiu n a k ła d u ,ja k  

rów nież u z u p e łn ia n ie  normy nowymi arkuszam i dotyczącym i 
nowych wyrobów i  metod badań.

1 . P rzedm iot normy. Przedmiotem normy s ą  p ły ty  
gumowe wulkanizowane i  niewulkanizow ane z mie
szanek  gumowych, stosow ane w różnych  g a łę z ia c h  
p rzem y słu , głów nie do wyrobu u sz c z e le k  i  podk ła
dek maszyn i  u rzą d zeń , do naprawy ogum ienia, do 
wyrobu s te m p li ,  m a try c , k le ju  i t p .

Norma n ie  dotyczy p ły t  podłogowych, podeszwo- 
wych i  an tyko rozy jnych .

2 . O k re ś le n ia

a )  M ieszanka gumowa -  jednorodna m ieszan ina 
kauczuku z innym i sk ładn ikam i zd o ln a  do w ulkani
z a c j i ,  otrzym ana na w a lc a rc e , w m ieszarce  zam
k n ię te j  lub  innych  u rzą d zen iac h .

b ) P ły ta  niew ulkanizow ana -  p ły ta  o o k re ś lo 
nych wymiarach wykonana z m ieszanki gumowej.

o) P ły tą  wulkanizowana -  p ły ta  o ok reślonych  
wymiarach wykonana z m ieszank i gumowej, zw ułka- 
nizow ana w odpow iednich warunkach ( te m p e ra tu ra  i  
c z a s ) .

P o d z ia ł
a )  R odzaje. W z a le ż n o ś c i  od p rz e z n a c z e n ia  p ły 

ty  d z i e l i  s i ę  na ro d z a je  podane w a rk u szach  przed
miotowych w yszczególnionych w 4 .

b ) Odmiany. W z a le ż n o ś c i  od te c h n o lo g i i  produk
c j i  1 k o n s tru k c j i  ro z ró ż n ia  s i ę  n a s tę p u ją c e  od
miany p ły ts

W -  p ły ty  gumowe wulkanizowane bez p rz e k ła 
dek tkaninowy o h ,

Wp -  p ły ty  gumowe wulkanizowane z przek ładkam i 
tkaninow ym i,

WB -  p ły ty  gumowe wulkanizowane bezsiarkow e bez 
p rze k ład e k  tkaninow ych,

N -  p ły ty  gumowe niewulkanizow ane bez p rz e k ła 
dek tkaninow ych.

4 , Zakres normy.

Część I .  Z agadnien ia ogólne

Arkusz 01 P ły ty  gumowe. P o stan o w ien ia  ogólne i z a 
k re s  normy

Arkusz 02 P ły ty  gumowe. Wymiary. N iedopuszczalne 
b łęd y  wykonania

Arkusz 03 P ły ty  gumowe. Cechowanie 
Arkusz 04 P ły ty  gumowe. Pakow anie, przechowywanie 

i  t r a n s p o r t
Arkusz 05 P ły ty  gumowe. Program badań , p o b ie ra n ie  

p róbek  i  ocena p a r t i i  
Arkusz 06 P ły ty  gumowe. Matody badań 
Arkusz 07 
Arkusz 08 
Arkusz 09 
Arkusz 10

Część I I .  C h a ra k te ry s ty k a  te c h n ic z n a  p ły t

Arkusz 11 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  n iew ulka
nizowane p ły ty  ogólnego p rze zn ac ze n ia

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r. 
jako norma obowiqzujqca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1974 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)
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Arkusz 12 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  n iew u lka- 
nizowane p ły ty  odporne na d z ia ła n ie  r o z 
cieńczonych  kwasów i  zasad

Arkusz 13 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  n iew u lk a- 
nizowane p ły ty  o le j o - i  benzyno odporne

Arkusz 14 P ły ty  gumowe. Niewulkanizowane p ły ty  do 
naprawy ogum ienia

Arkusz 15 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  niewulka
nizowane p ły ty  kon tak tu jące  s ię  ze środ
kami spożywczymi

Arkusz 16 P ły ty  gumowe. Niewulkanizowane p ły ty  do 
wyrobu k le ju  ogólnego p rz e z n a c z e n ia

Arkusz 17 P ły ty  gumowe. Niewulkanizowane p ły ty  do
wyrobu s te m p li

Arkusz 18 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  n iew ulka
nizowane p ły ty  odporne na podwyższone 
tem p era tu ry

Arkusz 19 P ły ty  gumowe. Wulkanizowane i  n iew ulka-

A rkusz 20

Arkusz 21

A rkusz 22

Arkusz 23 
Arkusz 24 
A rkusz 25 
A rkusz 26 
Arkusz 27 
Arkusz 28 
A rkusz 29 
A rkusz 30

nizowane p ły ty  odporne na n is k ie  tem
p e ra tu ry
P ły ty  gumowe. Wulkanizowane p ły ty  pod
kładowe
P ły ty  gumowe. Wulkanizowane p ły ty  o pod
wyższonych wymaganiach 
P ły ty  gumowe. Niewulkanizowane pły ty  od
porne na d z ia ła n ie  środków owadobójczych
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Numery arkuszy bez ty tu łó w  są  zarezerwowane d la  
d a lsz y c h  tematów dotyczących  p ły t  gumowych.

K O N I E C

I


