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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-63
6633-05

W Y R O BY  G U M O W E
W yro by  gum ow e

Płyty mikrokomórkowe 
poligum

Grupa katalogowa X 63

1 .  W STĘP

1 . 1 .  P r z e d m io t  n o rm y . P r z e d m io t e m  n o rm y  s ą  p ł y t y  m ik ro k o m ó rk o w e  o t r z y m a n e  m e to d ą  

z a p r a s o w a n ia ,  p r z e z n a c z o n e  n a  s p o d y  obuw io w e i  in n e  c e l e .

1 . 2 .  G a t u n k i .  W z a l e ż n o ś c i  od  i l o ś c i  i  r o d z a j u  wad w y k o n a n ia  r o z r ó ż n i a  s i ę  dwa 

g a t u n k i  p ł y t  m ik ro k o m ó r k o w y c h , o z n a c z o n e  c y f r a m i  r z y m s k im i :

I  -  g a t u n e k  p i e r w s z y ,

I I  -  g a t u n e k  d r u g i .

1 . 3 .  P r z y k ł a d  o z n a c z e n ia  p ł y t y  gum o w ej m ik ro k o m ó r k o w e j I  g a t u n k u :

P Ł Y T A  GUMOWA MIKROKOMÓRKOWA POLIGUM  -  I  -  B N - 6 3 / 6 6 3 3 - 0 5

1 . 4 .  C e c h o w a n ie .  N a s t r o n i e  w e w n ę t r z n e j  w r o g u  p ł y t y  p o w in n y  b y ć  u m ie s z c z o n e  

w s p o s ó b  t r w a ł y  n a s t ę p u j ą c e  d a n e :

a )  z n a k  w y t w ó r c y ,
b )  o z n a c z e n ie  p ł y t y  wg i . 3 b e z  c z ę ś c i  s ł o w n e j ,

c )  g r u b o ś ć  p ł y t y ,

d )  g a t u n e k ,

e )  d a t a  p r o d u k c j i .

1 . 5 .  N orm y z w ią z a n e
PN—5 4 / C - 0 4 2 5 7  Gum a. O z n a c z a n ie  p o z o r n e g o  c i ę ż a r u  gum y p o r o w a t e j  

P N - 5 4 / C - 0 4 2 5 8  G um a. O z n a c z a n ie  w y t r z y m a ł o ś c i  n a  p r z e r y w a n ie  n i t k ą  

P N - 5 9 / C - 9 4 0 9 9  W y ro b y  gum ow e. W y ty c z n e  p r z e c h o w y w a n ia  i  k o n s e r w a c j i

2 .  WYMAGANIA T E C H N IC Z N E

2 . 1 .  W y g lą d  z e w n ę t r z n y .  P ł y t y  m ik ro k o m ó rk o w e  p o l ig u m  p o w in n y  b y ć  je d n o r o d n e .

2 . 2 .  W y m ia ry  i  o d c h y ł k i  w y m ia ró w  p ł y t  m ik ro k o m ó r k o w y c h  o k r e ś lo n o  w t a b l .  i .

Tablica 1

Długość i  szerokość 
mm

Odchyłki długości i  szerokości
%

Odchyłki grubości
mm

525 ±5
+0,5

do 9 ” 0,4 
+1,0

powyżej 9 -0,9

P ł y t y  m ik ro k o m ó rk o w e  p o lig u m  p r o d u k u je  s i ę  w g r u b o ś c i a c h  u z g o d n io n y c h  z  o d b i o r c ą .

D o p u s z c z a  s i ę  in n e  w y m ia r y  p ł y t  u z g o d n io n e  p o m ię d z y  o d b io r c ą  i  p r o d u c e n t e m .
• ‘
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2 .3 . M a te r ia ły .  W łasności fizyo -zn e p ły t  ok reś lon o  w t a b l .  2.

Tablica 2

Własności płyt Wartości wymagane
3

a) Pozorny ciężar właściwy, G/cm , najwyżej 1 r 1,2

b) Skurcz lin iow y, $£, najwyżej 2,5

° )  Twardość od strony lic a , °Sh, najmniej 85

d) Wytrzymałość na przerywanie n itką, kG/cm, najmniej 30

2 .4 . Wady wykonania. D opuszczalne wady wykonania p ły t  mikrokomórkowych ok reś lon o  

w t a b l .  3.

Tablica 3

Nazwa wady I  Gatunek I I  Gatunek

a) Pęcherze dla jednej 
strony

do 5 o łącznej powierzchni 
do 100 mm2

do 5 o2łącznej powierzchni do 
500 mm lub zgrupowane w jednym 
miejscu na łącznej powierzchni do
10 000 mm2

b) Wgłębienia dla jednej 
strony

do 10 o łącznej powierzchni 
do 200 mm2i  głębokości do 
0,7 mm

do 20 Ojłącznej powierzchni do 
1000 mm i  głębokości do 2 mm

c) Różnica odcieni w jed
nej płycie

nie dopuszcza się nieznaczna

d) Różnica odcieni w par
t i i

nieznaczna dopuszcza s ię

Dopuszczalne wady wykonania płyt o wymiarach innych niż ustalone w normie należy zmienić 
proporcjonalnie do zmienionej powierzchni p ły t.

3. OPAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

P ły ty  mikrokomórkowe tego  samego ro d za ju , gatunku i  barwy układa s ię  w s tos .K ażd y  

s to s  p ły t  pow in ien  byś oznaczony numerem p a r t i i .

P ły t y  mikrokomórkowe powinny być przechowywane zgodn ie  z PN-59/C-94099. P ły ty  m i- 

krokomórkowe n a le ż y  p rzew oz ić  k ry tym i i  czystym i środkami tra n sp o rtow ym i,za b ezp ie cza 
ją c  je  p rzed  uszkodzeniam i o ra z  substancjam i d z ia ła ją c y m i s zk o d liw ie  na gumę.

4. BAJANIA TECHNICZNE

4 .1 . W ie lkość  p a r t i i .  Za p a r t ię  p ły t  mikrokomórkowych uważa s ię  n a jw yże j 
2500 sztuk p ły t  tego  samego d esen ia , g ru b ośc i i  barwy.

4 .2 . R odza je  badań

a )  o g lę d z in y  zew nętrzne,

b ) spraw dzen ie wymiarów,

c )  ozn aczan ie  pozornego c ię ża ru  w ła śc iw ego ,
d ) ozn aczan ie  tw a rd ośc i,

e )  ozn aczan ie  w ytrzym a łośc i na p rzeryw an ie  n itk ą ,

f )  o zn aczan ie  skurczu l in io w e g o .
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4 . 3 .  P o b i e r a n i e  p r ó b e k .  P r ó b k i  do b a d a ń  n a l e ż y  p o b ie r a ń  lo s o w o ,  w i l o ś c i  z a l e ż n e j  

od l i c z n o ś c i  p a r t i i  z g o d n ie  z  t a b l .  4 .

Tablica 4

Licznośó p a r t ii  
sztuk

Liczba sztuk, 
którą należy 
pobrać do 
badań wg 

4.2 a) i  b)

Dopuszczalna licz
ba sztuk niedo
brych pobranych 

do badań ' wg 
4.2 a) i  b)

Liczba sztuk, 
którą należy 
pobrać do 
badań wg 

4.2 c ) -i- f )

Dopuszczalna licz
ba sztuk niedo
brych pobranych 
do badań wg 

4.2 c ) * f )
1 2 3 4 5

do 25 5 0 1 0
25 i 62 10 1 1 0
63 4 160 15 1 1 0

161 f 400 25 2 1 0
401 - 1000 40 3 2 0

1001 i 2500 60 4 2 0

4 , 4 ,  O p is  b a d a ń

4 . 4 . 1 .  O g lę d z in y  z e w n ę t r z n e  p ł y t  ra ik ro k o m ó r k o w y c h  p r z e p r o w a d z a  s i ę  n ie u z b r o j o n y m  

o k ie m .

4 . 4 . 2 .  S p r a w d z e n ie  w y m ia ró w . D ł u g o ś ć  i  s z e r o k o ś ć  p ł y t  m ik ro k o m ó r k o w y e h  s p r a w d z a  

s i ę  z  d o k ł a d n o ś c i ą  do i  mm.

G r u b o ś ć  p ł y t  s p r a w d z a  s i ę  z a  p o m o cą  m ik r o m e t r u  z  d o k ł a d n o ś c i ą  do 0 , 1  mm. P o m ia r  

w y k o n u je  s i ę  w o d l e g ł o ś c i  co  n a j m n i e j  3Ó mm od k r a w ę d z i .  N a l e ż y  w y k o n a ć  6 p o m ia ró w ,  

k a ż d y  w in n y m  p u n k c ie  p ł y t y ,  p r z y j m u j ą c  j a k o  w y n ik  ś r e d n i ą  a r y t m e t y c z n ą  6 p o m ia ró w .

4 . 4 . 3 .  O z n a c z a n ie  p o z o r n e g o  c i ę ż a r u  w ła ś c iw e g o  gum y m ik ro k o m ó r k o w e j p r z e p r o w a d z a  

s i ę  z g o d n ie  z  P N - 5 4 / C - 0 4 2 5 7 .

4 . 4 . 4 .  O z n a c z a n ie  t w a r d o ś c i  p ł y t  m ik ro k o m ó rk o w y e h  p r z e p r o w a d z a  s i ę  z a  po m ocą  

t w a r d o ś c io m ie r z a  t y p u  S h o r e  a  o p o d z i a ł c e  w z a k r e s i e  0 4  1 0 0 .  P o w ie r z c h n i a  b a d a n e j  

p ł y t y  p o w in n a  b y ć  g ł a d k a ,  b e z  p ę k n i ę ć ,  p ę c h e r z y  i  w t r ą c e ń  o b c y c h  c i a ł , w i d o c z n y c h  n i e 

u z b r o jo n y m  o k ie m .

B a d a n a  p ł y t a  p o w in n a  m ie ć  g r u b o ś ć  co  n a j m n i e j  6 mm i  p o w ie r z c h n ię  n i e  m n ie j s z ą  

n i ż  1 5 X 3 0  mm. P o m ia r  t w a r d o ś c i  w y k o n u je  s i ę  w t e m p e r a t u r z e  2 0  ± 5 ° C .

P ł y t ę  m ik ro k o m ó rk o w ą  u m ie s z c z a  s i ę  n a  g ł a d k i e j  p ł y t c e  s z k l a n e j  l u b  m e t a lo w e j ,  do 

c i s k a j ą c  n a s t ę p n i e  t w a r d o ś c io m ie r z  do g u m y , a ż  do z e t k n i ę c i a  s i ę  gum y z  je g o  p o w ie r z 

c h n ią  o p o ro w ą  w o k ó ł i g l i c y .

Po 15 s e k  od c h w i l i  d o c i ś n i ę c i a  do b a d a n e j  p ł y t y  o d c z y t u j e  s i ę  w s k a z a n ia  t w a r d o ś -  

o i o m i e r z a .

D l a  s c h a r a k t e r y z o w a n i a  t w a r d o ś c i  p ł y t y  n a l e ż y  p o d a ć  ś r e d n i ą  a r y t m e t y c z n ą  6 p o m ir -  

ró w  w y k o n a n y c h  w 6 r ó ż n y c h  m i e j s c a c h  p ł y t y .

D l a  s c h a r a k t e r y z o w a n ia  p a r t i i ,  z  k t ó r e j  p o b ra n o  p r ó b k i , n a l e ż y  p o d a ć  ś r e d n i ą  a r y t 

m e t y c z n ą  t w a r d o ś c i  3 z b a d a n y c h  p r ó b e k .

4 . 4 . 5 .  O z n a c z a n ie  w y t r z y m a ł o ś c i  n a  p r z e r y w a n ie  n i t k ą  p r z e p r o w a d z a  s i ę  z g o d n ie  z  

P N -.5 4 / C —0 4 2 5 8 .

4 . 4 . 6 .  O z n a c z a n ie  s k u r c z u  l i n i o w e g o .  Z  p ł y t y  p o d d a n e j u p r z e d n io  2 4 -g o d z in n e m u  l e 

ż a k o w a n iu  w y c in a  s i ę  3 p r ó b k i  o w y m ia r a c h  1 2 0 X  2 0  mm, j a k  n a  r y s u n k u .  N a k a ż d e j  p r ó b 

c e ,  n a  g ł a d k i e j  p o w ie r z c h n i  o z n a c z a  s i ę  z a  p o m ocą s u w m ia r k i  o d c in e k  o d ł u g o ś c i  iO O  mm 

z  d o k ł a d n o ś c i ą  0 , 1  ram. Do o z n a c z a n i a  d ł u g o ś c i  n a l e ż y  u ż y ć  i g ł y  m e t a lo w e j ,  po czym  

p r ó b k i  w k ła d a  s i ę  do s u s z a r k i  n a  p r z e c i ą g  24  g o d z  w t e m p e r a t u r z e  70  ± 2 ° C .
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P o  u p ły w ie  p ó ł  g o d z in y  od wyjęcia p r ó b e k  z  s u s z a r k i  p r z e p r o w a d z a  s i ę  p o m ia r  z a  

po m ocą s u w m ia r k i  z  d o k ł a d n o ś c i ą  0 , 1  mm n a  o z n a c z o n e j  d ł u g o ś c i  i  o b l i c z a  s i ę  s k u r c z  

l i n i o w y  (X) w procentach wg w z o ru

X  =_ L P 100

w k t ó r y m :

L p -  d ł u g o ś ć  p r z e d  w ło ż e n ie m  do s u s z a r k i ,  mm,

-  d ł u g o ś ć  po w y j ę c i u  z  s u s z a r k i ,  mm.

J a k o  w y n ik  p r z y j m u j e  s i ę  ś r e d n i ą  a r y t m e t y c z n ą  z  3 p o m ia ró w .

BG PW

BN. 004683
llllllllllllllllllllllli

40000000343038

4 . 5 .  O c e n a  w y n ik ó w  b a d a ń . P a r t i ę  p ł y t  m ik ro k o m ó r k o w y c h  p o lig u m  n a l e ż y  u z n a ć  z a  

o d p o w ia d a ją c ą  w ym agan io m  n o rm y , j e ż e l i  l i c z b a  p ł y t  n ie d o b r y c h  s p o ś r ó d  p p o b r a n y c h  do  

b a d a ń  wg 4 . 2  a )  i  b )  n i e  p r z e k r o c z y ł a  o d p o w ie d n ie j  l i c z b y  p o d a n e j w t a b l .  4 k o l .  3 ,  a  

w y n i k i  b a d a ń  wg 4 . 2  c )  -r f )  b y ł y  d o d a t n i e .

P a r t i ę  p ł y t  m ik ro k o m ó r k o w y c h  p o l ig u m  n a l e ż y  u z n a ć  z a  n i e  o d p o w ia d a ją c ą  w ym aganiom  

n o rm y , j e ż e l i  l i c z b a  p ł y t  n i e d o b r y c h  s p o ś r ó d  p o b r a n y c h  do b a d a ń  wg 4 . 2  a )  i  b )  p r z e 

k r o c z y ł a  o d p o w ie d n ią  l i c z b ę  wg t a b l . 4 k o l .  3 l u b  k t ó r y k o l w i e k  z  w y n ik ó w  b a d a ń  wg 4 . 2

c )  ^  f )  b y ł  u je m n y .

K O N I E C


