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1. P r z e d m i o t  n o rm y .  P rz e d m io te m  norm y  s ę  w y ty c z n e  

s to s o w a n ia  p a p i e r ó w  w p r o c e s a c h  l a k i e r o w a n ia  od b i tek  d r u 

k a r s k i c h .

2. Z a k r e s  s to s o w a n ia  n o rm y .  W y ty c z n e  m aję  z a s t o s o w a 

n ie  p r z y  n a s t ę p u j ą c y c h  w a ru n k a c h :

a )  p a p i e r a c h  do d r u k o w a n ia ,

b )  l a k i e r z e  s p i ry tu s o w y m  b e z b a rw n y m  n a  p a p i e r , l a k i e r z e  

powłokowym po łyskow ym  lub l a k i e r z e  n i t ro c e lu lo z o w y m  na 

p a p i e r  wg B N - 7 5 / 6 1 1 4 -2 1 ,

c )  je d n o ra z o w y m  n a k ła d a n iu  l a k i e r u ,

d)  n a k ł a d a n iu  l a k i e r u  n a  m a s z y n a c h  l a k i e r u j ą c y c h  p r z y  

p a r a m e t r a c h  p r o c e s u  o k r e ś l o n y c h  i n s t r u k c j a m i  t e c h n o lo 

g icznym i .

3. O k r e ś l e n i a

a )  od b i tk a  d r u k a r s k a  l a k i e r o w a n a  -  o d b i tk a ,  p o w le c z o n a  

l a k ie r e m  na m a s z y n i e  l a k i e r u j ą c e j .

b )  c h ło n n o ś ć  p a p i e r u  -  p a r a m e t r  c h a r a k t e r y z u j ą c y  z d o l 

n o ś ć  w c h ła n ia n ia  o le ju  t e s to w e g o  p r z e z  p o w i e r z c h n i ę  p a 

p i e r u ,  o z n a c z o n y  w z n o r m a l i z o w a n y c h  w a r u n k a c h  g ę s t o ś c i ą  

o p ty czn y  (D )  p lam y p o w s ta ł e j  p o  u s u n ię c iu  n a d m ia r u  o le ju .

c )  p o ły s k  o d b i tk i  d r u k a r s k i e j  -  w ła ś c iw o ś ć  p o w ie r z c h n i  

o db i tk i  w y r a ż o n a  w s p ó łc z y n n ik ie m  k ie ru n k o w e g o  o d b ic ia  

ś w ia t ł a ,  m ie rz o n y m  na  p ł a s z c z y ź n i e  d ru k u  l a k i e r o w a n e g o  

p r z y  z a c h o w a n iu  g e o m e t r i i  p o m ia ru  75% lub u m o w n i e - s t o p 

niem p o ły s k u .

d)  s t o p i e ń  p o ły s k u  -  umowna n a z w a  lub l ic z b a  o k r e ś l a j ą 

c a  p r z e d z i a ł  p o ły s k u ,  o k r e ś lo n y  w s p ó łc z y n n ik a m i  octoicia 

lub w z ro k o w o  p r z e z  p o r ó w n a n ie  z  w z o rc a m i .

P o z o s t a ł e  o k r e ś l e n i a  -  wg B N - 7 3 /7 4 0 1 - 1 1 .

4 .  W y ty czn e  s to s o w a n ia .  W z a l e ż n o ś c i  od z a m i e r z o n e 

go p o ły s k u  odb i tk i  d r u k a r s k i e j  n a le ż y  d o b i e r a ć  p a p i e r  o 

zgodnym z ta b e lę  p r z e d z i a l e  c h ło n n o ś c i  lub s t o s u j ę c  p a p i e r  

o z n a n e j  c h ło n n o ś c i ,  n a l e ż y  p r z e w id y w a ć  p o ły sk  odb itk i  

d r u k a r s k i e j  z g o d n ie  z t a b e lę .

C h ło n n o ś ć
p a p i e r u

P o ł y s k  odb itk i  d r u k a r s k i e j  l a k ie r o w a n e j

w s p ó łc z y n n ik  
o d b ic i a ,  %

na z w a  s to p n ia  
p o ły s k u•

o z n a c z e n ie
s to p n ia
p o ły sk u

p o n iż e j  0 ,  12 pow yże j  85 w ysok i  p o ły sk 1

0 ,  12 do 0 ,  22 85 do 60 p o ły sk II

0 , 2 3  do 0 , 4 4 61 do  20 p ó łp o ły sk III

0 , 4 5  do 0, 60 21 do 10 półm at IV

pow y że j  0 ,  60 p o n iż e j  10 m at V

5. Metody b a d a ń

a )  c h ło n n o ś c i  p a p i e r u  -  wg z a ł ę c z n ik a  1 na  s t r  2.

b )  p o ły sk u  odb i tk i  d r u k a r s k i e j  -  wg z a ł ę c z n ik a  2 na  s t r  3 .

K O N  I E C

Z a łę c z n ik l  1 i 2 

I n fo rm a c je  do d a tk o w e
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2 Z a łą c z n ik  1 d o  B N - 8 0 /7 4 1 4 - 0 2

Z A Ł Ą C Z N I K  1

M ETODA BADANIA C H Ł O N N O  SCI P A P IE R U

1. Z a s a d a  m etody  - p o l e g a  na n a n i e s i e n i u  o le ju  t e s to w e g o  

na  p o w i e r z c h n i ę  b a d a n e g o  p a p i e r u ,  u s u n i ę c i u  n a d m ia r u  n i e -  

w c h ło n ię te g o  o le ju  i p o m i a r z e  g ę s t o ś c i  o p ty c z n e j  w m ie j 

s c u  p lam y w c h ło n ię t e g o  o le ju .

2. P r z y r z ą d .  Do p o m ia r u  g ę s t o ś c i  o p ty c z n e j  s t o s u j e  s i ę  

d e n s y to m e t r  r e f l e k s y j n y .  P r z y g o t o w a n i e  p r z y r z ę d u  do p o 

m ia ró w  i o z n a c z a n i e  g ę s t o ś c i  o p ty c z n e j  -  wg B N - 7 ^ 7 4 3 9 - 0 4 .

3. O le j  t e s to w y  j e s t  o le jem  m in e ra ln y m  o n a s t ę p u j ą c e j  

c h a r a k t e r y s t y c e :

a )  le p k o ś ć  w 2 5 °C  -  23 Pa • s ,

b )  w s k a ź n ik  b a r w y

-  d la  1 g o le ju  w 50 ml b e n zy n y  e k s t r a k c y j n e j  -  6,

-  d la  1 g  o l e ju  w 1000 ml b e n z y n y  e k s t r a k c y j n e j  -  4.

O z n a c z a n i e  w s k a ź n ik a  b a r w y  o le ju  p o le g a  na  p o r ó w n a n iu

z a  po m o cę  k o l o r y m e t r u  b a r w y  o le ju  t e s to w e g o  z b a r w ę  

w z o r c a  s z k l a n e g o  n r  4 lub 6.

Do o z n a c z a n i a  n a l e ż y  s t o s o w a ć  k o l o r y m e t r  do w o ln eg o  ty,- 

pu  u m o ż l iw ia ją c y  r o z p r o s z o n e  o ś w ie t l e n i e  o t e m p e r a t u r z e  

b a rw o w e j  2750 K i n a t ę ż e n i u  900 ±100 lx o r a z  o b s e r w a c j ę  

po jem n ik a  z  b adanym  o le jem  i j e d n e g o  w z o r c a  s z k l a n e g o .

C h a r a k t e r y s t y k ę  w z o r c ó w  p o d an o  w t a b e l i .

W c e l u  w y k o n an ia  o z n a c z a n i a  n a l e ż y  w y s ta w ić  p o je m 

n ik  z nap e łn io n y m  o le jem  te s tow ym  o r a z  w ła ś c iw y  w z o r z e c  

s z k l a n y  do k o l o r y m e t r u ,  zgodny  z  wymaganym w s k aźn ik iem  

b a rw y  o le ju .  N a s t ę p n i e  w łę c z y ć  ź r ó d ł o  ś w ia t ł a  i p o r ó w 

n a ć  b a r w ę  p r ó b k i  z b a r w ę  w z o r c a  s z k l a n e g o .

Za  wynik n a l e ż y  p r z y j ę ć  s t w i e r d z e n i e  b r a k u  lub w y s t ą 

p ie n i a  d o s t r z e g a l n y c h  r ó ż n i c  b a r w y  m ięd zy  o le jem  a w z o r 

cem.

4 .  M a te r i a ły

a )  G ła d k a  s z k l a n a  p ły tk a  o w y m ia r a c h  200x300  mm.

b)  O le j  te s to w y  w g p . 3 .

c )  M eta low y w a le c  o  m a s i e  100 g i ś r e d n i c y  p o d s ta w y  

30  mm.

d) P ę d z e l e k .

e )  T k a n in a  b a ty s to w a .

f )  S e k u n d o m ie r z .

5. P o b i e r a n i e  i p r z y g o to w a n ie  p r ó b e k

a )  P o b i e r a n i e  p ró b k i  o g ó ln e j .  Z  p a r t i i  p a p i e r u  p r z e z n a 

c z o n e g o  na  o d b i tk i  l a k i e r o w a n e  p o b r a ć  lo so w o  5 a r k u s z y .  Na 

p a p i e r a c h  n i e p o w le k a n y c h  o z n a c z y ć  na  każdym  z a r k u s z y  

s t r o n ę  g ó r n ę  i s i to w ę  z g o d n ie  z P N - 6 5 / P - 5 0 1 28. N a  p a 

p i e r a c h  p o w le k a n y c h  d w u s t r o n n ie  o z n a c z y ć  s t r o n ę  1 i 2.

b )  W y d z ie l e n i e  p r ó b e k  do b a d a ń .  Z k a ż d e g o  a r k u s z a  p o 

b r a n e g o  wg p o z .  a )  w y c ię ć  z r ó ż n y c h  m i e j s c  po  2 p ró b k i  

o w y m ia r a c h  100x200 mm. Na k a ż d e j  p r ó b c e  z a z n a c z y ć  

s t r o n ę  g ó r n ę  i s i to w ę  lub o d p o w ied n io  s t r o n ę  1 i 2.

6. K l im a ty z o w a n ie  p r ó b e k  -  wg P N - 7 7 / P - 5 0 0 6 7  w w a 

r u n k a c h  n o rm a ln y c h .

7. W a ru n k i  b a d a n ia .  O le j  te s to w y  p o w in ien  m ie ć  t e m p e 

r a t u r ę  2 0 °C  +1. Z a l e c a  s i ę  w y k o n y w an ie  o z n a c z a n i a  w p o 

m i e s z c z e n i u  k l im a ty zo w an y m .

D la  p a p i e r ó w  p o w le k a n y c h  j e d n o s t r o n n i e  o z n a c z a n i e  n a 

leży  w yk o n y w ać  ty lko  na  s t r o n i e  p o w le k a n e j .

8. O p is  b a d a n ia  . N a le ż y  w y k o n ać  po  2 o z n a c z a n ia  na 

k a ż d e j  p r ó b c e  do b a d a ń ,  na  o z n a k o w a n e j  s t r o n i e  p a p i e r u .

P r ó b k ę  b a d a n e g o  p a p i e r u  u n i e ś c i ć  n a  s z k l a n e j  p ły t c e  

s t r o n ę  o z n a k o w a n ę  do g ó r y .  P o d s t a w ę  m e ta lo w e g o  w a lc a  

wg 4 c )  p o k r y ć  d o k ła d n ie  w a r s t w ę  o l e ju  t e s to w e g o  wg 4 b )  

z a  po m o cę  p ę d z e l k a  wg 4 d ) .  P o s t a w i ć  w a le c  p o d s t a w ę  p o -  

k r y t ę  o le jem  na  p o w i e r z c h n i  p r ó b k i ,  w ł ę c z a j ę c  j e d n o c z e ś 

n ie  s e k u n d o m ie rz  wg 4 f ) .  P o  u p ły w ie  10 s  z d j ę ć  w a le c  i n a 

ty c h m ia s t  z e t r z e ć  n a d m ia r  o le ju  ka w a łk ie m  tkan in y  b a t y s 

tow ej  wg 4 e ) .

Na tej s a m e j  p r ó b c e  p o w t ó r z y ć  n a n i e s i e n i e  o le ju  w innym 

m ie j s c u .

P o  up ły w ie  20 min w y k o n ać  p o m ia r  d e n s y to m e t r e m ,  p r z e z  

f i l t r  d o p e łn i a j ę c y  do b a r w y  ż ó ł t e j .

D e n s y to m e t r  w y z e r o w a ć  na  p r ó b c e  b a d a n e g o  p a p i e r u ,  w*
m ie j s c u  n i e  p o k ry ty m  o l e j e m , z g o d n ie  z B N - 0 0 / 7 4 3 9 - 0 4 .  

N a s t ę p n i e  w y k o n ać  p o m ia r  w dowolnym m ie j s c u  p lam y p o 

w s ta ł e j  w w yniku  n a n i e s i e n i a  o lo ju .  O d c z y ta ć  w ie lk o ś ć  g ę 

s t o ś c i  o p ty c z n e j  ( D )  z d o k ła d n o ś c i ę  do  0 ,0 2 .

9. S p o s ó b  p o d a w a n ia  w yn iku .  Za wynik n a l e ż y  p r z y j ę ć  

ś r e d n i ę  a r y t m e t y c z n ę  g ę s t o ś c i  o p ty c z n e j  D  10 o z n a c z a ń  z 

d o k ła d n o ś c i ę  do 0 , 0 2  d la  k a ż d e j  s t r o n y  p a p i e r u  o d d z ie ln i e .

N um er
w z o r c a

W s p ó ł r z ę d n e  c h r o m a t y c z n o ś c i  b a r w

c z e r w o n a z i e lo n a n i e b i e s k a

4 , 0 0 ,6 7 1 0 ,3 2 8 0 ,0 0 1

6 , 0 0 ,8 0 5 0 ,1 9 5 0 ,0 0 0
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ZA ŁĄ C ZN IK  7.

M ET O D Y  BADANIA P O Ł Y S K U  ODBITKI D R U K A R S K IE J  L A K IE R O W A N E J

1. M ETODA BADANIA P O Ł Y S K U  ODBITKI D R U K A R S K IE J  

L A K IE R O W A N E J  P O L Y S K O Ś C IO M IE R Z E M

1 . 1 .  Z a s a d a  m etody  p o le g a  na  o k r e ś l e n i u  p ro c e n to w e g o  

s to s u n k u  i lo ś c i  ś w ia t ł a  o d b i teg o  pod  k ę te m 7 5 °o d  p o w ie r z c h n i  

b a d a n e j  p r ó b k i  do i l o ś c i  ś w ia t ł a  o d b i te g o  pod  tym k ę tem  od 

p o w ie r z c h n i  w z o r c a .  M etodę  s t o s u j e  s i ę  w c e i a c h  b a d a w 

c z y c h  o r a z  ro z j e m c z y c h .

1 .2 .  P r z y r z ą d .  Do o z n a c z a n i a  p o ły s k u  s t o s u j e  s i ę  p o -  

ł y s k o ś c i o m i e r z  o g e o m e t r i i  p o m ia r u  7 5 ° ,  np .  p o ł y s k o ś c i o -  

m i e r z  G a r d n e r a .

P r z y r z ę d  p ow in ien  b y ć  w y p o s a ż o n y  w e w z o r z e c  p o ły s k u  
o

dla  g e o m e t r i i  p o m ia ru  75 lub we w z o r z e c  u n i w e r s a l n y  w y -  

s k a lo w a n y  d la  k a ż d e j  g e o m e t r i i  p o m ia r u .

1 . 3 .  P r z y g o t o w a n i e  p r z y r z ą d u  do b a d a n ia .  W y łą c z y ć  z a 

s i l a n i e  p r z y r z ą d u  i p o z o s t a w i ć  go na  10 min w c e lu  n a g r z a 

n ia .  U s ta w ić  g ło w icę  p r z y r z ą d u  w p o ło ż e n iu  o d p o w ia d a j ę -
o

cym g e o m e t r i i  p o m ia r u  75 . W z o r z e c  p o ły s k u  u m ie ś c ić  w 

g ó r n e j  c z ę ś c i  g ło w ic y  n a  o t w o r z e  p o m ia ro w y m .  P o k rę t ł e m  

m ik r o a m p e r o m i e r z a  u s t a w i ć  w s k a z ó w k ę  p r z y r z ą d u  n a  w a r 

t o ś ć  p o d an y  na  w z o r c u ,  po  czym  z d j ę ć  w z o r z e c .

1 .4 .  P o b i e r a n i e  i p r z y g o to w a n ie  p r ó b e k .  Z  p a r t i i  o d b i 

tek d r u k a r s k i c h  l a k i e r o w a n y c h  n a l e ż y  p o b r a ć  5 a r k u s z y  wg 

B N - 7 7 / 7 4 5 1 - 0 2  j a k  dla  b a d a ń  n i s z c z ę c y c h .

Z m ie j s c  n ie z a d r u k o w a n y c h  k a ż d e g o  a r k u s z a  w y c ię ć  po

2 p r ó b k i  o w y m ia r a c h  3 0x100  mm. W p r z y p a d k u  b r a k u  

m i e j s c  n ie z a d r u k o w a n y c h  na  o d b i t c e ,  p r ó b k i  n a l e ż y  w y c ię ć  

z  m i e j s c  z a d r u k o w a n y c h ,  w y k a z u ję c y c h  w z ro k o w o  na jm n ie j 

s z y  p o ły s k .

1 .6 .  S p o s ó b  p o d a w a n ia  w yniku .  Za wynik  n a l e ż y  p r z y j ę ć  

ś r e d n i ę  a r y t m e t y c z n ę  o z n a c z a ń  w yko n an y ch  na  w s z y s t k i c h  

p r ó b k a c h  wg 1 . 5  I p o d a ć  z d o k ła d n o ś c i ę  do 1 %.

2. W IZU A LN A  M ETODA BADANIA P O Ł Y S K U  

ODBITKI D R U K A R S K IE J  L A K IE R O W A N E J

2 . 1 .  Z a s a d a  m etody  p o le g a  n a  w zrokow ym  p o ró w n a n iu  

r e f l e k s ó w  ś w ie t ln y c h  b a d a n e j  o db i tk i  i p r ó b k i  w z o rc o w e j

p o ły sk u  w z n o r m a l i z o w a n y c h  w a r u n k a c h .  M etodę  s t o s u j e  s i ę  

do o cen y  j a k o ś c i  w p r o d u k c j i  i p r z y  o d b i o r z e  j a k o ś c io w y m .

2 . 2 .  P o b i e r a n i e  p r ó b e k .  Z  p a r t i i  o d b i te k  d r u k a r s k i c h  

n a le ż y  p o b r a ć  p ró b k i  z g o d n ie  z B N - 7 7 /7 4 5 1  - 0 2 .

2 . 3 .  W a ru n k i  b a d a n ia .  Do o z n a c z a n ia  p o ły s k u  n a l e ż y  wy

k o r z y s t a ć :

a )  ź r ó d ł o  ś w ia t ł a  n a t u r a l n e g o  lub s z t u c z n e g o ,  z a p e w n ia -  

j ę c e  o ś w ie t l e n i e  k i e r u n k o w e  o n a t ę ż e n i u  n i e  m n ie jsz y m  n iż  

2000 fx, z d o ln e  w y w o łać  r e f l e k s y  o d b i tk i  i p r ó b k i  w z o r c o 

wej  p o ły s k u  p r z y  ich u s ta w ie n iu  pod kęterrr do  ź r ó d ł a  ś w i a t 

ła  i o s i  o b s e r w a c j i ,

b )  p ró b k i  w z o r c o w e  p o ły s k u  w p o s t a c i  p o la k i e r o w a n y c h  

k a r t e k  p a p i e r u  w f o r m a c i e  A 4, o w s p ó łc z y n n ik a c h  o d b ic ia  

p r z y b l i ż o n y c h  do w a r t o ś c i  k r a ń c o w y c h  p o d a n y c h  w p . 4  n i 

n i e j s z e j  n o rm y ,  z z a z n a c z o n y m i  w ie lk o ś c ia m i  tych  w s p ó ł 

cz y n n ik ó w .

2 . 4 .  O p is  b a d a n ia .  U ło ż y ć  p ł a s k o  b a d a n ę  o d b i tk ę  na 

s z ty w n ę  p o d k ła d k ę .  W y s z u k a ć  w r ó ż n y c h  c z ę ś c i a c h  odbitk i  

n ie  m nie j  n iż  5 m i e j s c  o p o w ie r z c h n i a c h  n ie z a d r u k o w a n y c h  

do  b a d a ń .

W p r z y p a d k u  b r a k u  m i e j s c  n ie z a d r u k o w a n y c h  na  o d b i tc e ,  

n a le ż y  d a  b a d a ń  p r z y j ę ć  m ie j s c a  o p o w i e r z c h n i  z a d r u k o w a 

n e j ,  l e c z  w y k a z u ją c e  w z ro k o w o  n a jm n ie j s z y  p o ł y s k . P r z y  wy

b r a n y c h  m ie j s c a c h  do b a d a ń  k o le jn o  u k ł a d a ć  p r ó b k i  w z o r c o 

we p o ły s k u  o z b l i ż o n y c h  w ł a ś c i w o ś c i a c h  p o ły s k u  i o c e n i a ć  

w ie lk o ś ć  r e f l e k s ó w  na  o d b i tc e  i p r ó b c e  w z o r c o w e j  p o  u s t a 

w ien iu  ich  p o d  k ę tem  do  ś w ia t ł a .

2 . 5 .  Wynik  b a d a n ia  o k r e ś l i ć  w s to s u n k u  do n a j b a r d z i e j  

z b l i ż o n e j  pod  w zg lędem  p o ły s k u  p r ó b k i  w z o r c o w e j  p o ły s k u  

ja k o  b a d a n ę  o d b i tk ę :

a )  zgoc i ię  lub o  w yższym  p o ły s k u ,

b)  o n i e z n a c z n ie  n iż s z y m  p o ły sk u ,

c )  o  z n a c z n ie  n iż s z y m  p o ły sk u .

Za wynik n a l e ż y  p r z y j ę ć  p o ły sk  p r ó b k i  w z o r c o w e j  p o 

ły s k u ,  do k t ó r e j  n a j w i ę k s z a  l i c z b a  o z n a c z a ń  ( m i e j s c  b a 

d a ń )  na  p r ó b c e  j e s t  z g o d n a ,  o  w yższym  p o ły s k u  lub o n i e 

z n a c z n ie  n iż s z y m  p o ły s k u .

1j 5. O p is  b a d a n ia .  W g ó r n e j  c z ę ś c i  g łow icy  n a  o tw o r z e  

po m ia row ym  u m ie ś c ić  k o le jn o  p r ó b k i  p r z y g o to w a n e  wg 1 .4

i na  s k a l i  p r z y r z ę d u  o d c z y t a ć  w a r t o ś ć  p o ły s k u  z d o k ła d n o ś 

c ię  do 1 % d la  k a ż d e j  p r ó b k i  o d d z i e ln i e .
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