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Punkty pom iarów  elektrycznych gazociqgow
8 9 7 6 -0 3

ułożonych w ziemi

Płytki izolacyjne
Zamiasł

BN-69/8976-03

Grupa kałologowa IV 18

1 . WSTgP

Przedm iotem  normy s ą  p ły tk i  iz o la c y jn e  stosow a
ne w punk tach  pomiarów e lek try c z n y c h  gazociągów 
u łożonych  w z iem i.

2 . PODZIAŁ I  OZNACZENIE

2 .1 .  R odzaje. R ozróżn ia  s i ę  t r z y  ro d z a je  p ły te k  
iz o la c y jn y c h :

1 -  p ły tk a  iz o la c y jn a  z jednym otworem,
2 -  p ły tk a  iz o la c y jn a  z dwoma otw oram i,
3 -  p ły tk a  iz o la c y jn a  z trzem a otw oram i.

2 .2 .  P rz y k ład  o zn aczen ia  p ły tk i  iz o la c y jn e j  z 
jednym otworem (1 ) :
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5 . WYMAGANIA

3 .1 .  Wymiary w mm -  wg ry sunku .

3 .2 .  M a te r ia ł  -  p ły ty  PFE3 wg PN-62/E-29050, 

p ły ty  TFE2 wg PN-63/E-29051 lu b  wg uznan ia  wy
tw ó rcy .

5 .3 .  Wykonanie. P ły tk i  iz o la c y jn e  n a leż y  w yci
n ać  z p ły t  wg 3 .2  s to s u ją c  obróbkę m echaniczną. 
Z ad z io ry  i  o s t r e  kraw ędzie n a le ż y  s t ę p i ć .  Znak L 
um ieszczony powyżej prawego otw oru p ły tk i  i z o l a 
c y jn e j  ro d z a ju  2 i  3 o raz znak Z um ieszczony na 
o s i  s y m e tr i i  p ły tk i  iz o la c y jn e j  ro d z a ju  3 n a le ż y  
wykonać p rze z  w y b ijan ie  lu b  fre zo w an ie .

3.4-. Cechowanie. P ły tk i  iz o la c y jn e  n a leż y  cecho
wać w y b ija ją c  w m ie jsc u  wskazanym na rysunku znak 
B N -7V 8976-03.

4 .  PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I  TRAKSPORT

4 .1 .  Pakow anie. P ły tk i  iz o la c y jn e  tego  samego 
r o d z a ju  n a le ż y  w iązać miękkim drutem  stalowym w 
w ią z k i po 20 s z tu k .

Płytki izolacyjne: a) rodzaju 1, t )  rodzaju 2 i  c) rodzaju 3.
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4 .2 .  Przechowyw anie. P ły tk i  iz o la c y jn e  n a le ż y  
przechowywać w magazynach zam kniętych i  suchych , 
u k ła d a ją c  je  na podk ładach  lu b  r e g a ła c h .

4 .5 .  T ra n s p o r t.  P ły tk i  iz o la c y jn e  n a le ż y  p rz e 
w ozić k ry tym i środkam i tran sp o rto w y m i. Podczas 
t r a n s p o r tu  p ły tk i  n a le ż y  zab ezp ieczy ć  p rze d  opa
dami atm osferycznym i o raz  p rze d  p rzem ieszczan iem  
s i ę .

5. BADANIA

5 .1 .  B odzaje badań

a) spraw dzenie k s z ta ł tu  i  wymiarów ( 3 .1 ) ,
b) sp raw dzen ie m a te r ia łu  ( 3 .2 ) ,
c )  sp raw dzen ie w ykonania ( 3 .3 )1
d) spraw dzenie cechow ania ( 3 .4 ) .

5 .2 .  M ie jsce  1 czas  p rzeprow adzania badań. 
W szystk ie b ad a n ia  przeprow adza s i ę  u wytwórcy irsy  
o d b io rz e  p a r t i i  p ły te k  iz o la c y jn y c h .

5 .3 .  P rzygotow anie p a r t i i  p ły te k  iz o la c y jn y c h  
do b adań . Do badań  n a le ż y  p rz e d s ta w ia ć  p a r t i e  l i 
cz ąc e  n ie  m niej n iż  40 s z tu k  i  n ie  w ięcej n iż  
400  s z tu k  p ły te k  iz o la c y jn y c h  teg o  samego ro d za ju .

5 .4 .  P o b ie ra n ie  p ró b ek . Do wykonania badań wg
5 .1  a ) ,  c )  i  d) z p a r t i i  p ły te k  iz o la c y jn y c h  na
le ż y  pob rać  p ró b k i w sposób losow y, w i l o ś c i  po
d a n e j w ta b l i c y .

L ic z b a  
p ł y t e k  
i z o l a c y j 
nych wpartii

L ic z b a  p ł y t e k  
i z o l a c y j n y c h  pod
danych badaniom 
wg 5 .1  a ) ,  c ) i d )

N a jw ięk sza  d o p u s z c z a ln a  
l i c z b a  p ł y t e k  i z o l a c y j n y c h  
n i e  odpow iada jącyc h  wyma
ganiom normy ze  względu na 
b a d a n ia  wg

5 . 1  a ) ,  c )  i  d)

40+160 15 2

161+400 25 3

5 .5 .  Opis badań

5 .5 .1 .  Spraw dzenie k s z ta ł tu  i  wymiarów n a le ż y  
przeprow adzać p rze z  pom iar suwmiarką z dok ładno 

ś c i ą  do 0 ,1  mm i  porów nanie wyników z wymaganiami 
wg 3 .1 .

5 .5 .2 .  Spraw dzenie m a te r ia łu  p o leg a  na s tw ie r 
d z e n iu  zgodności z 3 .2  na podstaw ie  a te s tó w  ma
te r ia ło w y c h  p rzed staw io n y ch  p rz e z  wytwórcę.

5 .5 .3 .  Sprawdzenie wykonania n a le ż y  p rzep row a- 
d zać  p rze z  o g lę d z in y  i  porów nanie z wymaganiami 
podanym i w 3 .4 .

5 .6 .  Ocena wyników badań . P a r t i ę  p ły te k  i z o l a 
c y jn y c h  poddaną badan iu  n a leż y  uznać za  zgodną z 
wymaganiami normy, gdy w l i c z b i e  p ły te k  poddanych 
badaniom  wg 5 .1  a ) ,  c )  i  d) l i c z b a  s z tu k  n ie  od
p ow iada jących  wymaganiom normy j e s t  d la  poszczegól
nych  badań m n ie jsza  lu b  równa -l i c z b i e  podanej w 
t a b l i c y  o raz  gdy bad an ie  wg 5 .1  b) d a ło  wynik do
d a t n i .

W przypadku gdy choc iażby  d la  jednego b ad a n ia  
wg 5 .1  a ) ,  c) lu b  d ) ,  l ic z b a  s z tu k  n ie  odpow iada
ją c y c h  wymaganiom normy j e s t  w iększa od l ic z b y  
p o d an e j w ta b l i c y  lu b  gdy badan ie  wg 5 .1  b) dało  
wynik ujemny, c a ł ą  p a r t i ę  p ły te k  iz o la c y jn y c h  na
le ż y  uznać za n iezgodną z wymaganiami normy, bez 
przep row adzan ia  d a lszy c h  badań.

5 .7 .  Z aśw iadczenie wytwórcy o wynikach badań. 
Z ak ład  produku jący  p ły tk i  iz o la c y jn e  pow inien  na 
ż ą d a n ie  o d b io rcy  wydać zaśw iad czen ie  z a w ie ra ją c e  
k r ó tk i  o p is  zbadanych p ły te k  o raz  w yniki liczbow e 
badań .

6 .  POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PŁYTEK IZOLACT JHYCH 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NOHMY

P a r t i a  p ły te k  iz o la c y jn y c h  uznana w wyniku b a
dań  za n iezgodną z wymaganiami normy może z o s ta ć  
p rz e z  wytwórnię p rzeso rto w an a  i  p rze d staw io n a  do 
pow tórnego b a d a n ia , k tó reg o  wynik j e s t  o s t a t e c z -

BG PW

BN. 004421

40000000342776

IKFORMACJE DODATKOWE

1. I n s t y t u c j a  op raco w u jąca  normę -  B iu ro  P ro je k tó w  G»- 

zownic twa GAZOPROJEKT, Wrocław.

2 .  I s t o t n e  zmiany w s to s u n k u  do BN-69/8976-03 .  Wprowa

dzono p ł y t k ę  i z o l a c y j n ą  z t r z e m a  o tw oram i,

3. łlorny związane
PN-62/E-29050 M a ter ia ły  e le k t ro iz o la c y jn e -k o n s t ru k c y jn e .

P ły ty  p a p ie ro w e  utw ardzone  ży w ic ą  f t a l o w ą
PN-63/ E -29051 M a t e r i a ł y  e l e k t r o i z o l a c y j n e - k o n s t r u k o y j n e .  

P ł y t y  tk an in o w e  żyw icą  fen o lo w ą

4 .  A utorzy  p r o j e k t u  normy -  Adam Z agórow sk i ,  C zesław  

Ł a b i ń s k i ,  Henryk M y ś l i b o r s k i ,  S t a n i s ł a w  Lewandowski - B i u -

r o  P ro je k tó w  Gazownictwa GAZOPROJEKT, Wrocław.


