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1 . 1 .  P rzad m in t noTTny.. Przedm iotem  normy s ą  r u i ?  betonow e o 
p r z e k r o ju  o k rągłym  i  jajow ym  łą c z o n a  na z a k ła d ,  b e z  p o w ło k i z a 
b e z p i e c z a j ą c e j  p r z e d  k o r o z ją  w śro d o w isk u  a g re sy w n y ch  wód i  gruor- 
tó w .

1 . 2 .  Z a k r e s  sto s o w a n ia  norm?* Normę s t o s u je  s ię  w w arunkacli 
p rzem y sło w ej p r o d u k c ji  i  p r z y  o d b io r z e  r u r  b eto n o w ych  o przekro
ju  poprzecznym  o k rągłym  i  jajow ym * Norma n ie  o b ejm u je wymagań 
d o ty c z ą c y c h  z a b e z p ie c z e n ia  r u r  p r z e d  k o r o z ją  w śro d o w isk u  agre
syw nych wód i  gru n tó w .

1_JS» Normy zw ią za n e  
PN -63/B -U 6250  -  B e to n  z w y k ły  
PN -60/B -30001 -  Cement p o r t la n d z k i  550  
PN-64-/B-30005 -  Cement h u t n ic z y
PN -64/B -3C006 -  Cement p o r t la n d z k i  s z y b k o tw a r d n ie ją c y  400  
P N -5 8 /B -52 2 5 0  -  Woda do c e ló w  b u d o w lan ych . Wymagania t e c h n i c z 

ne d la  wody do beton ów  i  zapraw  
B N -6 6 /6 72 1-0 2  -  Kruszywo m in e r a ln e . N a tu r a ln e  k ru szy w a  kamisnn©

do b e to n u  zw yk łe go  marek do 250 .

2 .  PODZIAŁ Z OZNACZENIE

2 . 1 .  Z asad a p o d z i a łu .  W z a l e ż n o ś c i  od k s z t a ł t u  r o z r ó ż n ia  s i ę  
n a s tę p u ją c e  t y p y  ru rs

A -  r u r y  b e z  s t o p k i  o p r z e k r o ju  p oprzeczn ym  okrąg^^m  
B -  r u r y  ze s to p k ą  o p r z e k r o ju  p oprzeczn ym  o k rągłym  
C -  r u r y  o p r z e k r o ju  p oprzeczn ym  jajow ym

2 . 2 .  P r z y k ła d  o z n a c z e n ia  r u r y  b eto n o w ej ty p u  A ś r e d n ic y  wew
n ę t r z n e j  500 mm

RURA BETONOWA A -50 0 B N -6 7/6 74 4 -0 8

5 . WYMAGANIA

5 . 1 .  W ym iary. Z a s a d n ic z e  w ym iary p r z e k r o jó w  p o p r z e c z n y c h  i  
p o łą c z e ń  r u r  d la  p o s z c z e g ó ln y c h  typów  podane s ą  na r y s . 1 52 , 3 i 4
o r a z  w t a b l . 1 . _______ •

Z je d n o c z e n ie  P rze m ysłu  Betonów  
U stan o w io n a p r z e z  D y r e k to r a  ZPB d n ia  19  g r u d n ia  19 6 7  r .  ja k o  ! 
norma o b o w ią z u ją c a  w z a k r e s ie  wymagań te c h n ic z n y c h  i  metod I 
badań od d n ia  1 l i p c a  1969 r .  / M o n .P o l.H r .................p o z , . .......... /  \

D ruk i  r o z p o w sz e c h n ia n ie  Z a k ła d  R e p r o d u k c ji I  TO ST” Warszawa, uł .K ró le w sk a  27 -  D z i a ł  S p r z e d a ż y  a l.M e c in s k a  1 3 / 1 5  te l.1 0 -2 0 -2 & .  
Zam ówienie nr 476 % d n ia  8 k w ie t n ia  19 70  r *  H ak ład  2 5 O f2 « g s,  
C en a z ł . 1 0 ,5 0  A r k .d r u k *  1 , 7 5
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H y s .1  Typ A

R y s .2 Typ B
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R y s .4 .  P o łą c z e n ia  d la  typów  A ,B ,C
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5 . 2 .  M a t e r ia ły

5 . 2 . 1 .  Cem enty p o r tla n d z k ie  m arki 350 i  400 s z y b k o tw a r d n ie -  
j ą c y  o ra z  cem ent h u t n ic z y  550 używana do p r o d u k c ji  m ie sza n k i  
b eto n o w ej pow inny odpow iadać wymaganiom PN-60/B—50001; PN—64/B- 
-50006* PN—64/B—5OOO5 *

5 . 2 . 2 .  Kruszywo m in era ln e używane do p r o d u k c ji  masy betonowej 
powinno odpow iadać wymaganiom BN—6 6 /6 7 2 1—0 2 .N ie n a le ż y  używ ać  
k ru szyw a w apiennego o r a z  in n ego  o n a s ią k liw o ś c i  wagowej w ięk 
s z e j  n iż  2% do p r o d u k c j i .

5 . 2 . 5 .  Woda zarobowa pow inna odpow iadać wymaganiom PN -58/B— 
-0 2 2 5 0 , Do wody można sto so w a ć d o d a tk i u p l a s t y c z n ia j ą c e  masę be
to n ow ą, l e c z  n ie  w p ły w a ją ce  u jem n ie na wymaganą w ytrzym ałość be
to n u ,

5 . 5 .  Wykonanie

5 . *  - 'i - Bg-hnn do p r o d u k c ji  r u r  n a le ż y  sto so w a ć o Rw 250 kG/cifr
k o n s y s t e n c j i  g ę s t o p l a s t y c z n e j , o d p o w ia d a ją cy  wymaganiom P N -  
-6 5 / B -0 6 2 5 0 .

5 > 5 .2 .  Formy i  p o d k ła d y  do p r o d u k c ji  r u r  pow inny b y ć  k o n -  
s t r u k c j i  sztyw n e j , n ie o d k s z t a łc a ln e ,  a p o łą c z e n ia  pow inny u -  
n ie m o ż liw ia ć  w y c ie k a n ie  za cz y n u  cem entowego p o d c za s  formowa
n i a .

Pormy i  p o d k ła d y , p r z e d  ic h  u ży ciem  pow inny b y ć  k a żd o ra z o 
wo d o k ła d n ie  o c z y s z c z o n e  i  z a b e z p ie c z o n e  p r z e d  p r z y c z e p n o ś c ią  
b e to n u  odpow iednim i środkam i n ie  w pływ ającym i u jem n ie na b e 
t o n .

5 . 5 . 5 .  Pormowartift elementów powinno odbywać s i ę  w zasadzie  
m ech a n iczn ie  w sposób z a p e w n ia ją c y  równom ierne r o z ło ż e n ie  i  
w ła śc iw e  z a g ę s z c z e n ie  m ie sza n k i b e to n o w e j. N a jb a r d z ie j  w ła ś 
ciw e j e s t  rów n oczesn e wubrowanie i  p ra so w a n ie  warstwam i z a s y 
p yw an ej m asy b e to n o w e j,

5 . 5 . 4 .  D o.irzew anie i  p ie le g a a c .ia . P r z y  d o jrze w a n iu  n atural
nym r u r y  pow inny p o zo sta w a ć na p o d k ła d a c h  do cza su  u z y s k a n ia  
p r z e z  b e to n  w y tr z y m a ło ś c i n ie  m n ie js z e j n iż  75  kG/cm ,

W arunki o b ró b k i c i e p l n e j  o ra z  sposób p i e l ę g n a c j i  r u r  po j e j  
za k o ń c z e n iu  n a le ż y  u s t a l i ć  d o ś w ia d c z a ln ie  — każdorazow o p r z y  
zm ia n ie  sto so w an ych  m a te r ia łó w .

R u ry  d o jr z e w a ją c e  w sposób n a t u r a ln y  po 24 g o d z , -  od chwi
l i  uform ow ania n a le ż y  o b f i c i e  p o lew a ć wodą i  utrzym yw ać w s ta 
ł e j  w i l g o c i  co  n a jm n ie j p r z e z  5 d n i,

5 .4 .  Wymagania użytkow e

5 . 4 . 1 .  W ygląd z e w n ę tr z n y . P o w ie rzc h n ia  zew n ętrzn a  i  wew
n ę tr z n a  r u r y  pow inna b y ć  g ła d k a , b ez r y s  i  p ę k n ię ć ,  sk u p ie ń  
ż w ir u , p ia s k u  i cem entu lu b  c i a ł  o b c y c h . K raw ędzie p r z y l g  powin
n y b y ć  b e z  s z c z e r b .

D o p u szc za ln e  w ady i  u s z k o d z e n ia  r u r  p o d a je  t a b l . 2.
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T a b lic a  2

O k r e ś le n ie  wad i  u szk o d ze ń W ie lk o ść wad i  uszkoi- 
d zeń

1 2
R y s y  o tw a rte  lu b  p ę k n ię c ia n ie d o p u szc ż a ln a

S y s y  w łoskow ate /s k u rczo w e / w y s tę 
p u ją c e  po z w ilż e n iu  i  le k k im  pod
s u sz e n iu

s i a t k a  r y s  w y s tę p u ją 
c a  n a jw y ż e j w 3 m ie j
s c a c h

S k u p ie n ie  cem entu, p ia s k u  lu b  

kru szyw a
d o p u szc za ln e  w 2 miej
s c a c h  o łą c z n e j  po
w ie r z c h n i n i e 2V/ięk- 
s z p j  n iż  cm

C i a ł a  o b c e , k a w a łk i c e g ł y ,  ż u ż la ,  

w ęgla ,d rew n a  i t p .

d o p u sz c z a ln e  w 1  miej~j 
sc u

S z c z e r b y  w p r z y lg a c h ,  o g łę b o k o ś c i  
m n ie js z e j n iż  1 /2  w pustu i  d łu g o ś c i  
m n ie js z e j n i ż  s z e r o k o ś c i  p r z y l g i

d o p u szc za ln e  w 2 miej
s c a c h  je d n e j p r z y l g i

c>.4.2. W o d o szcze ln o ść. O b n iże n ie  s ię  z w ie r c ia d ła  wpdy p r z y  
bad an iu  wg n ie powinno p r z e k r a c z a ć  2 cm po 24- g o d z in a c h
od c h w i l i  n a p e łn ie n ia  r u r y  wodą*

5 . 4 . 5 .  W ytrzym ałość na o b c ią ż e n ie  zew n ętrzn e r u r  w s ia n i e  
p o w ie tr z n o -s u c L y a  powinna w y n o sić  n ie  m niej n iż  podano w ta b li
c y  3 .

5 * 4 .4 .  P rzełom  r u r  p o w in ie n  wykazywać je d n o ro d n o ść s tr u k tu 
r y  beton u i  '"równomierność z a g ę s z c z e n ia .

3 . 4 . 5 *  N a s ią k liw o ś ć  n ie  powinna b y ć  w ię k s z a  n iż  6% v m gov fo„

T a b li c a  5

W ytrzym ałość r u r  na o b c ią ż e n ie  zew n ętrzn e

Typ A i  B £yp 0

ś r e d n ic a
w ew nętrzna

w mm

O b cią że 
n ie  
w k g

\
Wymiary wew nętrzne  

d x  h  
w mm

; i 

O b cią że n ie  

w k g

1 2 3 "4

100 2400 300 x  450 3900

150 2600 400 x  600 4200

200
----------------------- 4

2700 300 x  750 4600
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1 2 3 4

250 2800 600 x  900 5100

300 3000 700 x  1050 5.2QQ___
350 3100 800 x  1200 6300
400 3200 900 x  13 50 6800

450 3400 1000 x  1500 7200
500 3500 1200  x  1800 7700

600 3800
700 4100

800 4300

900 4600

1000 4900

1100 5200
1200 5500

1300 5700

1400 6000

1500 6300

5 . 5 .  Cechow anie

5 * 5 . 1 .  Sposób c e ch o w a n ia . R u ry pow inny b y ć  cechowane w spo

sób t r w a ły  i  w id o czn y  p r z y  czym ce ch a  powinna z a w ie r a ć :

a /  znak w ytw órni 
b /  ty p  r u r y  
c /  ś r e d n ic ę  r u r y  
d / d a tę  p r o d u k c ji
Cechować n a le ż y  co d w u d z ie stą  wyprodukowaną r u r ę .

5 * 5 . 2 . [P rzykład ce ch o w a n ia ; r u r y  b eto n o w ej wyprodukowanej 
p r z e z  W rocław skie Z a k ła d y  B e to n ia r s k ie  i  Ż elb eto w e u ży w a ją ce  
s k r ó tu  WR. Rurę ty p u  A ś r e d n ic y  600 mm wyprodukowano w d n iu
12  p a ź d z ie r n ik a  1966 r o k u .

Y/R-A. 600 -  1 2 . X . 6 7 .

4 . SKŁADOWANIE I  TRANSPORT

4 . 1 .  S k ła d o w a n ie . R u ry o k r ą g łe  i  ze s to p k ą  do ś r e d n ic y  
500 mm pow inry b y ć  składow ane na wyrównanym t e r e n i e  w p o z y c j i  
l e ż ą c e j  w w arstw ach  do w y s o k o ś c i 1 ,5  inni*

P ie rw sz ą  w arstw ę n a le ż y  u ło ż y ć  na p o d k ła d a c h  drew nianych w 
c e l u  u n ik n ię c ie  przym ar z a n ia  do p o d ło ż a  w o k r e s ie  zimowym.
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R u ry o ś r e d n ic a c h  p ow yżej 6 0 0  mm o ra z  ja jo w e  z  uw agi na zn a
czn e wym iary i  c i ę ż a r  n a le ż y  skład ow ać w p o z y c j i  p io n o w ej w j e 
d n e j w a rstw ie *

Do u k ła d a n ia  r u r  warstwam i n a le ż y  używ ać p o d n o śn ik a ze  spe
c ja ln y m i hakami w c e lu  u n ik n ię c ia  m o ż liw o śc i u s z k o d z e n ia  r u r ,

S kład ow an ie ru r  w w ytw órn i powinno odbywać s ię  n ie ^ w c z e ś n ie j  
n iż  po o s ią g n ię c iu  p r z e z  b e to n  w y tr z y m a ło ś c i 75 k G /cn r.

4 . 2 .  T r a n s p o r t. R u ry mogą b y ć  przew ożone po u z y sk a n iu  p r z e z  
b e to n  minimum 70^ w y tr z y m a ło ś c i wym aganej* R u ry na śro d k ach  
tra n sp o rto w y c h  n a le ż y  u k ła d a ć  w p o z y c j i  l e ż ą c e j  p o d łu ż n ie  do 
k ie ru n k u  ja z d y  r u r y  ze s to p k ą  -  na s t o p c e .

R u ry n a le ż y  z a b e z p ie c z y ć  p3?zed bezpośredn im  z e tk n ię c ie m  s ię  
ze ścia n a m i środk a tr a n sp o r to w e g o , bąd ź t e ż  ze ścia n a m i lub czo
ła m i s ą s ie d n ic h  r u r ,  p r z e z  za sto so w a n ie  p r z e k ła d e k  drew nianych?  
p r z e ś c i e l a n i e  słom ą lu b  w ełn ą drzewną s i l n i e  w c iś n ię t ą  m ięd zy  
p o s z c z e g ó ln e  r u r y .

Górna w arstw a r u r  n ie  pow inna p r z e w y ż s z a ć  ś c ia n  śro d k a  tr a n s  
p ortow ego o w ię c e j n iż  1 / 4  ś r e d n ic y  ze w n ę trz n e j r u ry *

W przyp adk u  n ieró w n ej p o d ło g i  śro d k a przew ozow ego, n a le ż y  po
sy p a ć  j ą  c ie n k ą  w arstw ą p ia s k u  lu b  t r o c i n ,  a lb o  t e ż  układać r u r y  
na poziom ych l is t w a c h .

K u ry o śre d n ic a c h  do SCO mm n a le ż y  p r z e w o z ić  t y l k o  w wago
n ach w ę g la r k a c h .

U k ła d a n ie  r u r  w k ie ru n k u  poprzecznym  do k ieru n k u  ru ch u  lu b  
u s ta w ie n ie  pionowe j e s t  n ie d o zw o lo n e , w y ją t e k  sta n o w ią  rury okrą
g ł e  b ez sto p k a o ś r e d n ic y  800 mm i  w ię k s z e j ,  k tó r e  mogą b y ć  u -  
sta w io n e  pionow o, p r z y  czym s k r a jn o  r z ę d y  ru r l i c z ą c  w ' k ie r u n 
ku d łu g o ś c i  wagonu, muszą b y ć  o d su n ię te  od ś c ia n  cz o ło w y c h  wago
nu co  n a w in ie j na o d le g ło ś ć  60 cm.

Do za ła d o w a n ia  i  w yład ow an ia n a le ż y  używ ać podnośników  ze  
s p e c ja ln y m i hakam i, w c e lu  u n ik n ię c ia  m o żlirro ści uszkodzenia rur.

5* 3ADAXIA

5 . 1 .  Pro-'-rc-.: badań

5 . 1 . 1 . 2 a d a n ia  n ie  p e ł  ne obejm u ją sp raw d zen ie:  
a /  wymic-rćw wg 35.1 .
b /  w ygląd u  zew n ętrzn ego wg 3 . 4 . 1 .  
c /  w y tr z y m a ło ś c i p ró b ek  b eto n u  wg 3 , ; . u

5 . 1 . 2 .  B adan ia p e łn e  o b ejm u ją:  
a /  b a d a n ia  n ie p e łn e
b /  spraw dzen ie w o d o s z c z e ln o ś c i wg 3 . 4 . 2 .
c /  spraw dzen ie w y tr z y m a ło ś c i na o b c ią ż e n ie  zew n ętrzn e wg 

3 . 4 . 3 .
d /  sp raw d zen ie przełom u wg 3 * 4 .4 .  
e /  spraw d zen ie n a s ią k liw o s c i  wg 3 * 4 . 5 .

5. 2 . Wybór r o d z a ju  bad ań . B ad an ia n ie p e łn e  przeprow adza z a 
k ła d  p r o d u k c y jn y  p r z y  każdym o d b io r z e  p a r t i i  r u r .

B adan ia p e łn e  przeprow adza s ię  na żądani.e o d b io r c y  p r z y  c z y a  
przeprow adza s ię  t y lk o  t e  sp o śró d  bad an , k tó r e  on w sk a że.
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5 .3 .  M ie.isce -przeprow adzenia b ad ań . W s z y s tk ie  b a d a n ia  n a le 
ż y  p rzep ro w ad zać w w y tw ó rn i. B adan ia w ym agające specjałach apa
r a tó w , k tó r y c h  brak j e s t  w la b o r a to r iu m  w ytw órn i n a le ż y  p r z e 
prow adzać w upraw n ion ych la b o r a t o r ia c h .

5 .4 .  S k ła d  i  w ie lk o ś ć  p a r t i i . W s k ła d  p a r t i i  pow inny wcho
d z i ć  r u r y  jednakow ego ty p u  o’ jednakow ych wymiarach produkowane 
jednakowym sposobem . W ie lk o ść  p a r t i i  n ie  powinna p r z e k r a c z a ć  
2500 s z t ,

Z p r z e d s ta w io n e j do o d b io ru  p a r t i i  p o b ie r a  s ię  w sposób l o 
sowy l i c z b ę  r u r  podaną w t a b l . 4 .

T a b l i c a  4

L ic z e b n o ś ć

p a r t i i

> ■ 1 i 
B a d a n ia  p e łn e  b ez badan p ró b ek  b eto n u  na

x /ś c is k a n ie  '

B adan ia  
n i e p e ł 

ne wg 
5 . 1 . 1 .

Spraw
d z e n ie

wodo
s z c z e l 

n o ś c i

Spraw dzenie  
w ytrzym a ło ś
c i  na o b c ią 
ż e n ie  zewnę

tr z n e

Spraw
d z e n ie
p r z e ło 

mu20̂

Spraw
d zen ie  
n a s ic k 
l i w o ! -

do 1000 10 4 4 9 3

1001 -2 3 0 0 15 8 8 15 3
■yy /

'L i c z b a  kawałków r u r  o c ię ż a r z e  n ie  mniejszym, n iż  2^0 gramów
p o b ie r a n y c h  ró w n o cze śn ie  z k a ż d e j z n is z c z o n e j r u r y  po p r z e 
p row adzen iu  na n i e j  sp raw d zen ia  w y tr z y m a ło ś c i na o b c ią ż e n ie

do badań 'wytrzym ałości b eto n u  na ś c i s -

5 .5 .  O p is badań

5 . 5 . 1 -  Spraw dzen ie wymiarów przep row ad za s i ę  p r z e z  p o m ierze
n i e 'd ł u g c ś ć i l r u r i ^  pu n ktach  równo od dalo n ych  od sie
b ie  na obw odzie r u r y ,  a pom iar ś r e d n ic y  p r z y  ko ń cach  w o d le g ło 
ś c i  10  cm od w lotów  r u r y .

S praw d zen ie g r u b o ś c i ś c ia n e k  r u r y  dokonuje s ię  p r z e z  pom ie
r z e n ie  i c h  g r u b o ś c i  p r z y  k o ń cach  r u r y  w o s i  p io n o w ej i  p o zio m ej 
p r z e k r o ju  p o p r z e c z n e g o .

Pomiarów n a le ż y  dokonywać p o s łu g u ją c  s i ę  p o d z ia łk ą  m ilim e tro
w ą.

5 . 5 . 2 .  Spraw dzenie w ygląd u  zew n ętrzn ego  przeprow adza się jrzez  
o g lę d z in y  p o w ie r z c h n i r u r  w c e lu  s tw ie r d z e n ia  c z y  n ie  p o s ia d a ją  
raków , sk u p ie ń  cem entu, p ia s k u , żw iru  lu b  c i a ł  o b c y ch .

Spraw d zen ie r y s  i  p ę k n ię ć  p rzep row ad za s ię  p r z e z  o g lę d z in y  
zew n ętrzn e i  opukiw an ie r u r  w c e lu  s tw ie r d z e n ia  występowania pęk
n i ę ć .

B adan ia w y s z c z e r b ie ń  dokonu je s i ę  p r z e z  p o m ie rze n ia  i  o b l i 
c z e n ie  i c h  i l o ś c i .

5 . 5 . 3 .  Spraw d zen ie w y tr z y m a ło ś c i na ś c is k a n ie  p ró b ek  beto  nu 
p rzep ro w ad za s i ę  p r z e z  k o n tr o lę  zap isó w  w la b o r a t o r y j n e j  k s lą ż -  
ce z g n ia t a ń .  K o n tr o lą  n a le ż y  o b ją ć  t y l k o  t e  z a p is y ,  k t ó r e  o b e j
m ują w y n ik i z g n ia t a n ia  p ró b ek  w alcow ych w ykonanych w edłu g FB-GJ/
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/B -0 62 50  i  z tych . samych, m ieszan ek b eto n u  z k tó r e g o  wyproduko
wano o d b ie ra n ą  p a r t i ę  r u r ,

5 .5 ,4 -, Spraw dzenie w o d o s z c z e ln o ś c i. Rurę w s t a n ie  p o w ie trzn o  
-suchym  n a le ż y  u s ta w ie  pionowo na równym i  n iep rzep u szczalrysi  
p o d ło ż u , obwód u d o łu  r u r y  n a le ż y  u s z c z e l n i ć  g l i n ą  lu b  zaczynem 
cementowym, n a s tę p n ie  r u r ę  n a p e łn ić  wodą i  p r z y k r y ć . O b n iże n ie  
s i ę  z w ie r c ia d ła  wody n a le ż y  m ie rzy ć  m ięd zy 8 a  24 g o d zin ą  od 
c h w i li  n a p e łn ie n ia  r u r y  wodą,

5 , 5 , 5 .  Spraw dzenie w ytrz:ym ało ścl na o b c ią ż e n ie  zew n ętrzn a na
l e ż y  wykonać wg schem atu podanego na r y s , 5* B e lk i  podporowe / 3 7
i  b e lk a  o b c ią ż a ją c a  / I /  pow inny b y ć wykonane z tw ard ego drewna,,

W W W /////? ? ' 

- J H . J

R y s

D łu g o ść  b e l k i  o b c ią ż a ją c e j  i  podpór powinna b y ć  co  n a jm n ie j  
równa d łu g o ś c i  b a d a n ej r u r y ,  s z e r o k o ść  w z a le ż n o ś c i  od ś r e d n i
c y  spraw dzanej r u r y  powinna b y ć  n a s tę p u ją c a !

25 mm 
50 mm 
85 mm 

12 5  mm

d la  r u r  
tt tt

o ś r e d n ic y  do
tt M

tł

tt
tt
tt

tt

300 mm 
600 mm 

1000 mm 
1200 znm i  w ię k s z e j

B e lk i  podporowe i  b e lk ę  o b c ią ż a ją c ą  n a le ż y  w y ło ż y ć  w arstw ą  
za czyn u  gip sow ego / 2/ ,  n a s tę p n ie  ru rę u ło ż y ć  t a k ,  ab y wewnę
tr z n e  górne k ra w ę d zie  podpór o ra z  d o ln a  p ła s z c z y z n a  b e l k i  ob
c i ą ż a j ą c e j  p r z y l e g a ł y  do p o w ie r z c h n i r u r y .

O b c ią ż e n ie  można r o z p o c z ą ć  w ów czas, gd y z a c z y n  s tw a r d n ia ł w 
ta k im  s to p n iu , że n ie  r y s u j e  s i ę  p r z y  lek k im  n a c iś n ię c ie m  p a z 
n okciem .

O b c ią ż e n ie  powinno w z r a s ta ć  z s z y b k o ś c ią  500 kG-/min«

5 . 5 . 6 ,  Spraw dzenie p rzełom u przeprow adza s ię  p r z e z  o g l ę d z i 
n y okiem n ie u zb ro  jonym kawałków  otrzym anych z ru r sprawdzonych 
na o b c ią ż e n ie  ze w n ę trz n e ,

5 . 5 . 7 .  Spraw dzen ie n a s ia k liw o ś c i  n a le ż y  wykonać na p rób kach  
p obran ych  zgo d n ie  z t a b l . 4 . P ró b k i po w ysu szen iu  w te m p era tu 
r z e  105 + 2 do s t a łe g o  c ię ż a r u  n a le ż y  za n u rzy ć  w w o d zie n a j
p ie rw  do p ołow y, n a s tę p n ie  -  po u p ły w ie  1 d n ia  -  c a łk o w ic ie .



BN-67/6744—08

Podczas kąpieli próbki powinny być codziennie ważone dla 
stwierdzenia czy istnieje jeszcze przyrost ciężaru, a zatem, 
czy nastąpiło pełne nasycenie "betonu, ważenie próbek po wyję
ciu z wody powinno następować po lekkim osuszenia ich powierz
chni za pomocą bibuły lub płótna.Po ustaleniu się ciężaru próbek nasyconych wodą określa się 
nasiąkliwość wagową w % wg wzoru*

C -  O n = -A — -8 . 100 
s

w k tó rym : C = c i ę ż a r  p r ó b k i po w ysu szen iu  G 
s

CG = c i ę ż a r  p r ó b k i po n a s y c e n iu  wodą G

5 .6 .  Ocena wyników badań

5 . 6 . 1 .  Ocena wyników badań n ie p e łn y c h . P a r t ię  r u r  poddaną 
badaniom  n iep ełn ym  n a le ż y  u zn a ć  za  zgodną z  wymaganiami normy, 
j e ś l i  w zb a d a n ej l i c z b i e  r u r  o k r e ś lo n e j w t a b l . 4 , l i c z b a  s z tu k  
n ie  o d p o w ia d a ją cy ch  wymaganiom normy j e s t  d la  p o s z c z e g ó ln y c h  
spraw dzeń m n ie js z a  lu b  równa l i c z b i e  o k r e ś lo n e j w t a b l . 5 •

W p rzy p a d k u , g d y  ch o ć w jednym  z k o le jn y c h  badań l i c z b a  t a  
j e s t  w ię k s z a , n iż  o k r e ś lo n a  w t a b l . 5 , c a łą  p a r t i ę  r u r  n a le ż y  
u zn a ć z a  n ie zg o d n ą  z wymaganiami normy.

T a b l i c a  5

Spraw d zen ie

L ic z b a  b ad an ych  ru r
10 I 15

N a jw ię k s z a  l i c z b a  s z tu k  
w ad liw ych  w spraw dzonej 
i l o ś c i  r u r  p r z y  k t ó r e j  
p a r t i ę  n a le ż y  u zn a ć j e 
s z c z e  za  zgodną z wyma

gan iam i normy

Wymiarów 1 . .......................... 2 . . ...................  . .

W yglądu

zewnę

t r z n e 

go

____________________

H y sy  i  p ę k n ię c ia 0 1

R a k i,  s k u p ie n ia  cem entu, 
p ia s k u ,ż w ir u  i  c i a ł  ob
cych 2 3

W y s z c z e r b ie n ia  p r z y l g 1 2

5 . 6 . 2 .  Ocena spra?/dzenia w o d o s z c z e ln o ś c i. Wynik n a le ż y  u -  
zn ac z a  d o d a tn i, j e ż e l i  we w s z y s t k ic h  ru ra ch  poddanych spraw
d z e n iu , z w ie r c ia d ło  wody o b n iż y ło  s ię  n ie  w ię c e j  n iż  2 cm*

5 . 6 . 5 .  Ocena sp raw d zen ia  w y tr z y m a ło ś c i na o b c ią ż e n ie  zew
n ę t r z n e .  W yniki sp raw d zen ia  n a le ż y  u zn ać za  d o d a tn ie , j e ż e l i  
ś r e d n ia  a r y tm e ty c z n a  wyników u zysk an ych  z b a d a n ia  p o s z c z e g ó l
n ych  r u r  w l i c z b i e  o k r e ś lo n e j w t a b l . 4 j e s t  równa lu b  w ię k s z a  
od w y tr z y m a ło ś c i p r z e w id z ia n e j w t a b l . 3 d la  d an ej śre d n icy  ru»
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r y  p r z y  czym n ie  w ię c e j  n iż  25% spraw dzonych r u r  moźa w ykazy
wać w ytrzym a ło ść  m n ie js z ą  o 20% od w y tr z y m a ło ś c i wymaganą] nor
mą.

5 . 6 . 4 .  Ocena spraw d zen ia p rzeło m u . Wynik sp raw d zen ia  n a le 
ż y  u zn ać za  d o d a tn i j e ś l i  l i c z b a  kawałków r u r  w yk a zu ją cych  w 
p rze ło m ie  n ie je d n o r o d n o ść  b eto n u  n ie  p r z e k r a c z a ł

2 s z t .  -  w 9 spraw dzonych ka w ałk ach  r u r
3 s z t .  -  w 15  " " ”

5 .6 .5 .  Ocena sp raw d zen ia  n a s ia k liw o ś c i.W y n ik  sp raw d zen ia  
n a le ż y  u m a c  za  d o d a tn i, j e ż e l i  n a s ią k liw o ś ć  ża d n e j z p ró b e k  
n ie  j e s t  w ię k sza  od 6% wagowo.

5 .6 .6 .  Ocena p a r t i i  r u r . J e ż e l i  w sz y s tk ie  b a d a n ia  dadzą wy
n i k i  d o d a tn ie ,  p a r t i ę  n a le ż y  uznać  za  zgodną z wymaganiami nor
my.

5 .7 .  Z aśw iadczen ie  o .ja k o ś c i .  Na k ażd ą  p a r t i ę  r u r  uznaną 
za  zgodną z wymaganiami n i n i e j s z e j  normy,’ z a k ła d  p ro d u k cy jn y  
na ż ą d a n ie  o d b io rc y  w ystaw ia  św iadectw o ja k o ś c i  z aw ie ra jące  na
s tę p u ją c e  d ane :

a /  d a tę  w y staw ien ia  św iad ec tw a ,
b /  nazwę i  a d re s  zak ład u  p rodukcy jnego  ,
c /  ty p  i  wymiary r u r ,
d /  l i c z b ę  r u i ',
e /  d a tę  p r o d u k c j i ,
f /  w y n ik i b ad ań .

5 .8 .  P o stępow an ie  z p a r t i a  r u r  n ie  odpow iadając  a wynarranioai 
norm y. P a r t i ę  r u r  uznaną za  wykonaną n ie z g o d n ie  z wymaganiami 
normy, p ro d u c e n t może p rz e so r to w a ć  £ poddać ponownemu b ad an iu . 
W yniki pow tórnych  badań n a le ż y  uznać ź a  o s ta te c z n e .

INFORMACJE DODATKOM DO B N -57/6744-O d "HU2I SZPONOWE”

1 . I s t o t n e  i. mi any w s t o guńku do r:orn : -17-55/3-14070. PN— 5 5 /3 -  
-C4800 o raz  'PN /B-065§5' ~
a /  wyelim inow ano -rury ty p u  D /o k r ą g łe  łą c z o n e  na k i e l i c h / ,  
b /  zan iech a n o  p o d z ia łu  r u r  na k l a s y  I  i  I I ,  
c /  a so r ty m e n t r u r  zosto-' ro z s z e rz o n y  i  u w zg lęd n ia  zmecha

nizow aną p ro d u k c ję  r u r  na ag reg a tach ., 
d/ w yelim inow ano w arunek d o p u sz c z a ją c y  z b r o je n ie  r u r  wkład

kami z a b e z p ie c z a ją c y m i j e j  p rz e d  uszkodzeniem  w c z a s ie  
t r a n s p o r tu  i  m ontażu , 

e /  w yelim inow ano z a g ę sz c z a n ie  ręczne  masy betonow ej i  n ie  
o k r e ś la  c ię  w ysokości w arstw y  u b i j a n i a ,  

f /  p o m in ię to  w wymaganiach i  b a d a n ia c h  w arunek d o ty c z ą c y  
dźw ięku r u r y  o raz  w arunek o d p o rn o śc i na  ś c i e r a ln o ś ć  i  
c i ś n i e n i e  w ew nętrzne,



14 B N -67/6744—08

g /  przeredagow ano wymagania w o d n ie s ie n iu  do sk ład o w an ia  i  
tr a n s p o r tu  r u r ,  d o sto so w u ją c je  do a k tu a ln y c h  wymagań i  
e lim in u ją c  p o s ta n o w ie n ia  n i e i s t o t n e  w tym  z a k r e s ie  i  trud 
ne do u tr z y m a n ia .

2 .  O d pow ied n ik i w normach z a d a n i e  znych

TGL 9892 B l .1 / 1 9 6 1  r . /  B e to n ro h re und-Form sttlcke .C b e r s ic h t  
TGL 9892 B I . 2 /19 6 2  r . /  B eto n ro h re u n d-Form stticke.R oh re  
DIN 4032 B I . 1 /1 9 5 9  r . /  Rohre und Form stftcke au s B e to n .

Abm essungen, H e r s t e l i -  und G u te b e -  
stim m ungen, P ru fu n g .

DIN 4032 B l.2 / 1 9 5 9  r . /  T e ch n isch e  L ie fe r b e d in g u n g e n .
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