
ROK IV. WARSZAWA, 15 STYCZNIA 1931 R. ZESZYT 1.

SPAWANIE
I CIĘCIE METALI
O R G A N  S T O W A R Z Y S Z E N I A  D L A  R O Z W O J U  
S P A W A N I A  I C I Ę C I A  M E T A L I  W P O L S C E .

M I E S I Ę C Z N I K .  WYCHODZI 15-GO.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
HORTENSJI 6. Teł. 209-73.

Konto czekoweP.K.O.W arszawa 16.408. 
PRENUMERATA: 5 zł. kw ar ta ln ie .  
Z a g r a n i c ą  5 fr. szw. kw arta ln ie .  
Zeszyt pojedynczy 2 zł. (2 fr. szw). 
Członkowie Stow. R. S. C. M. o t r z y 

m ują  czasopismo bez p ła tn ie .  
C E N Y  O G Ł O S Z E Ń :

C z ł o n k o w i e  
w s p i e r a j ą c y  
o trzym ują  20 °/0 
zniżki. Ogł. o po
sad, poszuk. i za- 
ofiar. dla Człon
ków S t o w .  — 
bezp ła tn ie .

C eny jed n o stk o w e  w  zł.

ra
zy S T R O N Y

1 7 , !  'U \ '/*
i
3
6

12

200
180
160
140

120 80 50 
105 70 45 
90 60 40 
75 50,35

TREŚĆ ZESZYTU: 

Str .

L N | ;

l OJ
v°*>"‘Ud Pol t t

1. Suw nica  sp a w a n a  o rozpiętośc i 15 m.
2. N apraw a  szyn ko le jow ych  zapom ocą s p a 

w an ia .  . . . . .
3. S p aw an ie  (c. d.). .

4. S paw an ie  w a tm o sfe rze  gazów re d u k u ją 
cych. .

5. Z p r a k ty k i  spawacza.
6. K ro n ik a .  .

Str.

15
21
22

SOUDURE AUTOGENE ET DfiCOUPAGE DES METAUX
Revue Mensuelle

L’ORGANE DE L’ASS. POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOUDURE 
AUTOGENE ET DU DECOUPAGE DES METAUX EN POLOGNE.

15 J A N V I E R  1931.
W a r s z a w a ,  ul .  H o r t e n s j i  6.

1. Pon t ro u lan t  soude  de 15 m de por tee

2. R e charg em en t  des rails .

3. Soudure au togene  (suite). '.

S O M M A I R E :

Page
4. Soudure  d an s  1’a tm o sp h e re  des gaz

red u c teu rs .  . . . . .
5. La page du  soudeur.  . . . .
6. C hroniqne . . . . . .

.Ni 1.

Page

15
21
22

S C H W E I S S E N  U N D  S C H N E I D E N  DER M E T A L L E
MONATSSCHRIFT DES VEREINES FUR DIE ENTWICKLUNG 
DES SCHWEISSENS UND SCHNEIDENS DER METALLE IN POLEN.

15 J A N  U A R 1931.
W a r s z a w a ,  ul .  H o r t e n s j i  6.

1. G eachweisste  L au fk ran  fiir 15 m S pann-
weite. . . . . .

2. A ufschw eissen  von ab g e n u tz te n  Schienen- 
.  stiisse. . . . . .

3. Schweittsen (For tse tzung).

I N H A L T:

Seite

4. Das Schw eissen in  de r  F lam me der redu-
2 z ie renden  Gase. . . . .

^ 5. Aus der  P rax is  des Schweissers.

8 6. C hron ik .  . . .

1.

Seite

15

21

22



2 SPAWANIE i CIĘCIE METALI 1931

‘) Gdy nacze ln ik iem  W arsz ta tów  był inż. T ade
usz  G ayczak, zas łużony  p ion ie r  spa w a ln ic tw a  w Polsce.

*) Należy zaznaczyć, że budow a tej suw nicy jak o  
sp a w a n e j  doszła  do s k u tk u  dzięki in ic ja tyw ie  dyr. Hu
ty Zgoda, p. inż. L ucjana  Mycińskiego.

Rys. 3.
J eden  z węzłów suwnicy.

żuraw składa się z dwu par dźwigarów; jedna
o odstępie 1375 m m ,  druga 875 mm;  odległość

Rys. 2.
W idok  su w n icy  od s t ro n y  w ew nętrzne j.

złach zastosowano mimoosiowość,  zresztą bar
dzo nieznaczną (20m m ).  W rzucie poziomym

Rys. 1.
Z ew nę trzny  dźw igar poprzeczny  suw nicy .

Suwnica składa się z dwu podwójnych dźwi
garów kratowych o rozpiętości teoretycznej 
15,200 m, zaś długości całkowitej 15,540 m. 
Dźwigary mają wysokość teore tyczną w środku 
1200 m m  (dźwigar główny), wzgl. 1285 m m  zaś 
na podporach 500 mm ,  wzgl. 585 m m .  Tem sa-

Suwnica spawana o rozpiętości 15 m.
N apisał Stefan Bryła.

621. 791.7:621.86 
600 słów  +• 6 rys.

Jednakże pierwszą większą,  w całości spa
waną konstrukcją w tym dziale jest suwnica 
zbudowana w Hucie Zgoda.2)

Rozwój żelaznych konstrukcji spawanych 
s ięgnął również w dział suwnic i dźwigów, gdzie 
przedstawiają one zupełnie te same walory, co 
w dziale budownictwa. Podkreś lić należy od- 
razu,  że i tu Polska nie znalaz ła  się w tyle 
"a innemi państwami Europy. Właściwie nawet 
jedną z najpierwszych konstrukcji spawanych 
w Polsce  było przedłużenie suwnicy nitowanej 
w Warsztatach Polskich Kolei Państwowych we 
Lwowie, wykonane, przy pomocy spawania j es z
cze  w r. 19241).

mem dźwigar ma kształt  dolnotrapezowy. Krata 
jest równoramienna ze słupami. W kilku wę-
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dźwigarów środkowych 1850 mm. Każda para 
dźwigarów powiązana jest ze sobą przekątniami 
(tężnikami) poprzecznemi  i poziomemi,  przez  
co tworzą się dwie kratownice przes trzenne.

Dźwigary główne mają pas górny z ceów- 
ki NP 18, pas dolny z kątówki nierównoramien- 
nej 120.80.10; dźwigary boczne mają oba pa
sy z kątówek. Krzyżulce są z teówek, które

Połączenia  wykonano przy pomocy spa
wania łukiem elektrycznym. Połączenie  prętów 
belek kratowych są prawie wszystkie na szwy 
krawędziowe; ponieważ jednak w poszczegól
nych węzłach nie wystarczyło miejsca na szwy, 
przeto zastosowano w nich blachy węzłowe 
dodatkowe (patentowane) ,  dospojone do pasów.

Połączenie  przes trzennej  belki kratowej

dają łatwiejsze do wykonania połączenia przy 
pomocy spawania, słupy zaś z pojedynczych ką- 
tówek. Tężniki są również z kątówek, wzgl. teówek.

Dźwigary poprzeczne wykonane są jako 
blaszane belki skrzynkowe o ścianach 5 0 5 X 1 0 ,  
umieszczonych w odstępie 255 mm, i o blachach 
poziomych 4 2 5 X 5  mm. Usztywnienie ścianki 
stanowią żebra z płaskowników.

(belek głównych i tężników) wykonano na styk 
bezpośredni,  oraz na szwy boczne.  Specjalnie 
w tych miejscach uwidoczniły się w wybitnym 
stopniu walory konstrukcji spawanych, gdyż po
łączenia wypadły nadzwyczaj proste i elegan
ckie. W razie zastosowania konstrukcji nitowa
nych byłyby konieczne kłopotliwe blachy wę
złowe w kilku płaszczyznach,  tu obeszło  się
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w wielu miejscach zupełnie bez nich. Dźwigar 
pionowy kratownicy posiada blachę dospojoną, 
natomiast  wszystkie pręty tężników poziomych 
utwierdzone są bez blach.

Wszystkie styki kryte są przykładkami usta- 
wionemi przekątniowo, ce lem wygodniejszego 
umieszczenia szwów dolnych przy spawaniu we 
właściwem położeniu. Dotyczy to nietylko sty
ków pasów dźwigarów głównych, ale jeszcze 
w większym stopniu styków poprzecznych dźwi
garów końcowych (blaszanych),  które można 
z łączyć dopiero po zmontowaniu całego żurawia. 
Tembardziej  w nich okazała się celowość za 
stosowania takich przykładek stykowych.

Po wykończeniu suwnica została poddana 
próbom obciążenia zwiększonego do 10 ton, t- j. 
dwukrotnie większego od obliczonego. Strzałka 
(podniesienie) dźwigarów wynosiła przed obcią
żeniem 25 nim.  Po obciążeniu dźwigary poddały 
się o 13 m m ,  t. j. s trza łka zmniejszyła się do 
12 mm.  Wszystkie miejsca poddano dokładnym 
oględzinom i próbom przez ostukanie,  przyczem 
nigdzie nie zauważono najmniejszych zmian.

Waga efektywna suwnicy wynosi 6,200 kg, 
podczas  gdy konstrukcja nitowana tej samej roz
piętości i udźwigu, konstruowana przy tych sa
mych założeniach,  waży 7,500 kg, zatem oszc zęd
ność na wadze wynosi 177-%-

Oszczędność  wagi nie dała w rezultacie 
spadku kosztów własnych w porównaniu z suw
nicą ni towaną,  gdyż koszta robocizny przu suw

nicy spawanej były większe, niż przy moście 
nitowanym tak, że w rezul tacie koszta własne 
suwnicy spawanej wyniosły to samo, co koszta 
własne suwnicy nitowanej. Ze względu na to, 
że była to pierwsza większa spawana konstruk
cja Huty Zgoda, gdzie zarówno nadzór,  jak 
i robotnicy musieli dopiero zdobywać doświad'  
czenie,  przeto kierownictwo oblicza, że nas tęp
ną suwnicę spawaną tej samej konstrukcji można 
byłoby wykonać przy kosztach o 1 0 — 12% niż
szych, a wówczas także o ten sam procent 
koszta byłyby niższe, niż przy konstrukcji ni
towanej.

R esu m e.
Un p o n t  ro u la n t  e n t i e re m e n t  soude a  1’a r c a  etć 

c o n s t ru i t  d e rn ie re m e n t  p a r  les A cieries  po lona ises  
„H uta  Zgoda“ en H aute-S ilesie ,  su iv a n t  le p ro je t  de 
Mr. S te fan  Bryla. C h arac te r is t iqu es :  po rtee  — 15 m, 
charge  norm ale  — 5 ł, poids de la c o n s t ru c t io n —6,2 t. 
P e n d a n t  les essa is ,  la charge  double (10 i) a p roduit  
u n e  fleche de 13 mm.

En com para ison  av ec  une  c o n s t ru c t io n  rivee 
1’econom ie en poids a e te  de 17,5%, p o u r ta n t  le coilt 
to ta l  a e te  p resque le meme, car  c’e ta i t  le p rem ie r  t rava i l  
d e c e  genre. On compte que dans  les c o n s t ru c t io n s  sui- 
v an te s  on p o u rra  rea l ise r  10 — \2% d ’economie sur  les 
dep en se s  to tales .

Sur  la co u v e r tu re  du p re s a n t  JVe, on a r e p ro d u i t  
un  des noeuds  les plus compliques qui, execu te  comnie 
soude, est c ep e n d a n t  fort simple.

621.791:625.143 
2000 słów-J-14 rys.

Naprawa szyn Kolejowych zapomocą spawania*).
(Spawanie elektryczne, czy acetylenowe?)

Ponieważ nakładanie szyn na stykach wy
rosło w ostatnich czasach na zagadnienie pier
wszorzędnej  wagi, poświęca mu się wiele miej
sca w amerykańskiej  l i teraturze fachowej kole
jowej i spawalniczej .  Również w s towarzysze
niach spawalniczych i kolejowych wygłoszono 
ostatnio szereg odczytów, w których to zagadnie
nie było roztrząsane bardzo szczegółowo.

Twierdzenia oraz wnioski zawarte w tych 
publikacjach nie zawsze są oparte na takich 
danych, które umożliwiłyby dokładną analizę 
procesu nakładania szyn zapomocą spawania 
tak pod względem technicznym, jak i ekono
micznym.

W umysłach inżynierów kolejowych niema 
już obecnie wątpliwości co do skuteczności  
i ekonomiczności  naprawy zniszczonych szyn 
na stykach zapomocą spawania. Usuwanie wy
bojów na stykach przedłuża znacznie trwałość 
szyny, zmniejsza zużycie części łączących sty
ki, oraz usuwa jedną z poważnych przyczyn 
niszczenia się taboru kolejowego. Istnieje tylko

*) Streszczen ie  odczytu  p. S. E. T rący p. t. 
„Saving  by W elding Rail E n d s“, w ygłoszonego w listop.
1930 r. na  3 t-em  Dorocznem Z grom adzeniu  M iędzyna
rodowego Stow. A cety lenow ego w Chicago.

różnica zdań co do tego, jaką metodą lepiej 
nakładać zużyte szyny: palnikiem acetylenowym, 
czy łukiem elektrycznym, aby przy możliwie 
najmniejszych kosztach zapewnić szynom jak 
najwyższą t rwałość i uniknąć wszystkich tych 
dolegliwości, które są związane z ruchem po 
torze o wybitych stykach.

Obie metody spawania,  acetylenowa i e lek
tryczna, są w użyciu na wszystkich głównych 
drogach kolejowych amerykańskich i obie oka
zały się bardzo skuteczne,  jeżeli idzie o reduk
cję kosztów utrzymania toru. Jednak tylko do
kładna analiza przebiegu pracy przy spawaniu 
końców szyn palnikiem i łukiem i określenie 
granic stosowalności obu tych metod może dać 
pojęcie o przewadze jednej z nich nad drugą 
pod względem ekonomicznym.

W wielu rodzajach robót  spawalniczych 
koszty spawania palnikiem i łukiem elektrycznym 
bardzo się różnią, przytem ta różnica wypada 
częs to na korzyść łuku elekt rycznego.  Wobec 
braku dokładnego zestawienia kosztów łącznie 
z wynikami otrzymanemi,  fakt, że spawanie łu
kowe kosztuje na godzinę mniej niż spawanie 
palnikiem, prowadzi do wielu omyłek przy wy
borze metody spawania.  I tym sposobem c z ę 
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sto się dzieje, że oszczędności,  które można 
byłoby osiągnąć przy zastosowaniu palnika ace
tylenowego, nie mogą być urzeczywistnione po- 
prostu dlatego, że z góry przesądzono sprawę 
na korzyść luku. Jeden z wybitnych przykładów

Ł
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Rys. 1, 2, 3.
N ak ład an ie  s ty k u  na  l in ji  jednotorow ej.

Oba końce szyn zużyte  jednakow o.

takiego nieracjonalnego postępowania można 
obserwować właśnie przy spawaniu szyn kole
jowych.

Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawić 
takiego rodzaju dane i fakty, które pozwolą 
zorjentować się co do przydatności obu metod.  
Ma to wielkie znaczenie,  gdyż s p a w a n i e  z n i 
s z c z o n y c h  k o ń c ó w  s z y n  j e s t  j e d n ą  
z n a j w a ż n i e j s z y c h ,  j e ż e l i  n i e  n a j 
w a ż n i e j s z ą  d z i e d z i n ą  s p a w a n i a  
w k o l e j n i c t w i e .

Krótki przegląd warunków, w jakich znaj 
dują się styki pot rzebujące naprawy jest ko 
nieczny, aby obie metody mogły być porównane.

Względnie rzadkim będzie wypadek, że 
oba łby na styku będą na równym poziomie. Na 
rys. 1 widzimy tego rodzaju styk. Dokładne 
ustawienie szyn względem siebie sprawdza się 
linją, jak pokazano na rysunku. Przedstawiony 
tu jest styk na linji jednotorowej,  na której ruch 
odbywa się w obu kierunkach, wskutek tego oba 
końce szyn są wybite jednakowo. Na obu szy
nach wyznacza się punkty, gdzie szczelina mię 
dzy linją a powierzchnią szyny przenosi 1/z m m .

Rys. 2 wyobraża styk nałożony, jesz
cze gorący. Miejsce nałożone powinno być lek
ko wypukłe na gorąco, co można stwierdzić 
przez przyłożenie linji. Wypukłość ta powinna 
być bardzo niewielka, aby po ostygnięciu szyny 
i przykładki, która rozgrzewa się również przy 
spawaniu, powierzchnia styku była dokładnie 
równa (rys. 3).

Na rys. 4, 5 i 6 przedstawiony jest sche 
matycznie styk 2-ch szyn, również dokładnie 
leżących na tej samej wysokości (co — powtarza
my zdarza się bardzo rzadko) na torze jedno
kierunkowym. Jeden koniec jest wówczas więcej

zniszczony, niż drugi. Postępowanie tu jest po 
dobne do poprzedniego wypadku.

Na rys. 7 przedstawiony jest ogólniejszy 
wypadek: końce są nierówno wybite i jedna szy
na jest  niższa niż druga. Jeżel i  przyłożyć linję 
w ten sposób, że jeden koniec przylega do niż
szej szyny, a środek znajduje się nad stykiem, 
wówczas drugi koniec linji, znajdujący się na 
wyższej szynie,  odstaje od powierzchni łba 
(rys. 8). Jeżel i  teraz przyłożymy koniec linji do 
wyższej szyny, to koniec linji znajdujący się 
nad niższą szyną, również idzie do góry, przy
tem w obu wypadkach punktem początkowym 
odstawania linji jest punkt krańcowy wyboju na 
wyższej szynie. Widzimy to, porównując rys. 7 i 8.

W obu pozycjach linji oznacza się na szy
nach punkty, gdzie szczelina między linją a szy
ną wynosi 1lz m m .  Punkty te stanowią granice 
nakładanej warstwy i odpowiednio do tego wy
konywa się nakładanie wybitych końców.

Sposób spawania jest wyobrażony na rys. 9 
i 10. Na rys. 9—styk po spawaniu, w stanie roz
grzanym, rys. 10 — po ostygnięciu. Jak wskazuje 
rys. 10, styk po spawaniu nie przedstawia teraz 
idealnej płaszczyzny, jak to było na rys. 3 i 6. 
Między linją przyłożoną do styku naprawionego 
a szynami jest  szpara (rys. 10). Tak jednak być 
powinno. Celem nakładania styków nie jes t by
najmniej tworzenie idealnej płaszczyzny, lecz 
umożliwienie przeniesienia toczącego się cięża
ru z jednej szyny na drugą bez poważnego 
wstrząśnienia.  W tym celu wystarczy tylko wy
pełnić rowek między punktami zaznaczonemi  
i wykonać łagodne przejście z wysokiej szyny 
na niską szynę (rys. 10).

Z amerykańskich doświadczeń wynika, że 
przynajmniej 90% szyn, które potrzebowałyby na
łożenia, miało końce lekko zgięte ku dołowi, prócz

i Q  <@>| Q  <§> ~ ~ x

Q <§>| Q <§>
T

N ak ład an ie  s ty k u  n a  linji jedn ok ie ru nk ow ej.  
Zużycie koń ców  szyn n ie jednakow e.

tego, że powierzchnie były wybite. Przykładając 
linję do tego rodzaju styków, stwierdzamy, że 
linja nietylko odstaje w okolicach samego styku, 
ale na przest rzeni  znacznie dłuższej. Jednak fał- 
szywem byłoby całą szczelinę między linją
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a szynami nakładać aż do dokładnego poziomu. 
Jes t  to fakt bardzo ważny, który będzie miał 
duże znaczenie  przy dalszych rozważaniach.

Właściwy sposób naprawy styku, gdzie obie 
szyny mają końce wybite i wygięte ku dołowi,

i i ■
) ......; : t • ■" --—
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O  < o > o  <§>

Rys. 7, 8, 9, 10.

wie odległości  między kołami, koła wózka są 
prowadzone w czasie szlifowania przez odcinki 
szyn odległe od naprawianego styku o 0,30—1,0/77. 
W tej odległości powierzchnia szyn odchodzi od 
idealnego profilu o kilka setnych cala. Tym spo
sobem podczas szlifowania konieczne jest pod
noszenie i opuszczanie tarczy szlifierskiej.  Jak 
już objaśniono, jeżeli warstwa nałożona nie ma 
dostatecznej grubości do wyrównania różnicy 
w konturze szyn, tarcza zagłębi się w główkę 
szyny na skraju warstwy nakładanej.

Przy spawaniu palnikiem przekuwa się na
kładany metal  ręcznym młotkiem w miarę, jak 
spawanie posuwa się naprzód. Następnie roz
grzany styk wygładza się zapomocą młotka. 
Odstęp dylatacyjny między szynami wycina się 
po spawaniu na gorąco ścinakiem i młotkiem. 
Przy tej czynności końce szyn spęczają się przez  
klinowe działanie ścinaka i nadmiar metalu na
leży ściąć. Przy spawaniu palnikiem acetyleno
wym szlifowanie jest zbyteczne.

Przy spawaniu łukiem elektrycznym jest 
oczywiście niemożl iwe przekuwać nakładaną 
warstwę, gdyż nakładany metal  stygnie zbyt 
szybko, aby dobroczynne przekuwanie mogło być 
możliwe. Również niemożliwe jest podgrzać m e 
tal spływający w nadmiarze,  który w tym wy
padku musi być zeszlifowany i stracony. Żad
nych braków w metalu szyny nie można usunąć 
zapomocą łuku, lecz muszą one pozostać we-

N ak ład an ie  s ty ku ,  gdy jed n a  szyna j e s t  wyższa 
od drugiej.

jest  pokazany na rys. 12 i 13. Granice nakłada
nej warstwy oznacza się, jak poprzednio.

Rys. 14 pokazuje nam styk po naprawie,— 
widać lekkie wklęśnięcie na środku (na rysunku 
zaznaczono to w sposób przesadzony).

Przy spawaniu acetylenowem za pomocą 
linji i przymiarów, rozmiary warstw nakładanych 
łatwo określić i tylko niezbędna ilość materjału 
jest  nakładana.  Ma to wielkie znaczenie przy 
wykańczaniu powierzchni nakładanej.

Przy spawaniu elekt rycznem zaś, ze  wzglę
du na konieczność szlifowania nałożonej  war
stwy, metal  musi wypełniać z nadmiarem całą 
przes trzeń pustą między linją a stykiem (rys. 14), 
w przeciwnym razie, podczas  szlifowania, szli
fierka, przechodząc  z nałożonej  warstwy na 
szynę,  zdzierałaby niepotrzebnie łeb szyny poza 
miejscem nałożonem.

Na odcinku toru, gdzie przeprowadzono 
specjalne próby, okazało s ię ,że  zapomocą spa
wania elekt rycznego t rzeba  było nakładać po
wierzchnię o 40% większą, niż to byłoby konie
czne przy stosowaniu palnika. Na tym odcinku 
przeciętnie wypadło po 0,3 kg  metalu dodanego 
na jeden styk naprawiany zapomocą łuku elek
t rycznego, podczas  gdy zapomocą spawania ace
tylenowego ilość nakładanego metalu przypada
jącego na jeden styk była 10 krotnie mniejsza.

Zwykle używana szlifierka do szlifowania 
naprawionych styków tak po wierzchu, jak i z bo
ków, składa się, krótko mówiąc,  z tarczy szli
fierskiej, ustawionej na cz terokołowem wózku.

Tarcza szlifierska jest ustawiona na poło-
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Rys. 11, 12, 13, 14.
N ak ład an ie  s ty k u ,  gdy końce  szyn zwisają.

wnątrz warstwy nałożonej.  Odstęp dylatacyjny 
musi również być wyszlifowany.

Jakość nakładanego metalu ma pierwszo
rzędne znaczenie ,  gdyż nakładany koniec jest 
tem miejscem szyny, które przenosi największe 
natężenie.  Jes t  konieczne, aby końce były tward
sze niż metal  rodzimy szyny, a jednocześnie
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metal  nakładany nie może być bardzo kruchy, 
gdyż w przeciwnym razie pękałby i wykruszał  
się. Ze sposobów nakładania metalu obiedwiema 
metodami  widać odrazu,  która metoda może dać 
lepsze wyniki pod tym względem.

Pożądane jest, aby metal  nałożony miał 
nieco większą twardość,  niż mater ja ł  rodzimy, 
jednak ten wzgląd nie decyduje o jakości wyko
nanej naprawy. Stal o wysokiej zawartości  węgla, 
która daje dość dużą twardość, okazała się n ie
odpowiednia z powodu braku kujności i dos ta
tecznej  elastyczności,  wskutek tego końce się 
łuszczą i pękają. Pewne stopy zawierające chrom 
okazały się najbardziej odpowiednie do nakła
dania końców szyn, gdyż dają odpowiednią twar
dość, a oprócz tego są dostatecznie elastyczne, 
aby zabezpieczyć styk od pękania pod u de rze 
niami kół. Te stopy o małej  zawartości  chromu, 
odpowiednio skuwane podczas  spawania, dają 
twardość 320° B. Przeciętna twardość zwykłej stali 
węglistej, używanej do wyrobu szyn, jest 267° B.

Stosunkowa twardość metalu nakładanego 
obiema metodami  była badana w roku 1929 
przez Stowarzyszenie Inżynierów Kolejowych2) 
i wyniki tych badań zostały opublikowane. Nie
wiadomo, jakiemi pałeczkami  były robione te 
próby, jednak z tych danych można wnioskować, 
że nie używano stopów chromowych, które da
łyby wyższe wartości. Z liczb otrzymanych z tych 
badań widać, że spawanie acetylenowe daje 
twardszą powłokę, a więc trudniejszą do zuży
cia niż spawanie elektryczne; jeżeli się przy- 
tem zważy większą elastyczność spoiny ace ty
lenowej, porównanie to wypadnie wybitnie na 
korzyść spawania acetylenowego-

Oszczędności  ot rzymane przez nakładanie 
zależą głównie od jakości roboty, zysk na prze
sunięciu terminu wymiany szyny musi być wię
kszy niż koszty nakładania.

Przedłużenie czasu użyteczności szyny, 
a zatem i zwiększenie oszczędności  zależy od 
ogólnego stanu toru, od jego konserwacji,  od 
gęstości ruchu i t. p. okoliczności,  różnych 
w poszczególnych wypadkach, dlatego przedłu
żenie życia szyny powinno być wyrażone w pro
centach czasu jej normalnej służby.

Oszczędności  w ten sposób osiągnięte są 
bardzo duże, niezależnie od metody, jednak 
wybór odpowiedniej metody pozwala na osiąg
nięcie maksymalnej  oszczędności.  Na wspom
nianym już odcinku próbnym notowano wszelkie 
koszta składające się na koszta nakładania 
szyn. Przeciętny koszt na połączenie wykonane 
za pomocą łuku elektrycznego wynosił doi. 2,01. 
podczas  gdy analogiczne naprawy na równole
głym torze spawanym metodą acetylenową ko
sztowały tylko przeciętnie 0,81 doi. Koszty te 
były następujące:
R o b o c iz n a .....................................................................  1,356 doi
B enzyna i o l i w a .....................................................  0,069 „
E l e k t r o d y ..................................................................... 0,100 „
P ro cen ty ,  am or tyz .  i n ap raw y  urządz. . . . 0.310 „
Tarcze s z l i f i e r s k i e ..................................................... 0.111 ,
Różne n a r z ę d z i a .....................................................  0,050 „
N a d z ó r .......................................................................... 0,018 „

razem . . . .  2,014 doi.

ł) American Railway E ngineer ing  Association.

Koszty zaś spawania acetylenowego wy
nosiły:

R o b o c i z n a ..................................................... ..... . 0.353 doi.
Gazy i am ort.  u r z ą d z e n i a ..................... ..... . 0,369 „
D r u t ..............................................................................0,020 „
Różne n a r z ę d z i a .....................................................0,050
N a d z ó r ................................ .................................... 0,018 ”

razem . . . .  0,810 doi.

Powyższe koszty odnoszą się do jednego 
połączenia i nie zawierają kosztów przewozu 
materjałów i urządzeń na miejsce pracy.

Trzeba dodać, że urządzenie do elekrycz- 
nego spawania nie było najnowszego typu i tym 
sposobem koszt w tym wypadku mógłby być 
obniżony. Biorąc to pod uwagę i analizując 
wyniki o trzymane przez  inne koleje, doszliśmy 
do wniosku, że minimum kosztów na jedno po
łączenie wykonane za pomocą spawania elek
trycznego wynosi doi. 1,17 a mianowicie:
R o b o c i z n a ............................................................... ... 0,673 doi.
Benzyna i o l i w a ..................................................... ... 0,035 „
E l e k t r o d y ................................................................0,122 „
P rocenty , am o r ty zac ja  i n a p ra w y  . . . .  0,166 „
S z l i f i e r k a ............................................................... 0,110 „
Różne D a r z ę d z ia ..................................................... ...0,050 „
N a d z ó r ................................................................ . Q,Q18 ,

razem . . . 1,174 doi.

Obliczenie to wykonano na zasadzie 40 sty
ków na dzień na 1 aparat  do spawania.

Najważniejszym punktem przy porówny
waniu obydwóch metod jest  koszt  urządze
nia potrzebnego do wypełnienia rocznego pro
gramu.

Do wykonania 200 tys. połączeń rocznie 
pot rzebne inwestycje wynoszą:

1) do spawania acetylenowego: przyrządy 
do spawania, jak węże,  łączniki,  narzędzia (ści- 
naki i t. d.) linje, okulary, zasłony od wiatru, 
młotki, końcówki do spawania i cięcia, klucze, 
zapalniczki, różne drobne narzędzia i przyrządy 
razem 86,67 doi.

Przy 30 kompletach całkowity koszt wy
nosi około 2.600 doi.

Palniki do spawania i cięcia, wentyle re
dukcyjne do t lenu i acetylenu,  wózki torowe 
i różne przyrządy są dostarczane koleji na za
sadzie kontraktu na dostawę gazów i obciążenia 
wynikające z tego tytułu są włączone do kosztów 
gazów.

2) do spawania elektrycznego: spawalnica, 
szlifierka do powierzchni szyn, szlifierka do 
końców szyn, t ransformatory,  wózek, przewod
niki i łączniki (na 800 m ) i różne narzędzia— 
razem około 6.330 doi.

17 kompletów do spawania kosztuje więc 
107,610 doi.

Od r. 1922-go naprawiono na jednej z linij 
amerykańskich około 1.100.000 styków, przytem 
koszt spadł z doi. 1.32 do 76,7 cent.  za 1 połą
czenie.

Spadek kosztów należy zawdzięczać roz
maitym czynnikom, jak np. zmniejszenie się 
ceny gazów, wzrost  wydajności spawaczy, udo 
skonalenie metody spawania i lepszy stan sty
ków.
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Styki wykazujące zużycie większe niż 
3/100 cala (0,75 m m )  kwalifikują się do napra
wy. Jeżel i  szyna jest  spawana zaraz po stwier
dzeniu wyboju powyższej wielkości, wówczas 
i koszt  ut rzymania toru znacznie się obniża, po
nieważ małe  uszkodzenia nie mogą zamienić się 
na większe. Właśnie na tych małych naprawach 
spawanie acetylenowe daje w porównaniu do 
elekt rycznego duże korzyści, gdyż przy spawa
niu elektrycznem, nadmiar metalu w tym wy
padku jest procentowo większy, niż przy nakła
daniu większych wybojów.

Niektórzy mogą być oszukani przez piękny 
wygląd połączenia nakładanego łukiem i szlifo
wanego, w porównaniu do nieszlifowanego ot rzy
manego z palnika, lecz nie piękny wygląd de
cyduje, ale koszty wykonania i późniejsza t rwa
łość na zużycie.

Ponieważ naprawa szyn na stykach zapo
mocą spawania jest już zaprowadzona częścio
wo na Polskich Kolejach Państwowych, referat 
p. S. E. Trący niewątpliwie zainteresuje nasze 
techniczne koła kolejowe. Wyższość spawania 
acetylenowego nad elekt rycznem na naszym 
gruncie powinna zaakcentować się jeszcze  sil
niej, niż w Ameryce,  ponieważ kapitał u nas 
jest drogi i oprocentowanie kosztownych urz ą
dzeń do spawania elektrycznego i szlifowania 
silniej jeszcze zaważy na kalkulacji u nas niż 
w Ameryce.  Pozatem za stosowaniem spawania 
acetylenowego przemawia u nas jeszcze jedna 
okoliczność,  która ze względu na ciężkie poło
żenie gospodarcze ma duże znaczenie,  a mia
nowicie, że spawalnice benzynowo-elektryczne 
t rzeba sprowadzać z zagranicy,  podczas gdy 
wytwornice, palniki, wentyle,  karbid i t len są 
całkowicie wyrobu krajowego. lis.

621.791 
3 0 0 0 s łó w -f2 3  rys.

S P A W A N I  E.*>
N apisał in i. Z. Dobrowolski.

Odkształcenia termiczne połączeń spawanych.

Spawanie jest  to obróbka na gorąco, przy- 
tem spoiwo jest metalem lanym i zjawiska roz
szerzania się i kurczenia metalu w czasie spa
wania przedstawiają oczywiście dużo analogji 
z podobnemi zjawiskami spotykanemi w odlew
nictwie. Dlatego dobrze jest, jeżeli personel  
spawalni posiada praktykę odlewniczą,  również 
ta uwaga dotyczy konstruktora połączeń spa
wanych. Przy spawaniu sprawa o tyle się kom
plikuje, że n i e  c a ł y  p r z e d m i o t  j e s t  z a 
z w y c z a j  r o z g r z a n y ,  lecz część jego, gdzie 
spawanie bezpośrednio się odbywa.

Metale wydłużają się dosyć znacznie pod 
wpływem tak wielkich różnic temperatury,  jakie 
się s tosuje przy spawaniu, następnie podlegają 
kurczeniu się w czasie stygnięcia, a wszelkie 
te zmiany odbywają się nie jednocześnie w ca 
łym przedmiocie,  lecz w nieznacznej  jego części,  
powodując niepożądane odkształcenia,  które na
zywamy „paczeniem s ię“, „wichrzeniem s ię“ części 
łączonych,  „rzucaniem s ię“ „fałdowaniem",  lub 
poprostu skurczem.  Części chłodniejsze przed
miotu, okalające miejsce spawane,  stanowią jakby 
sztywną niezmienną ramę, wewnątrz której wszel
kie przesunięcia cząstek meta lu  muszą wywo
łać naprężenia wewnętrzne materjału.  Ta ujemna 
własność spawania wynika z samej jego istoty. 
Skutki tej wady należy możliwie ograniczyć 
przez odpowiednie postępowanie,  dostosowane 
indywidualnie do każdego poszczególnego przy
padku.

Strona teoretyczna tego zagadnienia nie 
jest niestety — jeszcze  dostatecznie wyczer
pująco opracowana przez naukę, brak również 
danych doświadczalnych dostatecznie licznych,

*) Dalszy ciąg do Nr. 12 z r. z.

któreby pozwoliły zorjentować się, jakiej wiel
kości są naprężenia wewnętrzne i w jakim stopniu 
te lub inne okoliczności wpływają na ich wielkość. 
Wskutek tego przy obliczaniu połączeń spawanych 
częs to nie bierze się ich wogóle pod uwagę. 
A jednak przy projektowaniu połączeń spawanych 
konstruktor powinien się zastanowić, co będzie 
się działo z mater ja łem w czasie spawania, 
w jakim kierunku pójdą odkształcenia,  czy będą 
mogły swobodnie się zaznaczyć,  bez wywoły
wania naprężeń szkodliwych?

Każdy spawacz ma w swej praktyce wy
padki pękania spoin na skutek właśnie naprężeń 
skurcznych, co dowodzi, że wielkość ich może 
wielokrotnie przenosić dopuszczalne naprężenia,  
na zasadzie których oblicza się połączenie.  Cały 
więc rachunek konstruktora może być w niwecz 
obrócony przez brak wniknięcia w sam przebieg 
spawania i zjawiska, które towarzyszą samemu 
narastaniu spoiny. Zagadnienie to ma pierwszo
rzędne znaczenie i wymaga bardzo poważnego 
traktowania. Częstokroć stosuje się elektryczne 
spawanie zamiast  acetylenowego li tylko w celu 
zmniejszenia skurczu, jak np. przy konstrukcjach 
żelaznych.

Aby zjawisko skurczu dobrze wyjaśnić, roz
pat rzymy przykład spawania poprzeczki w ramce,  
wyobrażonej na rys. 109. Trudności,  jakie z po
wodu skurczu metalu t rzeba przezwyciężyć,  wy
stępują tu dobitnie na jaw, dzięki ujęciu pręta 
spawanego w sztywną ramkę.

Prę t  A  w czasie spawania rozgrzewa się 
i wydłuża; temu wydłużeniu nic nie stoi na prze
szkodzie,  a jedynym jego skutkiem jest zbliżenie 
się wzajemne krawędzi łączonych. Po spawaniu, 
na skutek stygnięcia, pręt A  kurczy się i ciągnie 
za boki ramki D i E. Boki te, jeżeli, ' ramka 
jest z materjału elastycznego (żelazo zlewne) 
mogą się wygiąć, jak pokazano na rys. 110 i wów
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czas wygięcie to wskaże nam na istnienie na
prężeń wewnętrznych,  równoważących się wza
jemnie. Jeżeli  tę ramkę poddalibyśmy teraz dzia
łaniu sił zewnętrznych,  należałoby uwzględnić 
pozostałe po spawaniu rozciąganie się w pręcie 
A,  gięcie w prę tach D i E, oraz ściskanie (wy-

Rys. 109.
S paw an ie  poprzeczk i w sz tyw nej ram ce.

boczenie) w prętach B  i C. W wypadku ramki 
żeliwnej, z powodu małej  elastyczności żeliwa, 
nastąpiłoby pęknięcie w pręcie A, w miejscu 
najsłabszem, najprawdopodobniej w miejscu spa- 
wanem, jeszcze w czasie zastygania, gdy m a 
terjał spoiny ma mniejszą wytrzymałość.

Ponieważ te niepożądane zjawiska wynikają 
z miejscowego zagrzania przedmiotu,  można ich 
uniknąć przez nagrzanie całego przedmiotu. 
Przedmiot  równo ogrzany wydłuża się we wszy
stkich swych częściach równomiernie,  a następ
nie — stygnąc — również równomiernie kurczy 
się we wszystkich swych częściach i jeżeli prze
kroje różnych części niewiele się różnią od s ie
bie i stygnięcie odbywa się równomiernie,  wów
czas niema powodu, aby powstały szkodliwe o d 
kształcenia i naprężenia.  W opisanym wyżej 
przypadku ramki wystarczyłoby nawet  podgrzać 
tylko pręty B i C, mniej więcej na środku, od 
powiednio do rozgrzania,  jakiemu podlega przy 
spawaniu pręt A. Po spawaniu wszystkie 3 
pręty: A B  i C skurczyłyby się jednakowo, nie 
wywołując żadnej zmiany w początkowym kształ 
cie ramki i nie dając pola do powstawania n a 
prężeń wewnętrznych

Wpływ skurczu można byłoby również 
zmniejszyć bez podgrzewania,  zabijając klin 
między krawędzie łączone i powodując odkształ 
cenie wstępne przeciwne tym, które wywołuje 
skurcz po spawaniu, jak przedstawiono schema
tycznie na rys. 111. Pręty D i E  byłyby więc 
przed spawaniem wygięte w przeciwnym kie-

-v-
J3

Rys. 110. 
O dksz ta łcen ie  Bię ram ki 
n a s k u t e k  skurczu  p rę ta  

spawanego.

£
Rys. 111. 

Z ab iegan ie  n a p rężen io m  
sk u rcz n y m .

runku niż poprzednio, a pręty B  i C byłyby 
rozciągane. Na skutek skurczu pręta A  po 
spawaniu, ramka powraca do kształtu normal
nego, a jeżeli przyjmuje kształt  analogiczny do

przedstawionego na rys. 110, to naprężenia po
wstające po spawaniu są w każdym razie 
zmniejszone o wielkość naprężeń wstępnych. 
Przy spawaniu mater jałów kujnych można usu
nąć natężenia wewnętrzne przez przekucie 
spoiny. Przekuwając pręt A  zwiększa się jego 
długość i uwalnia się go od natężeń.

Ten prósty przykład najlepiej obrazuje 
trudności z jakiemi trzeba walczyć z powodu 
rozszerzalności  metalu.

O d k s z t a ł c e n i a  p o ł ą c z e ń  s p a w a n y c h
o n i e w i e l k i e j  d ł u g o ś c i .

Na odkształcenie się połączenia pod wpły
wem skurczu składają się 2 przyczyny: ochło
dzenie się przedmiotu spawanego w miejscach 
przylegających do spoiny i skurcz samego s p o 
iwa w czasie stygnięcia.

Ponieważ meta l  na powierzchni spawanego 
przedmiotu więcej się rozgrzewa niż w war
stwach głębszych i sama spoina jest  szersza 
na wierzchu niż od spodu blachy, więc 
i skurcz będzie największy na powierzchni.  
Metal sąsiadujący ze spoiną będzie miał t en 
dencję do wygięcia się, jak pokazano na rys. 
112. Jeżel i  krawędzie blachy A  są przyginane 
ku dołowi i ruch ich ku górze jest uniemożl i
wiony, wówczas  otrzymujemy obraz, jak przed
stawiono w przesadzony sposób na dolnym 
szkicu tego rysunku.

Rys. 113.Rys. 112. n y s . ___
O dk sz ta łcan ie  się blach W ich rzen ie  się b lach  przy

sp a w a n y c h  na  s tyk .  szw ach  kraw ędziow ych .

To samo ma miejsce przy szwach krawę
dziowych. Na rys. 113 przedstawiono odkształ 
cenie się blach w tym wypadku: z lewej 
strony w razie swobodnej w swym ruchu 
blachy, z prawej zaś — w wypadku blachy ut rzy
mywanej przymusowo w płaszczyźnie danej 
(np. ścianki naczynia). I tu pod wpływem spa
wania blacha zostaje jakby wciągnięta ku spo
inie.

Mylnem byłoby mniemanie jakoby przez 
zastosowanie uchwytów, szczęk i tym podob
nych przyrządów można było zapobiec odkształ 
ceniom skurcznym.

Siły skurczu są to siły elementarne,  które 
muszą wywrzeć swój efekt w postaci odkształ 
cenia, jeżeli mater ja ł  jest  swobodny, a jeżeli 
odkształcenia są uniemożliwione, wówczas efekt 
ten wyrazi się w formie ukrytych naprężeń 
szkodliwych, które zależnie od ich wielkości 
powodują pękanie,  albo w najlepszym razie — 
osłabienie materjału.  Weźmy jako przykład 
połączenie z rys. 112.
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Blacha zagięta ku spoinię o bardzo nie
wielki kąt ujawni dla oka swoje odkształcenie 
przez zadarcie ku górze wolnej krawędzi A. 
Chcąc zachować poziome położenie blachy A  
można przygiąć ją z powrotem,  lub przed spa
waniem zamocować w odpowiednim uchwycie, 
który pozwoli tylko na lekkie pofałdowanie się 
blach, a nie pozwoli im stanąć pod kątem. 
Tak, czy inaczej—blacha musi być odgięta 
w przeciwnym kierunku, niż się sama zagina 
pod wpływem skurczu.

Napozór można byłoby powiedzieć,  że 
odkształcenie górnej blachy z rys. 112 jest 
większe niż dolnej. W istocie rzecz  się ma 
przeciwnie. Zamiast  wygięcia blachy w jednym 
kierunku, które spowodowane jest skurczem,  
ot rzymuje się podwójne faliste wygięcie. Próby 
usunięcia tego odkształcenia przez sprowadze
nie wygięcia do idealnej płaszczyzny środkami 
mechanicznemi  na zimno, niewątpliwie skończy
łyby się pęknięciem szwu.

Częściowe usuwanie pofałdowania się 
blachy zapomocą młotka jest s tosowane w prak
tyce, szczególniej  przy blachach cieńszych, ale 
bić młotkiem po spoinie jest  niebezpieczne 
i dokładne wyprostowania blach pofałdowanych 
jest  niemożliwe.

Jako zasadę t rzeba przyjąć, że przy s p a 
waniu odkształcenia muszą nastąpić i nie na
leży bynajmniej u t r u d n a ć  samego skurczu,  
gdyż przez  to wywołuje się szkodliwe nap rę 
żenia w materjale.  Natomiast  przez odpo
wiednie rozmieszczenie spoin na przedmiocie 
spawanym,  odpowiednią kolejność spawania 
i zastosowanie przyrządów, można i t rzeba tak 
rozłożyć odkształcenia i tak je pokierować, 
aby po ostygnięciu połączenie spawane miało 
kształt  pożądany,  z możliwie małemi  odchyle
niami od rysunku, znajdującemi  się w tych 
miejscach,  gdzie to nie ma znaczenia.

Jeżel i  przedmiot  ma mieć ścisłe wymiary 
i podlega późniejszej  obróbce,  konstruktor musi 
się liczyć z pewnem pofałdowaniem się materjału 
i dać taki nadmiar grubości materjału,  aby te 
nierówności znalazły się w warstwie, którą zdej 
muje nóż.

Szczególniej  poważne trudności zachodzą 
przy długich szwach, gdzie zjawiska powyższe 
występują w spotęgowanej  formie.

S p a w a n i e  d ł u g i c h  b l a c h .

Jeżel i  blachy zetknąć  równo krawędziami 
na początku spawania,  to — w miarę posuwa
nia się palnika — blachy coraz bardziej  będą 
zachodzić na siebie,  jak pokazano na rys. 114,
i spawanie stanie się wreszcie niemożliwe. 
Wyprostowanie tak zwichrzonych blach, gdy s p o 
ina jest już częściowo wykonana, jest niemożli
we i robota jest  zepsuta.  Mechanizm tego zja
wiska polega na tem, że materjał,  rozgrzany 
w pewnym promieniu od p. A ,  kurczy się w cza
sie zastygania,  gdy palnik przesuwa się wyżej,
i mater ja ł  ściąga się ku temu punktowi, powo
dując obrót blach dokoła punktu A  w kierunku 
zaznaczonym strzałkami.

Zaradzić można temu, rozsuwając blachy 
na początku spawania na pewną odległość a, 
którą określa się doświadczalnie.  W miarę spa
wania, krawędzie blach zamykają się na podo
bieństwo nożyc. Aby regulować to zbliżanie się 
krawędzi,  spawacz zakłada między blachy klin, 
który przesuwa przed sobą w miarę postępu 
roboty. Lepsze są do tego celu 2 pręty, które 
widzimy na rys. 115,ewentualnie wkładka w kształ
cie litery H, lub zaciski śrubowe, gdyż sam klin 
nie może przeciwdziałać przesuwaniu się blach 
pionowo względem siebie, na co również t r z e 
ba pilnie zwracać uwagę przy spawaniu długich 
blach.

Rozstęp blach a z rys. 115 zależy od 
metody spawania, szybkości spawania i mocy 
palnika. Wynosi on mniej więcej 3 — 5% dłu
gości spoiny.

Ponieważ wolne krawędzie blach pozosta
ją zimne, a w środku materjał  się kurczy, więc 
w p. A  spoiny pozostaną po spawaniu natęże
nia rozciągające.  Jednak nie na całej długości 
spoiny A B  będzie panować rozciąganie.  Sam 
fakt, że blachy zamykają się w czasie spawania 
wskazują na istnienie sił dociskając} cli blachy 
do siebie i naprężenia w spojeniu pozostają,  ja
ko naprężenia ściskające. Zresztą,  ponieważ bla-

Rys. 114. 
Zachodzenie  b lach  na s ie 

bie podczas spaw ania .

Rys. 115. 
S p aw an ie  b lach  rozsu 

n ię ty ch .

chy są swobodne,  naprężenia ściskające i rozcią
gające muszą się równoważyć.

Na rozkład i wielkość naprężeń skurcz- 
nych powstających przy spawaniu długich Llach 
rzuciły nieco światła badania inż. Lottmanna*). 
Badania te zostały przeprowadzone w ten spo
sób, że mierzono odkształcenia blach w roz
maitych punktach i na zasadzie proporcjonal
ności między odkształceniami  i naprężeniami  
(prawo Hooka) określano rozkład i wielkość 
naprężeń skurcznych. Okazało się, że przy 
blachach sztywno zamocowanych naprężenia te 
mogą nawet przekroczyć granicę płynności m a 
terjału i wtedy wielkość ich nie da się określić 
z wielkości odkształceń.

Pomiary Lottmana obejmują tylko blachy 
spawane elektrycznie.  Przy spawaniu acetyleno
wem temperatura  spawania jest niższa,  a ilość 
ciepła dostarczona blachom — większa,  niż 
przy spawaniu elekt rycznem,  dletego i wielkość 
naprężeń będzie inna, rozkład ich jednak będzie 
podobny, jak przy spawaniu acetylenowem.

*) Z e ltsch r l f t  des V. D. I. JA 38, 1930
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Na rys. 116 — 119 przedstawiono wyniki 
ot rzymane przez Lottmanna.

Rys. 116 przedstawia blachy sztywno z a 
mocowane,  nie mogące się przesuwać w czasie 
spawania.

ri A £

Rys. 116.
Rozkład n ap rężeń  przy sp a w a n iu  b lach  sztywno 

zam ocow anych  wzdłuż k raw ędzi  M  i N.

Takie sztywne zamocowanie blach można 
byłoby urzeczywistnić w ten sposób, że blachy 
położone na grubej płycie żelaznej zostałyby 
spojone z tą płytą szwami krawędziowemi,  
wzdłuż boków M  i N. Przy spawaniu takich 
blach nie zachodzi zjawisko zachodzenia blach 
na siebie, zato naprężenia wewnętrzne w spoi
nie z powodu silnego kurczenia się obu blach 
osiąga najwyższe wartości.  Na całej  długości 
takiego szwu mamy do czynienia tylko z roz
ciąganiem, które w kierunku spawania — od 
A  do B  — s tale wzrasta,  schodząc oczywiście 
w punkcie skrajnym do zera.

Żadn ego pofałdowania blach w tym przypad
ku obawiać się nie należy, gdyż na całej po
wierzchni blachy są naciągnięte.  Przy bla
chach długości 2 m, skurcz poprzeczny wy
nosi ok. 2 m m ,  a naprężenie — 18 k g /m m 2.

Natomiast  przy spawaniu blach swobodnie 
położonych koło siebie blachy fałdują się 
tak w kierunku poprzecznym do szwu, jak 
w kierunku spawania.

a  /  js

Rys. 117.
Rozkład n ap rężeń  przy  sp aw a n iu  blach, leżących 

sw obodnie.

Jeżel i  w jakimkolwiek punkcie spoiny utwo
rzy się uwypuklenie, jest to dowodem zbie
gania się materjału ku temu punktowi, muszą 
więc w tym przypadku panować naprężenia ści
skające.  Z doświadczeń Lottmanna wynika, że 
przy spawaniu blach swobodnie położonych koło

siebie, na mniej więcej jednej trzeciej długości 
szwu tworzy się ośrodek wypukłości, której 
granice przebiegają mniej więcej w sposób za 
znaczony na rys. 117.

Na krańcach spoiny w p. A  i B  panuje 
rozciąganie,  które na granicach wypukłości scho
dzi do zera i przechodzi w ściskanie.

Naprężenia te równoważą się wzajemnie.  
Kształt,  do którego dąży spoina przy tego ro
dzaju spawaniu, jes t zaznaczony na rysunku 
krzywą k.

Jak wspomniano w rozdziale o przygoto
waniu spoin, długie blachy są sczepiane punk
tami rzadziej  lub gęściej położonemi  wzdłuż 
spoiny, a następnie poszczególne odcinki między 
punktami sczepnemi  są spawane.

* A

A
Rys. 118.

Rozkład  nap ręże ń  przy s p a w a n iu  b lach  sczepionych 
w 2 p u n k ta c h .

Najprostszy wypadek tego rodzaju spawa
nia przedstawia rys. 118, gdzie sczepia się 2 
krańcowe punkty A  i B, a następnie wykonuje

4 £

£
Rys. 119.

Rozkład  n ap rę żeń  przy spaw an iu  k ró tk iem i  odc ink am i 
b lach  sczepionych

się spawanie,  zaczynając od środka C. Wyobraźmy 
sobie, że odcinki CB i CA są spawane j edno
cześnie,  przez  2-ch spawaczy.

Ustalenie linji szwu w p. A, B  i C przed 
spawaniem,musi  wywołać w konsekwencji pofałdo
wanie się blach, a punkty A, B  i C stają się 
ośrodkami tego pofałdowania, jak zaznaczono 
na rys. 118. W częściach przejściowych spoiny 
powstają naprężenia rozciągające,  równoważące 
naprężenia ściskające.

Analogicznie przedstawia się rzecz,  jeżeli 
punktów sczepnych mamy więcej (rys. 119). 
Mamy tu 3 punkty sczepne,  przytem skrajne 
punkty spoiny pozostają wolne. Spawacz rozpo
czyna robotę w p. A  i wykonywa odcinek A  B. 
Blachy w p. B  same się zamykają i naprężenia 
na tym odcinku są mniejsze niż przy spawaniu
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odcinka C A ,  gdy punkt końcowy A  jest stały. 
Wskutek skłonności blach do zachodzenia na 
siebie,  w p. A  powstaną naprężenia ściskające
i utworzy się fałda. Tak samo spawanie nas tę
pnego odcinka od D do C wywoła na odcinku 
CA  ściskanie i uwypuklenie blachy. P os zcze
gólne pofałdowanie blachy zachodzą na siebie, 
wzajemnie znosząc  się lub powiększając.  Krótsze 
odcinki sczepne pozwalają zmniejszyć efekt 
miejscowy fałdowania się blachy, przez  rozbicie 
jednej dużej fałdy, jak w rys. 118 na szereg 
drobnych. Stosownie do tego i naprężenia szko
dliwe zmniejszają się, dzięki wielokrotnej ich 
zmianie ze ściskania na rozciąganie i odwrotnie.

Przy dobrem spawaniu blach sczepionych, 
już powyżej 5 m m  grubości pofałdowanie po
winno być niewidoczne- W każdym razie trzeba 
pamiętać o tem,  że naprężenia ściskające, da
jące wypukłości na blasze,  są wprawdzie niepo
żądane,  bo psują wygląd roboty, ale nie są nie
bezpieczne,  daleko zaś niebezpieczniejsze są 
naprężenie rozciągające, ukryte dla oka.

Spawanie odcinkami może się odbywać 
w różny sposób, jak wskazuje rys. 120, a mia
nowicie poszczególne odcinki można spawać 
wszystkie w jednym kierunku (szkic a) i spoina, 
t raktowana jako całość,  jest  tu spawana w jed-

* 2 j  v f  ° ° 7 8 ~J

Rys. 120.
S c hem at sp a w a n ia  b lach  sczep ionych . Cyfry oznaczają  
ko le jno ść  sp aw an ia  poszczególnych odcinków , s t rza łk i  

zaś — k ie ru n e k  ich  sp aw an ia .

nym kierunku, lub też poszczególne odcinki są 
spawane w różnych kierunkach, a spawacz po
suwa się wciąż w jednym kierunku (szkic b), 
albo wreszcie kierunek spawania poszczególnych 
odcinków zmienia się i spoina jako całość jest 
spawana w dwu kierunkach; raz spawacz idzie 
z lewej strony ku prawej, spawając co drugi 
odcinek, a potem z prawej ku lewej wypełnia
jąc resz tę  szwu. Ten ostatni sposób jest  naj
lepszy.

Można uniknąć zachodzenia blach na s ie
bie przez odpowiednie przekuwanie szwu 
w czasie spawania na gorąco. Ten sposób nie 
jest  jednak godny polecenia.  Przekuwanie 
szwu musi odbywać się bardzo krótkiemi od
cinkami, a więc robotę t rzeba  często przery
wać, co ujemnie wpływa na jakość spawania
i podraża robotę.  Przekuwanie to nie przenika 
nawskroś  pozostaje z natury rzeczy powierz- 
chownem i może  wywołać pękanie w materjale,  
niewidoczne dla oka, bardzo niebezpieczne.  
Młotkowanie blachy w zimnym stanie nie jest 
szkodliwe, tak samo jak w s tanie rozżarzonym. 
Ale bicie młotkiem po metalu zastygającym 
przedstawia duże niebezpieczeństwo i lepiej 
już z prostowaniem fałd zaczekać,  aż metal

ostygnie do temperatury,  pozwalającej na doty
kanie blachy ręką.

Przekuwanie w czasie spawania jest j ed 
nak konieczne, jeżeli obie części łączone są 
zamocowane w sposób stały, analogicznie do 
schematu  z rys. 117. Niema bowiem innego 
sposobu na usunięcie,  lub przynajmniej zmniej
szenie naprężeń rozciągających, które osiągają 
w tym wypadku nadzwyczaj wysokie wartości.  
Jedynie wyżarzanie całego przedmiotu mogłoby 
usunąć szkodliwe naprężenia.

Wyżarzanie należy przeprowadzać w bar
dzo ścisłych granicach temperatur w przeciwnym 
razie może przynieść więcej szkody niż po
żytku. Należy możliwie szybko doprowadzić 
przedmiot  do temperatury 925° — 950°C, ale 
nie wolno jej przekraczać,  gdyż w temperaturze 
powyżej 950° kryształki metalu mają tendencję 
dołączenia się w grube ziarna. Również przy 
powolnem studzeniu tworzy się struktura gru
boziarnista,  która zmniejsza wytrzymałość m a
terjału i czyni go kruchym. Jeżel i  więc stosuje 
się wyżarzenie,  należy się starać, aby t em pera 
tura wyżej podana nie została przekroczona,  
a po skończonej operacji  należy szybko studzić 
przedmiot*).  Ta skłonność do tworzenia gru
bych ziaren przy powolnem ostudzaniu jest tem 
większa, im więcej nieczystości zawiera spoina.

Jeżeli  więc wyżarzanie wykonuje się nie
fachowo, jest więcej niż prawdopodobne,  że 
uwalniając metal  od naprężeń szkodliwych nada 
się mu strukturę niepożądaną.  Należy dodać, 
że wyżarzanie jest zabiegiem kosztownym, 
a ' przy większych przedmiotach częs tokroć 
trudnym lub niemożliwym do przeprowadzenia.

Zapobieganie niepożądanym skutkom skurczu.

Wspomniano już wyżej, że kurczeniu się 
spawanego przedmiotu zapobiec nie można.  
Należy jednak tak połączenie zaprojektować, 
tak je przygotować i tak przeprowadzić spaw a
nie, aby przy możliwie swobodnym skurczu 
rzeczywisty kształt  przedmiotu różnił  się moż
liwie mało od projektowanego, a naprężenia 
wewnętrzne były usunięte,  względnie tak umiesz
czone, aby nie były niebezpieczne.

Na szeregu przykładów pokażemy różne spo
soby zapobiegania niepożądanym odkształceniom.

Rys. 121 przedstawia skrzynkę prostokątną 
spawaną.  Przesuwając spoinę z rogu na bocz- 
nę powierzchnię skrzynki, zmniejszamy jej od 
kształcenie,  gdyż blacha z łatwością pociągnie 
się na zaokrągleniu, bez widocznych skutków.

Na rys. 122 widzimy r u r y  spawane na styk. 
Ponieważ po spawaniu szew się kurczy, więc 
rura w tem miejscu zostaje wciągnięta do środ
ka. Aby temu zapobiec należy dodać materjału 
w to miejsce,  gdzie nas tępuje skurcz. W tym 
celu wywija się na zewnątrz koniec rury, jak 
pokazano na rys. 122 (szkic dolny) wówczas 
spojenie może się swobodnie kurczyć, nie wy
wołując natężeń szkodliwych.

*) H. G erbeaux . C on tr ib u t io n  a 1’e tude  de la 
s t ru c tu re  des soudures  des aciers doux.
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Inne wykonanie wskazuje szkic dolny rys. 
124, tu mamy 2 fałdy, t. zw. f a ł d y  s k u r c z n e ,  
których zadaniem jest  unieszkodliwić naprężenia 
występujące po spawaniu. Jedynym efektem

kazano na rysunku. Jednak tego rodzaju spo 
soby nie są godne polecenia.

Dobrym sposobem jest wywinięcie kołnie

Rys. 121.
W łaściwe (na  praw o) i n iew łaśc iw e umieszczenie  szwu 

na sk rzyn ce  spaw anej.

skurczu w tym wypadku będzie spłaszczenie się 
fałdy. Przy długich rurociągach tego rodzaju 
fałdy nie tylko daje się ze względu na spawa
nie, ale również w celu umożliwienia rozciąga
nia się i kurczenia rurociągu na skutek różnic 
temperatury atmosfery otaczającej.

Na rys. 125 przedstawiono przedmiot  spa
wany wzdłuż. Z powodu skrócenia się linji szwu, 
przewód wygnie się, jak to pokazano w sposób 
przesadzony na rysunku. Aby więc otrzymać 
kształt  prosty po spawaniu trzeba przed spawa
niem wygiąć rurę w przeciwnym kierunku (szkic 
dolny). Należy jednk zaznaczyć,  że po spawa
niu powstają w materjale naprężenia szkodliwe.

Rys. 122. 
Odkształca nie się ru r  przy 
sp aw an iu  na  s ty k  i spo
sób zapob iegan ia  temu 

o dksz ta łcen iu  (szkic 
dolny).

Rys. 123. 
Z n iek sz ta łcen ie  przeuro- 
ju  ru ry  spaw anej wzdłuż. 
U góry — r u r a  z b lachy  
c ienk ie j ,  u dołu  — ru ra  

o śc iance  grubej.

J
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Rys. 124.

Połączen ia  ru r  umożliw ia jące  sw obodny skurcz  
po spaw aniu .

rza na przewodzie.  Wówczas skurcz wyprostuje 
nieco zaokrąglenie kołnierza nie wywołując po
ważniejszych naprężeń.

Przy wykonywaniu szwów podłużnych na 
rurach i ciałach walcowych, trudno otrzymać 
przekrój dokładnie okrągły. Przy blachach 
cienkich skurczenie się obwodu wywołuje zn ie 
kształcenie,  jak pokazano na górnym szkicu rys. 
123 na dolnym zaś szkicu przedstawiono znie-

Rys. 125.
O dkształcanie  się ru r  s p a w a n y c h  wzdłuż.

kształcenie przy blachach grubszych.  Jes t  to 
szczególniej  niedogodne,  gdy jeden bęben 
łączy się z drugim. Ponieważ szwy pod
łużne nie mogą do siebie pasować, następuje 
uciążliwe prostowanie i przewalcowywanie bęb 
nów na możliwie dokładny kształt.  Szczególniej 
t rudne jest pos tępowanie przy łączeniu kilku

3
O

Rys. 126.
O dksz ta łcan ie  się ru r  przy spaw an iu  odgałęzień.

Podobnie na rys. 126 — z powodu nagrza
niu głównego przewodu przy spawaniu sztućca, 
przewód ten wygnie się Można sobie poradzić 
w ten sposób, aby wygiąć ten przewód przed 
spawaniem w przeciwnym kierunku, jak to po-

bębnów ze sobą, z grubej blachy, którą trudno 
prostować.  W zakładach B-ci Sulzer w Winterthur 
wprowadzono inny sposób postępowania.  Nie 
stosuje się wcale sczepiania blach przed spa
waniem, lecz spawa się krawędzie swobodnie
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rozsunięte,  przytem spawacz przesuwa przed 
sobą przyrząd wyobrażony na rys. 127, który ma 
za zadanie ut rzymywać krawędzie w małej od
ległości od siebie i na tym samym poziomie.

Rys. 127.
P rzy rząd  do sp aw an ia  bębnów  n iesczepionycb.

Po spojeniu dłuższego szwu na jednym bębnie 
przechodzi  się do szwu poprzecznego,  łączące
go pierwszy bęben z drugim, nie wykonując j es z
cze podłużnego szwu na drugim bębnie (rys. 128). 
Ten sam przyrząd z rys. 127 służy do wykona
nia tego szwu. Tu blacha może swobodnie się 
odkształcać,  dopasowanie obu bębnów nie przed-

bem przy łączeniu ścianek o nierównej gru
bości siły skurczu przenoszą się na ściankę
o mniejszym przekroju. Te szkodliwe następstwa 
można osłabić przez wyżłobienie grubszej ścianki, 
jak pokazano na rys. 129,—lub jeśli to jest nie
możliwe — przez wykonanie fałdy skurcznej na 
cieńszej blasze, jak to wskazuje rys. 130.

Przy spawaniu łaty na pełnej blasze (rysu
nek 131 szkic a) uniknięcie natężeń jest kwestją 
bardzo ważną,  gdyż wówczas mamy wypadek 
analog'czny do przedstawionego na rys. 117.

Rys. 131. 
Spaw anie  ła t .

Rys. 128.
Sposób  łącz en ia  bębnów  n iesczep ionych .  Szew 

poprzeczny, łączący oba bębny ,  w y k o n y w an y  j e s t  przed 
szwem po d łużnym  drugiego bębna.

stawia trudności.  Dopiero po wykonaniu tego 
szwu, spawa się wzdłuż bęben drugi i t. d. Spo
sób ten — podobno — daję znacznie lepsze 
wyniki, niż zwykła metoda wykonywania poszcze
gólnych bębnów oddzielnie i spawania ich razem 
przy użyciu sczepnych punktów.

Przy spawaniu palnikiem w sposób” wyżej

Rys. 129 i 130.
S p aw an ie  b lach  c ienkich  z g rubszą  śc ianką .

opisany poleca się stosować metodę spawania 
w prawo.

Spawanie blachy cienkiej z grubą ścianką 
daje pole do powstania niebezpiecznych naprę
żeń. Po spawaniu, podczas  gdy gruba ścianka 
jest jeszcze gorąca, cienka blacha już jest zim
na, i dalsze kurczenie się grubej ścianki wywo
łuje naprężenia w cienkiej blasze.  Tym sposo-

Aby łata mogła się ciągnąć we wszystkich kie
runkach, musi być wypukła i kąty powinny być 
zaokrąglone. Po spawaniu, jeżeli  łata pozostaje 
jeszcze wypukła, można uderzając po niej mło t 
kiem wyprostować ją, przytem wywołując ściska
nie w spoinie, uwalnia się ją od naprężeń szkod
liwych, które mogły pozostać po spawaniu. Ko
lejność spawania zaznaczono na rysunku. Lepiej 
jest takiego rodzaju łat  unikać. Jeżeli  łatę moż
na doprowadzić do krawędzi, i tym sposobem 
spawać tylko 3 boki, wykonanie jest dużo łat
wiejsze (szkic b).

Przy spawaniu pęknięcia wskazane jest 
wywinięcie krawędzi (rys. 132). Ściąganiu 
się mater jału do miejsca spawanego i pow-

Rys. 132. 
S paw an ie  pęknięc ia .

stawaniu naprężeń rozciągających można wów
czas przeciwdziałać przez sklepanie spoiny wy
konanej nieco nad powierzchnią blachy.

W powyższym wypadku, jak i w analogicz
nych wypadkach skurczu, zasada jest ta sama: 
należy skompensować w jakikolwiek sposób 
skurcz, przez „poddanie" mater jału do miejsca 
stygnącego; w tym celu należy mieć pewien 
„zapas14 materjału w postaci fałdy, uwypuklenia 
koło spoiny, nadmiaru moterjału w spoinie, któ
ry się później rozklepuje i t. p , a wówczas m a 
terjał,  który w czasie stygnięcia staje się „za 
krótki“ może swobodnie się przesunąć,  bez wy
woływania naprężeń szkodliwych. (d. c. u.)
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621.791. 
2950 s łó w +  8 rys.

Spawanie w atmosferze gazów reduKujących.
podał inż. Józef Biernacki, Warszawa.

Przy spawaniu, gdy metale są podgrzewa
ne do temperatury topienia, spotykamy te same 
zjawiska, jakie zachodzą w piecach do wyrobu
i przeróbki metali.  Gazy używane do spawania, 
a więc tlen i wodór, gaz świetlny, pary benzy
ny i benzolu,  acetylen i inne, wraz ze swemi 
zanieczyszczeniami,  jak również i powietrze,  
w skład którego obok tlenu wchodzą,  azot,  pa
ra wodna i inne gazy, będą każdy w inny spo
sób oddziaływać na stapiane,  a następnie za- 
stygające metale.

Również przy spawaniu łukiem elekt rycz
nym roztopiony metal  elektrody styka się z po
wietrzem z atmosfery,  więc tlen i azot  mogą 
oddziaływać na metal .  Poniżej  rozpat rzymy po
krótce działanie niektórych gazów pod kątem 
widzenia spawania.

T l e n  chciwie łączy się z metalami i ich 
przymieszkami, tworząc tlenki, które w ogrom
nej mierze przeszkadzają zlaniu się poszczę 
gólnych stref topionego metalu, a pozostając 
uwięzione w spoinie, zmniejszają wybitnie włas
ności mechaniczne spoiny. Pozatem tlen może 
się rozpuścić w metalach,  a według badań 
Ledebura 0,1% tlenu w żelazie powoduje kru
chość na gorąco i uniemożliwia zgrzewanie1).

W połączeniu z miedzią,  t len daje tlenki 
miedzi, które w temperaturze  bliskiej topienia 
przechodzą w stan eutektyczny, powodując kru
chość i łamliwość miedzi. Przy spawaniu stali
o wyższej zawartości  węgla, zachodzi zjawisko 
wypalania się węgla, przez co stale te są uwa
żane za niespawalne. Przy spawaniu zaś stali 
specjalnych, z domieszką chromu, niklu i t. p., 
stwierdzono, iż niespawalność powodują tlenki, 
które przeszkadzają łączeniu się poszczególnych 
stref s topionego metalu i nie dają się łatwo 
redukować.

Tlen więc jest b. szkodliwy, przeto też 
nie należy spawać płomieniem, w którym wolny 
tlen może istnieć. Jedynie spawanie płomieniem 
utleniającym mosiądzu i stopów, w których 
skład wchodzi cynk, daje dobre wyniki, gdyż 
tlenki cynku tworzą skorupę, która ochrania 
metal  od utleniania,  oraz przeciwdziała wypa
rowaniu cynku.

I n n e  g a z y ,  jak tlenek węgla, wodór, 
dwutlenek węgla, azot,  wykazują większą lub 
mniejszą rozpuszczalność w zależności  od m e 
talu i temperatury.  Gazy te przy stygnięciu wy
dzielają się, lecz gdy stygnięcie jest szybkie, 
pozostają uwięzione w spoinie, powodując jej 
porowatość, ew. część gazów zostaje po s t ęże
niu w roztworze stałym.

W żelazie znaleziono najwięcej rozpu
szczonego t lenku węgla, następnie wodoru, azo
tu, i w końcu dwutlenku węgla.

Wodór rozpuszczony w żelazie zwiększa

jego wytrzymałość na rozciąganie,  natomiast  
zmniejsza ciągliwość; przez  wyżarzenie można 
go z żelaza wydzielić.

A z o t  natomiast  wywiera bardzo ujemny 
wpływ na że lazo i aczkolwiek zwiększa wytrzy
małość na rozciąganie,  to znacznie zmniejsza 
ciągliwość. Ciszewski podaje, iż zmniejszenie 
ciągliwości wynosi 15% przy zwiększeniu zawar
tości azotu od 0,1 do 0,13°j.2)

Wpływ azotu nie jest  jednak dostatecznie 
stwierdzony i niektórzy badacze przypisują ujem
ny wpływ domieszkom, w których rozpuszcza 
się azot  i pośrednio wpływa na własności że 
laza. Szczególnie azot  rozpuszcza się w krze
mie i manganie.  Tem też należy przypuszczal 
nie t łumaczyć twardość spoin żeliwnych, spa
wanych pałeczkami z większą zawartością krze
mu, o ile stygnięcie jest zbyt szybkie. Przy 
spawaniu możemy zauważyć, że jeżeli raptownie 
oderwiemy palnik (w bok), to powstanie krater
i metal  w tem miejscu jest aż do spodu poro
waty. O ile odrywamy palnik powoli (do góry), 
to możemy zaobserwować jakby gotowanie się 
przez pewien czas metalu,  które w końcu ustaje
i metal  posiada gładką powierzchnię.

Należy jeszcze podkreślić tę okoliczność, 
iż płomień używany do spawania, o mniejszych 
lub większych własnościach redukujących, ochra
nia tylko niewielką p łaszczyznę topionego m e 
talu i przy przesuwaniu się naprzód odsłania 
zastygający metal,  który w tej temperarurze  po
chłania tlen i azot  z powietrza. W celu uniknię
cia powyższych zjawisk opracowano metodę 
spawania o podwójnym płomieniu, opisaną przez 
dr. A. Sznerra w Nr. 11 niniejszego czasopi
sma z r. z.

Charakterystyka  płomieni używanych do spawania.

Badania nad spawalnością metali  wykazały, 
iż niespawalność,  ewentualnie mierne własności 
mechaniczne,  są spowodowane w głównej mie
rze utlenianiem się metalu lub składników, któ
re dany metal  zawiera.

Przy spawaniu więc metali  w pierwszej 
mierze należy unikać zetknięcia się rozgrzanego 
do wysokiej temperatury metalu z t lenem, bądź 
to z powietrza,  bądź to z płomienia,  nie posia
dającego własności  redukujących.

Poniżej  pokrótce rozpatrzymy własności 
różnych płomieni używanych do spawania. Za
znaczyć należy, iż wszystkie niżej wymienione 
płomienie były po kolei zastosowane w począt 
kach spawania,  aż do chwili zastosowania p ło
mienia acetyleno-tlenowego,  który dzięki swoim 
wybitnie redukującym własnościom dziś wyłącz
nie do spawania jest używany.

') Anczyc „Żelazo". *) SchmelzschweissuDg Nr. 10. Rok 1928. Str . 170.
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P ł o m i e ń  w o d o r o - t l e n o w y .  Dwie 
części na objętość wodoru zmieszane z jedną 
częścią tlenu, zapalone przy wylocie plalnika 
spalają się według wzoru:

H2 4- O — H20

Jako produkt spalania otrzymuje się więc 
parę wodną, która w wysokich temperaturach 
rozkłada się z powrotem na tlen i wodór. Roz
kład ten następuje już poniżej 1000°C, zaś 
w temperaturze  1100—1200°C rozkład pary jest 
energiczny i coraz bardziej się zwiększa, aż do 
temperatury  25J0°C, powyżej której istnienie 
pary jest niemożliwe.

Rozpad pary z jednej s trony pochłania 
ciepło, przez co temperatura  płomienia zostaje 
obniżona, oraz — co najgorsze — wolny tlen 
działa na roztopiony metal ,  powodując silne 
utlenianie.  Rys. 1 przedstawia płomień wodoro
tlenowy, który — nie posiadając wyraźnych kon
tu rów—jest trudny do uregulowania. W celu n a 
dania temu płomieniowi własności redukujących, 
dodaje się nadmiar wodoru w ilości 4-rokrot- 
nej ilości tlenu. Okoliczność ta wpływa ujemnie 
na ekonomiczność spawania wodorem.  Pozatem 
z powodu stosunkowo niskiej temperatury,  okre-

0 ^ 2

Rys. 1.
P łom ień w odoro-t lenow y.

ślonej praktycznie na około 2000°C, spawanie 
większych grubości że laza jest utrudnione,  
a tembardziej  innych metali  o Wysokiem prze
wodnictwie cieplnem. Zbyt długie nagrzewanie 
ułatwia tylko utlenianie metalu,  oraz rozpuszcza
nie się gazów. Wadę tę posiadają wszystkie 
płomienie o stosunkowo niskiej wartości  cieplnej.

P ł o m i e ń  g a z  ś w i e t l n y - t l e n .  Gaz 
świetlny składa się z całego szeregu różnych 
gazów, których procent zawartości  jest zmienny 
Średnio dobry gaz świetlny zawiera:
CO— 10% H,—45$, CH,—35%, C2H4—i% , CO,-3%, N2—3%.

Pozatem gaz świetlny zwykle zawiera 
resztki siarkowodoru, który łączy się z metalem 
spawanym według wzoru:

M20-f-H2S =  M2S-j-H.,0 (M — m eta l  spaw any) .

Jako produkt spalania gazu świetlnego 
w tlenie otrzymuje się przeważnie parę wodną 
(ze spaleń a I m 3 gazu świetlnego otrzymuje się 
około 0,91 kg pary wodnej), która w najgorętsszej 
sferze płomienia rozkłada się z powrotem na 
tlen i wodór. Tlen powoduje utlenianie metalu, 
pochłaniając wielkie ilości ciepła. Aby więc 
ot rzymać płomień redukujący, należy przy regu
lacji dać nadmiar gazu świetlnego, jak w wy
padku wodoru.

Temperatura  płomienia w praktyce nie 
przekracza 1800° C. Wobec b. dużych strat cie
pła przy rozpadzie pary wodnej, spawanie tym 
płomieniem większych grubości i metali  o więk
szym przewodnictwie ciepła jest  niemożliwe.

P ł o m i e n i e  i n n y c h  g a z ó w  (metan,  
etylen, pary benzyny i benzolu).

Wobec istnienia olbrzymich źródeł  gazu 
ziemnego,  który jest prawie w 100% metanem,
o dużej wartości opałowej,  koła przemysłowe 
w Polsce zainteresowały się kwestją przydat
ności tego gazu do spawania. Pozatem gazy wyso
kich pieców i inne gazy przemysłowe,  jako pro
dukty uboczne,  również były proponowane do 
spawania.  Zastosowanie par benzolu lub benzyny 
do spawania3) interesowałoby nasz przemysł 
naftowy. Niestety brak nam dokładnych badań 
laboratoryjnych płomieni tych gazów, więc og ra
niczymy się do omówienia strony praktycznej 
tych płomieni.

Na zasadzie prób dokonanych można s twier
dzić, iż:

1) temperatura  tych płomieni jest znacznie 
niższa, niż płomienia acetyleno t lenowego i wy
nosi około 2000° C.

2) brak im wybitnych własności reduku
jących i pod tym względem absolutnie nie mogą 
konkurować z płomieniem acetyleno - t lenowym, 
natomiast  pod tym względem są lepsze od w o 
doru i gazu świetlnego;

3) płomienie te dają spoiny mniej lub wię
cej utlenione i porowate;

4) sposób użycia i regulacja jest przy tych 
gazach utrudniona, szczególniej  przy apa ra
tach benzolowych.

Niska temperatura  płomienia wpływa na 
zwiększenie czasu spawania, zaś długotrwałe 
nagrzewanie metalu ułatwia utlenianie s topione
go metalu i pochłanianie gazów. Szczególnie 
trudno jest spawać większe grubości i metale
0 większym przewodnictwie ciepła.

Przy przeprowadzonej  próbie spawania 
miedzi o grubości 15 m m  płomieniem benzo
lowym okazało się, iż pomimo uprzedniego na
grzania miedzi ilość doprowadzonego ciepła 
przez płomień palnika była niewystarczająca
1 spawacz nie mógł zakończyć spawania. Spo
ina zaś przy takim długotrwałym nagrzewie 
okazała się bardzo krucha.

Jak zaznaczyliśmy, utlenianie pochodzi 
z długotrwałego nagrzewu, a oprócz tego może 
istnieć wolny tlen, pochodzący z rozkładu pary 
wodnej, jak w wypadku gazu świetlnego, który 
zawiera również metan w ilości 35%.

Pary benzolu przy przepuszczaniu przez 
rozżarzoną rurkę rozkładają się na wodór, ace 
tylen i różne inne aromatyczne węglowodory, 
czemu towarzyszy wydzielanie węgla i z tego 
też powodu własności płomienia nie są ściśle 
określone i należy przypuszczać,  iż nie są stałe.

Konieczność parowania benzolu utrudnia 
wielce obsługę aparatu i zwiększa n iebezpie
czeństwo. Mianowicie przed przystąpieniem do 
spawania należy ogrzać końcówkę palnika do 
temperatury parowania benzolu,  gdyż w prze
ciwnym razie wytryskuje płonący płyn, który 
może poparzyć spawacza lub też spowodować

!) S p aw an ie  p łom ien iem  mieszanki p a r  benzyny
i benzolu  spa lane j w tlenie  było s tosow ane w począ t
kach  spaw an ia ,  j ed n ak  n a s tę p n ie  zosta ło  zarzucone 
na  sk u t e k  zale t p łom ien ia  acetylonowego.
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pożar. W czasie spawania końcówka musi być 
stale nagrzewana zapomocą dodatkowego pło
mienia, gdyż ochłodzenie końcówki prowadzi 
do wytryskiwania płynu.

Podgrzewanie to jest utrudnione na wol- 
nem powietrzu, a niemożliwe przy silnych wia

trach, wobec czego aparaty te nie nadają się 
do prac na montażu,  aczkolwiek są małych 
rozmiarów. Wszelkie przerwy spawania prowa
dzą do ochładzania końcówki i powtórnego na
grzewania, co trwa stosunkowo długo.

P ł o m i e ń  a c e t y l e n o - t l e n o w y .

Acetylen zmieszany w równych objętościach 
z t lenem spala się w dwuch fazach, a miano
wicie:

I faza: C2H2 +  0 2 =  2C O-f-H2

II faza- / 2C0 +  °*  =  2C 0*II faza. |  + y2o 2=H2o

Przyczem tlen do spalania w drugiej fazie 
dopływa z powietrza.

Na rys. 2 widzimy schemat  płomienia, 
przyczem pierwszą fazę stanowi jasny ję
zyczek płomienia, (zwany inaczej osierdziem 
płomienia lub jądrem),  zaś drugą f a z ę —kita pło
mienia.

Gazy CO i H jako produkty spalania pier
wszej fazy, nim połączą się z t lenem powie
trza,  tworzą s trefę o wybitnych własnościach 
redukujących,  która rozciąga się od jasnego ję
zyczka na długości około 20 m m .  Strefę tę 
można odróżnić gołem okiem; ma ona kolor 
szarawy na tle kity płomienia. Własności redu
kujące poza innemi zostały stwierdzone przez 
p. Le Grix4), który na 8 Kongresie Acetylenu
i Spawania przedstawi ł próbki żelaza, ołowiu, 
niklu i miedzi otrzymanych przez działanie 
płomienia acetyleno-t lenowego na tlenek żelaza,  
ołowiu, niklu i miedzi. Rys. 3 przedstawia ka
wałek rudy żelaznej  z powierzchnią zreduko
waną za pomocą płomienia acetylenowego. Wi
dać wyraźnie zewnętrzną warstwę żelaza na 
t lenku żelaza.

Strefa redukująca nie jest wszędzie jedna
kowa i w miarę oddalania się od języczka pro
cent  gazów redukujących zmienia się.

Dokładne badania przeprowadzi ł p. P o t h -  
m a n n w Niemczech,  pobierając próbki gazów 
z różnych odległości od jasnego języczka przy 
płomieniu normalnie uregulowanym i stosunku

gazdw cS k = 1,15

4) Revue de la S oudure  A utogene, l is topad 1929.

P. Pothmann znalazł  przy końcu jasnego 
języczka:

t l e n k u  węgla 60%, wodoru  31%, azotu  8%

Oraz 1% związków azotu z t lenem (N2O 3).
Na pewnej odległości od języczka spotyka 

się dwutlenek węgla i parę wodną. 
W odległości 15 m m  od jasnego ję
zyczka analiza wykazała istnienie:

t l e n k u  w ęgla  33%, w odoru  15%, azotu 
33%, d w u t le n k u  w ęgla  9%, p a ry  wodnej 6%.

Resztę tworzą wolny tlen z po
wietrza i związki azotu z tlenem.

W odległości  30 m m  znaleziono: 
t l e n k u  w ęgla 3,7%, wodoru 2,5%, azotu  

58%, d w u t len k u  węgla 22,2%, p a ry  w odnej 2,6%, 
t len u  8%.

W dalszych odległościach niema już gazów 
redukujących, natomiast  zwiększa się ilość azotu
i tlenu.

Wykres na rys. 4 daje obraz zmian pro
centu gazów w miarę oddalania się od jasnego 
języczka.

Przy płomieniu uregulowanym z nadmia
rem acetylenu rozmiar strefy redukującej nieco 
się zwiększa.

Większy procent  t lenku węgla t łumaczy 
p. Le C h a t e l i e r ,  że w miarę  wzrostu nad
miaru acetylenu reakcja

C2 H, +  Oj =  2CO +  H,
dąży do:

C2 H2+ 0 ,  =  C 0 2 +  C - f  H., 
i Ce Hs - f  0 2 =  CO - f  C - f  H, O

Rys. 3.
Ruda że lazna  z re d u k o w a n a  na  p ow ierzchn i  
zapom ocą p łom ien ia  acety leno-t lenow ego.

Wydzielający się węgiel łączy się z metalem 
powodując nawęglanie metalu. Odwrotnie,  jeżeli 
będziemy dawać więcej tlenu, to otrzymamy 
płomień utleniający, który — jak wiemy — daje 
dobre wyniki jedynie przy spawaniu mosiądzu.

C0+0=C02 
H2+0= H20

Rys. 2.
P łom ień acety leno-t lenow y.
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Pomiary temperatury według H e n n i n g a  
są podane w zależności od odległości od jasne
go języczka w drugim wierszu na rys. 4. Naj
wyższa temperatura panuje w odległości 1,5 do
2 m m  od jasnego języczka i wynosi 3128° C 
przy płomieniu acetyleno-tlenowym normalnie 
uregulowanym.

Teoretycznie temperatura płomienia acety- 
leno-tlenowego wynosi 3480°C. Ta wysoka tem
peratura i wielkie ilości ciepła (1 m 3 acetylenu 
spalonego w tlenie teore tycznie daje 14000 kal) 
zawdzięcza się endotermiczności  acetylenu, 
który rozpada się łatwo przy wydzielaniu 
ogromnych ilości ciepła.

%

Rys. 4.
W ykres,  przeds taw ia jący  p ro cen ty  gazów w kicie 
p ło m ien ia  a c e ty len o  - tlenow ego  w różnych 

od leg łośc iach  od w ie rzch o łk a  osierdzia .

Skoncentrowana w płomieniu acetyleno
wym wielka ilość ciepła umożliwia spawanie 
wszelkiego rodzaju metali  i w większych gru
bościach,  co przy wybitnych własnościach re 
dukujących zdecydowało o rozpowszechnieniu 
tego gazu do spawania. Własności redukujące 
zostały zwiększone przez wprowadzenie dodat
kowego płomienia i spawając tą m etodą5) o t rzy 
muje się spokojne topienie bez iskrzenia.

Reasumując,  należy podkreślić wyższość 
płomienia acetyleno-t lenowego nad innemi pło
mieniami pod kątem widzenia spawania.  W pew
nych wypadkach specjalnych, gdy np. wodór, 
jako produkt uboczny jest tani, a gaz ziemny 
znajduje się na miejscu, można używać je do

5) Dr. A. Szn e rr  „S paw an ie  i Cięcie M etali"1
Nr. 11, 1930.

spawania cienkich blach żelaznych, mosiężnych 
lub glinowych i przy stosowaniu właściwych 
metod otrzymać wystarczające wyniki.

Gazem świetlnym można spawać jedynie
ołów.

Do robót odpowiedzialnych oraz do spa
wania metali  łatwo utleniających się zasadniczo 
należy stosować acetylen i to dokładnie oczy
szczony (acetylen rozpuszczony).

Prócz ochrony płomienia przy spawaniu 
używa się jeszcze proszków i past,  które mają 
za zadanie redukowanie powstających tlenków. 
Materjały te, po odtlenieniu metalu,  spływają na 
wierzch spoiny w postaci szlaki.

Ochrona metalu przy spawaniu łukiem elektrycznym.

Przy spawaniu łukiem elektrycznym, e lek
trodą gołą, zjawiska utleniania i pochłaniania 
gazów zachodzą w większym stopniu, gdyż to
pienie metalu odbywa się w bezpośredniem z e 
tknięciu się z atmosferą.  Ponieważ źródłem 
ciepła przy spawaniu łukowem jest neutralna 
metalurgicznie energja elektryczna,  przeto kwe- 
stję ochrony metalu rozwiązano na innej drodze.  
Sposoby te pokrótce poniżej rozpat rzymy.

E l e k t r o  dy p o w l e k a n e .

Powłoka elektrody ma za zadanie:
1) przez spalanie się utworzyć st refę ga

zów ochronnych,
2) przez stapianie się otoczyć cienką 

błonką spadającą kroplę stopionego metalu 
elektrody i po spadnięciu kropli utworzyć 
ochronną powłokę, która nie dopuści do z e 
tknięcia się metalu z powietrzem.

3) redukowanie tlenków.
Powłoka winna się topić nieco później niż 

elektroda,  lecz z jednakową szybkością; w a 
runki te stanowią b. poważną t rudność przy fa
brykacji elektrod powlekanych, co wpływa na 
ich wysoką cenę.

Jako środków redukujących używa się a lu
minjum, tytan, krzem, mangan, magnez,  azbest ,  
sole wapna, boraks,  krzemian wapnia itp. Jako 
materjałów tworzących szlakę używa się palone 
wapno, czystą glinkę, krzemionkę,  bezwodnik 
kwasu borowego, sól kuchenną,  sodę i chlorek 
wapnia.

S p a w a n i e  ł u k o w e  w a t m o s f e r z e  
w o d o r u .

Strefa redukująca płomienia acetyleno- 
t lenowego zapewne inspirowała wynalazców 
przy poszukiwaniach sposobów ochrony topio
nego meta lu  w łuku elektrycznym.

Strumień gazów o własnościach redukują
cych, otulający elekt rodę i otaczający miejsce 
spawane ochraniałby dostatecznie metal  topiony 
od zetknięcia z powiet rzem,  a więc od ut le
niania.

Jako jeden z pierwszych gazów zas toso
wano wodór, który można dostać b. łatwo na 
rynku. I tak powstała metoda L a n g m u i r ’a,
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rozpowszechniona w Ameryce. Istota spawania 
w atmosferze wodoru różni się jednak od z a 
sady wyżej wypowiedzianej,  a to ze względu 
na własności wodoru, który w łuku elekt rycz
nym ze stanu molekularnego H2 zmienia się na 
s tan atomowy 2H przy pochłanianiu ciepła. Przy 
zetknięciu się z blachą wodór ze stanu a to m o 
wego z powrotem przechodzi w stan moleku
larny wydzielając ciepło, które topi przedmiot 
spawany.

Łuk elektryczny żarzy się pomiędzy dwie
ma elekt rodami  wolframowemi w strumieniu 
wodoru, przez co napięcie prądu jes t wyższe,  
niż w wypadku normalnego spawania łukowego
i wynosi 80 V.

Proces sam raczej jest podobny do spa 
wania płomieniem palnika, niż do spawania ł u 
kowego metodą Sławianowa. Łuk elektryczny 
pomiędzy elektrodami wolframowemi służy do 
zamiany wodoru melekularnego na atomiczny 
oddając mu swoją energję cieplną, którą n a 
stępnie wodór przy powrotnym rozkładzie od 
daje blasze.

Topienie się metalu przy tym sposobie 
spawania odbywa się bardzo spokojnie. Stosuje 
się go szczególnie do spawania blach cienkich. 
Sposób ten jednak jest b. kosztowny.

S p a w a n i e  w a t m o s f e r z e  
p a r  m e t a n o l  u.6)

W Niemczech zaczęto stosować jako gaz 
ochronny pary metanolu CH3OH, które w t em p e r a 
turze około 700°C rozkładają się na 2H2 +  CO, 
a więc dwa gazy o własnościach redukujących. 
Spawanie tą metodą przedstawia nam rys. 5.

»\ .r" .~4

Rys. 5.
S paw an ie  w a tm osferze  par m etanolu .  

Na p raw o  p a ro w n ica  m etanolu .

Metanol paruje w parownicy, ogrzewanej  
parą wodną i w tej temperaturze (100°C) ot rzy
muje się gaz o ciśnieniu 2,5 at, co w zup e ł 
ności wystarcza do doprowadzenia gazu do dyszy.

f’) Die M ethano l—S chu tzgasschw eissung ,  Schmelz- 
schw eissung  N° 11, 1928, s t r ,  201.

W zetknięciu z łukiem elektrycznym, który 
jarzy się między elektrodą,  a przedmiotem 
spawanym, następuje rozkład metanolu na w o
dór i t lenek węgla, które tworzą strefę reduku
jącą. Niebezpieczeństwa zatrucia t lenkiem węgla

Rys. 6.
J a r z e n ie  się łu k u  w atm osferze p a r  m e tano lu .

nie należy się obawiać, gdyż t lenek węgla spala 
się na CÓ2 z t lenem z powietrza. Napięcie 
prądu wynosi około 23 do 30 V.

Zamias t metanolu  używano również amon- 
jaku, który lepiej się nadawał do spawania 
miedzi i aluminjum przy zastosowaniu elektrody 
węglowej.

Otrzymane wyniki spawania były znacznie 
lepsze niż przy zwykłem spawaniu łukowem,  
spoiny wykazywały zwiększoną ciągliwość, oraz 
były bez tlenków i por. Rys- 6 przedstawia ja
rzenie się łuku w a tmosferze  metanolu.

Spawanie łukowe w a tm osferze  s t r e fy  redukującej 
płomienia acetyleno-tlenowego.

Poszukując atmosfery redukującej dla ochro 
ny metalu topionego łukiem elektrycznym 7), 
w końcu poszukiwania te musiały być uwień
czone „odkryciem" płomienia acetylenowego.
I rzeczywiście,  znając zalety płomienia acety
lenowego, można łatwo przewidzieć jakie do
datnie wyniki da połączenie tych dwóch metod.  
Zasługa ogłoszenia tej metody i przeprowa
dzenia pierwszych prób przypada niemieckiej 
firmie G r i s h e i m.

Przy spawaniu łukiem elektrycznym i p ło
mieniem .acetyleno-tlenowym zalety obydwóch 
tych sposobów są zachowane,  a mianowicie: 
strefa redukującąca płomienia acetylenowego, 
ciągliwość spoin acetylenowych i metalurgicznie 
neutralne,  silnie skoncentrowane ciepło łuku 
elektrycznego, jak również towarzysząca spa 
waniu łukowemu mała strefa nagrzewu, a tem- 
samem mniejsze natężenie spowodowane skur
czem metali.  Do spawania metodą acetyleno- 
łukową używa się normalnego płomienia acety
leno-tlenowego i łuku elektrycznego (rys. 7)>

7) Oprócz w y m ien io n y ch  gazów prób ow ano  s to 
sować gaz w odny, m ieszan in ę  w odoru  i t l e n k u  węgla 
azot, a rgon  i inne ,  lecz bez pow odzenia .
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przyczem stosuje się prąd zmienny o niższem 
natężeniu,  a o wyższem napięciu, w porównaniu 
do normalnego spawania łukowego.

Próbki wykonane tą metodą badano pod 
względem wytrzymałości,  granic gięcia na go
rąco i na zimno, ciągliwości i t. p. Okazało

Rys. 7.
S paw an ie  e lek t ry czno -ace ty len ow e ,  

(na praw o e lek troda) .

się, iż szybkość spawania przewyższa dwukrot
nie normalne spawanie płomieniem acetyleno- 
tlenowym, oraz osiągnięto pewną oszczędność,  
co do kosztów wykonania. Rys. 8 obrazuje spa
wanie elekt ryczno-acetylenowe.

Rys. 8.
Sposób  t r zy m a n ia  p a ln ik a  i e le k t ro d y  przy  spaw an in  

e lek tryczno-ace ty lenow em .

Obok żelaza spawano z powodzeniem 
miedź i glin. Szczególnie przy spawaniu m ie 
dzi metoda ta ma duże widoki powodzenia.

Połączenie metod spawania łukowego i ace 
tylenowego potwierdza wielokrotnie ogłaszane 
na łamach czasopisma „Spawanie i Cięcie Me
tal i” zapatrywanie,  iż o b i e  t e  m e t o d y  u z u 
p e ł n i a j ą  s i ę  i nie zwalczają,  jak to nie
które sfery przemysłowe chciałyby widzieć.

Z chwilą ot rzymania dokładniejszych wy
ników podamy je niezwłocznie do wiadomości 
naszych czytelników.

Daszki spawane.

Do robó t  sp aw a n y ch  budow lanych  g a la n t e ry j 
nych m ożna zaliczyć daszki nad  wejściem fron tow em
i nad  wejściem ku ch en n em , w y k o n an e  przez fab rykę  
Tow. Akc. „ P e ru n “ dla jedne j z willi na  Saskie j Kępie 
w W arszawie.

D aszek w iększy  nad wejściem fron tow em  trój- 
sp a k o w y  długości 3480 mm i w yciągu  900 mm Dosiada 
ra m k ę  w y k o n a n ą  z żelaza kątow ego,  zaś 3 sp ad y  z że
laza norm alnego  ok iennego . W szys tk ie  połączenia  by ły  
w y k o n a n e  przy pomocy p łom ien ia  acetyleno- tlenowego.

D aszek n ad  wejściem w y k o n an y  zapomocą spaw an ia .

W aga daszku  w yn os i ła  140 kg, zużyto  do s p a w a n ia  
t len u  5 m3, ka rb idu  29 kg  i d ru tu  2 kg.

M niejszy daszek  nad  w ejśc iem  ku ch en n e m  jed- 
n osp ak o w y  d ługości 1500 mm  i w yc iągu  800 mm  zo
s ta ł  w y k o n a n y  w p od obny  sposób ja k  w iększy. Waga 
tego d a szku  w yn ios ła  57 kg  p rzyczem  zużyto: t lenu
3 m3, k a rb id u  12 kg  i d ru tu  1 kg.

Ramy od s t r o n y  śc ian y  obu daszków  zosta ły  
zaop a t rzo n e  w odpow iedn ie  wąsy w celu um ocow ania  
daszków  w murze.

In i. K. Nadolski.

Przegląd Prasy.

Spaw alność stopów  glinu.
W arty k u le  ty m  a u to r  om aw ia  spaw alność  ró 

żnych s topów  glinu , a mianowicie: s topu  miedzi
i glinu, miedzi, cy nk u  i glinu, k rzem u i glinu. A utor  
w y jaśn ia  dlaczego na jlep ie j  spaw a się s top  glinu i k rz e 
mu. Pozatem podaje  w y n ik i  p ró b  na  rozciąganie, 
s t r u k tu r ę ,  k rzyw e k rzep n ięc ia  i w yn ik i  p rób n a  gięcie 
w te m p e ra tu rz e  b lisk ie j  t e m p e r a tu r y  top ien ia .  Die 
Schmelzschweissung, w rzes ień  1930. .

Zużycie tlenu  w stoczn iach  marynarKi ameryKańsKiej
W ciągu jednego ro k u  t. j. od 30 czerwca 1928 

do 30 czerw ca 1929 s toczn ie  a m e ry k a ń sk ie  w liczbie
29 zużyły 1 200.000 m 3 t len u  w celach  cięcia i 170.000 m '1 
t lenu  w celach  spaw an ia .  Aceh/lene Journal, lipiec 
1930.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Z P R A K T Y K I  S P A W A C Z A  * * * * *

Urządzenia do napraw przedmiotów żeliwnych.

Przy s p a w a n iu  żeliwnych części robo ta  zasad n i
czo sk ład a  się z trzech  części: 1) podgrzew an ia  p rzed  
spaw aniem , 2) samo sp aw a n ie  i 3) s tudzenie  p rzed 
m io tu  po spaw aniu .

Do podgrzew an ia  przedm iotu  robi się zw ykle  
ognisko z cegieł dostosow ane do w ielkości przedm iotu

i nagrzewa się p rzedm io t ,  ok łada jąc  go koksem  lub 
węglem drzew nym. Do m niejszych przedm io tów  można 
użyć b ę b n a  po karb idzie ,  w k tó ry  w k ład a  się koks; 
bęben  u s taw ia  się n a  cegłach, a w dolnej części b ęb n a  
robi się wokoło  szereg  o tw orów  dla dostępu  pow ie trza .

Na rys. 1 p rzeds taw ion e  je s t  bardziej w ygodne  
urządzen ie .  Sk łada  się ono z p iecy ka  żelaznego w y ło 
żonego ceg łą  o g n io t rw a łą  do k tórego  od dołu d o p ro 
w adza się przew odem  pow ietrze , pędzone w e n ty la to 
rem e lek tryczn ym , u żyw an y m  do m ałych  kuźni.  P ie 
cyk  zrobiony został ze s ta rego  szmelcowego zbiornika. 
Trzy ta k ie  piecyki różnej wielkości są u s taw io n e  jeden 
za drugim, każdy  je s t  po łączony  przew odem  z w e n ty 
la torem. Zapom ocą k u r k a  m ożna dowolnie regu low ać 
dopływ  p ow ie trza  do każdego z pieców. Górą n a  szy
nach  przesuw a się m ały  dźwig, zapom ocą k tórego  
opuszcza się i w y c iąg a  p rzedm io t z p iecy ka .  Po n a 
grzan iu  p rzedm io tu  p rzesuw a  się go na s tó ł  spaw acza, 
a po skończen iu  s p a w a n ia  w k ład a  się p rzedm iot do 
żelaznego kosza, z rob ionego  rów nież  ze s ta re j  b lachy , 
z o tw oram i u dołu, aby m ożna było  rozżarzyć w nim 
ko ks  lub  węgiel d rzew ny. Po w łożeniu  p rzedm io tu  do 
kosza za k ry w a  się go p o k ry w ą ,  a dolne o tw ory  z a su 
wa się p a sk iem  blachy , aby n ie  było c iągu i p rzed 
m io t mógł pow.oli ostygnąć . Aby żar z p ieca  n ie  do
k ucz a ł  spaw aczowi, u s ta w io n o  kosz  między p iecem
i s to łem , a nie za s to łem , ja k b y  to w ypada ło  z k o le j 
ności roboty .

Szyny n ad  sto łem  m ożna również zużytkow ać 
do zaw ieszen ia  sam ego p a ln ika .  Zwykle bow iem  do 
s p a w a n ia  żeliwa używ a się p a ln ik a  o dużej końców ce, 
aby spaw an ie  szybko  p rzep ro w ad z ić  i rączka  p a ln ik a  
musi być d ługa, aby  spaw acz  mógł nieco dalej s tać  od 
żuru. P a ln ik  więc je s t  ciężki i rę k a  ła tw o  się męczy, 
d latego dobrze je s t  go sobie zawiesić. To zaw ieszenie  
musi być tak ie ,  aby pozw alało  na sw obodny ruch  
p a ln ika .

Na rys .  2 widzimy innego  rodzaju  urządzen ie  
w jedne j z a m e ry k a ń sk ic h  w y tw órn i ,  gdzie dużo trzeba  
n ap ra w ia ć  p rzedm iotów  s to su nk ow o  n iew ie lk ich ,  ale 
tru d n y eh  do dobrego u ch w y c e n ia  i zamocowania  n a  
stole spaw acza. N iew ielki p iecyk  je s t  t u  u s ta w io n y  
b ezp ośred n io  n a  p rzed łu ż en iu  s to łu  i p rzy m o co w an y  
do n iego zapom ocą k ą tó w k i  spaw an e j  n ao ko ło  szwem 
przeryw anym . Na sto le  widzimy dw a im adła ,  w k tó rych  
można zam ocow ać podłużne  p rzedm io ty ,  ja k  np . dźwi
gnie (p a t rz  ry s u n e k ) .  Oba im ad ła  mogą się p rzesuw ać  
w po przek  s to łu ,  w  w yc ię ty ch  n a  sto le  k an a l ik a ch ,  aby 
można by ło  dostosow ać się ła tw o  do różnych  w yg ię 
ty c h  k sz ta ł tó w  części n a p raw ian y ch .  Co zaś do p rz e d 
miotów okrąg łych ,  j a k  ko ła  zębate, pasow'e i t. p., to 
w celu ła tw iejszego zam ocowania  ich na  stole, po rob io 
no w nim  szereg o tw orów  o k rąg łych  różnej wielkości,  
ta k  aby  m ożna było umieścić w n ich  p ia s tę ,  a w ien iec  
wówczas op ie ra  się na  stole.

W p iecy ku  zna jdu je  się rusz t ,  n a  k tó r y  k ładz ie  
się p rzedm iot.  P iecy k  j e s t  wyłożony szam otką ,  a  w gór
nej części um ocow ana  jes t ru ra ,  k tó r a  łączy się 
z przew odem  kom inow ym . Od dołu r u r ą  dopływ a p o 
wietrze, ciąg daje  zw ykły  w en ty la to r  k u z ien n y  p ę 
dzony przez s i ln ik  e le k t ry czn y  1/4 kon ia .  Do ro zg rza 
nia p rzedm io tu  używ a się węgla d rzew nego lub do
brego  kok su ,  po sp aw an iu  w k ła d a  się p rze d m io t  zpo -
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w ro tem  do pieca, zam yk a  się dopływ p ow ie trza  i po 
zwala mu się s ty gn ąć  powoli.

U la t s to łu  je s t  z rob iony  ze szmelcou 'ej blachy 
grub. 10 mm, p o za tem  ca ła  k o n s t ru k c ja  je s t  zrob iona  
ze spa w a n y ch  ką tów ek . W dolnej części s to łu  zrobiono 
sk ład  na  p rzed m io ty  w yk on ane ,  aby n ie  zab ie ra ły  
miejsca obok  s to łu .
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K R O N I K A

II Kurs Spawania dla Inżynierów w Katowicach.

W dniach  od 1. — 19. g ru dn ia  1930 ro k u  odby ł 
się w K atow icach  II k u rs  S p aw an ia  i Cięcie m eta li  
dla Inżynierów  i T echn ików , k tó r y  ukończyło  35 abso l
wentów. Ć w iczenia  i w y k ład y  o d b y w a ły  się codz ienn ie  
w godzinach popo łu d n iow y ch  od 3—6 lub od 5—8-mej.

W y k ład y  te o re ty c z n e  wygłosili  pp: inż. D obro
w olsk i Z ygm unt ,  r e d a k to r  czasop ism a S p aw an ie  i C ię
cie Metali , prof. inż. F. C. Keel, d y r e k t o r  S zw ajca rsk ie 
go Z w iązku  A cety lenow ege, inż. P iotr  Tułacz, d y rek to r  
S to w arz y sz en ia  dla Rozwoju S p aw an ia  i Cięcia Metali 
w Polsce.

I Kurs spawania i cięcia metali dla inżynierów 
i techników w Łodzi.

S ta ran ie m  Łódzkiego T ow arzystw a  Kursów T ech
n icznych  i p rzy  w spó łd z ia łan iu  S tow arzyszen ia  dla 
Rozwoju S p aw an ia  i Cięcia Metali w Polsce odbył się 
p ie rw szy  K urs  sp a w a n ia  i c ięc ia  m e ta l i  dla  inżynierów
i t e c h n ik ó w  w Łodzi w dn. od 28/XI do 20/XII 1931 r.

W y k ład y  objęli pp. dr. A. Sznerr ,  inż. Z. Dobro
w olsk i ,  inż. P. Tułacz i inż. J. B ie rn ack i ,  Ćwiczenia 
p row adził  p. inż. M. Bogdanowicz d y r e k to r  Ł. T. K. T. 
p rzy  pom ocy dw óch in s t ru k to ró w .  W czasie  ćwiczeń 
za d e m on strow ano  n a jn ow sze  m e tod y  sp aw an ia  a c e ty 
lenowego i łukow ego.

II Kurs Spawania i Cięcia Metali dla inżynierów 
i techników w Warszawie.

Na sk u te k  licznych zap y ta ń  ze s t ro n y  prze  
m yału  w arszaw sk ieg o  S tow arzyszen ie  dla Rozwoju 
S p aw an ia  i Cięcia Metali w Polsce o rg an izu je  II K u rs  
S p a w an ia  i C ięcia Metali w W arszaw ie  dla inżynie rów
i te ch n ikó w  w czasie od 16-go lu tego  do 19 m arca
1931 r. Kurs obe jm u je  20 godzin w yk ład ó w  i 40 go
dz in  ćwiczeń.

W y k ład y  objęli pp.: dr. A. Sznerr ,  inż. Z. Dobro
wolski,  inż. K. N ado lsk i i inż. J. B ie rnack i .

Z głoszen ia  p rzy jm uje  oraz b liższych in form acji  
udzie la  S tow arzyszen ie  dla  Rozwoju S p a w a n ia  i Cięcia 
Metali w Polsce, W arszaw a, ul. H ortens ji  6, te lefon  
Nr. 209-73.

Kurs dokszta łca jący  dla spawaczy w Katowicach.

W celu zapoznan ia  spaw aczy  z now em i zdoby
czami te c h n ik i  spaw an ia  S tow arzyszen ie  dla Rozwoju 
S p aw an ia  i Cięcia Metali w Polsce organ izu je  k u r s y  
d o k sz ta łca jące  k ró tk o te rm in o w e .  P ierwszy t a k i  k u rs  
odby ł s ię  w K atow icach  w dn. 12 s tyczn ia  b. r. Kurs 
doksz ta łca jący  obejm uje  8 godzin w y k ładó w  i 16 godzin 
ćwiczeń. O p ła ta  wynosi 40 zł. od uczes tn ika .

Dalekosiężne rurociągi spawane.

Dn. 27 s tyczn ia  p. inż. Z y g m u n t  D obrowolski 
w yg łos i ł  pod pow yższym  ty tu łe m  odczyt w Kole Me
ch an ik ó w  przy Stow. Techn. w W arszaw ie .

Po w yszczególn ien iu  licznych zale t sp aw an ia  w po 
ró w n a n iu  do in n y c h  sposobów  łącz e n ia  ru r ,  p re leg en t  
z ana l izow ał  rozm aite  ty p y  po łączeń  ru row y ch ,  sp aw a
nych ,  w yk azu jąc  ich  zale ty  i wady. N as tęp n ie  p r e 
leg en t  zobrazo w ał  poszczególne e ta p y  budow y ru ro 
ciągów da leko s iężn ych ,  s łużących  do t r a n sp o r tu  ropy  
naft.,  gazów i wody oraz u rządzen ia  i p rzy rząd y  uży
w a n e  p rzy  tego rodzaju robo tach ,  czerp iąc  p rz y k ład y  
z p r a k t y k i  am e ry k a ń sk ie j  i europe jsk ie j .

Między in n e m i zos ta ły  z ilus trow ane : ru roc iąg  
naftow y 1000 km. dług. z K alifo rn ji  do Chicago, ru r o 
ciąg n a f tow y  B aku-B atum  dług. 900, km., ru roc iąg  ga

zowy D aszawa—Lwów, dług. 80 km., ru roc iąg i Gazowni 
W arszaw sk ie j  i t. p.

Po odczycie odbyła  s ię  dysku s ja ,  w k tó re j  p o d 
noszono n adzw ycza jną  dogodność sp aw an ia  i  w y b itne  
za le ty ,  jak ie  posiadają  sp aw an e  po łączen ia  w po ró w 
n an iu  do do tychczas s tosow anych  po łączeń uszczel
n ian ych .

Prace  X Kongresu w Zurichu.

K o m ite t  K on gresu  p rzygo tow uje  sp raw ozdan ie  
z p rac  K ongresu ,  k tó re  będzie zaw iera ło  w szys tk ie  
wygłoszone re fe ra ty  na  Kongresie .

Stowarzyszenie Inżynierów-Spawaczy.

We F ranc j i  p o w s ta ło  p ie rw sze  tego  rodzaju 
S tow arzyszen ie  Inżyn ie ró w -S p aw aczy .  S tow arzyszen ie  
o rg an izu je  miesięczne w ieczory  dy skusy jne ,  na  k tó r y c h  
om aw ian e  są różne z a g a d n ien ia  z te j now ej dziedziny 
p rzem ysłu .  O grom ne za in te re s o w a n ie  sp a w an ie m  zjed
nało  s tow arzyszen iu  l icznych  członków .

Posiedzenie S ta łe j  Komisji Międzynarodowej.

XII posiedzenie  s ta łe j  kom is j i  Acetylenowej,  
k tó r e  odbędzie  się 22 i 23 s tyczn ia  b. r., pośw ięcone 
je s t  om ów ien iu  i z rea l izow aniu  w niosków  X K ongresu.

Francuskie domy o szkielecie stalowym1).

L’Office T echn ique  pou r  L’U til isa t ion  de L’Acier 
P aris  (Otua) została  założona w r. 1928, w czasie, gdy 
k w e s t ja  zastosow an ia  s ta l i  w budow nic tw ie  s ta ła  się 
a k tu a ln ą  również we F rancj i .

P ie rw szy  w y s i łe k  tej po radn i  szedł w k ie ru n k u  
w pro w adzen ia  szk ie le tu  sta low ego do budow nictw a 
m ałego, aby na pods taw ie  tego zb ierać  dalsze doś
wiadczenia .

Aby móc przeprow adzić  ten  now y sy s te m  b u d o 
wania , trzeba  by ło  p rzep ro w adz ić  pew ne zasadnicze  
norm alizacje .  W tym celu „O tu a“ u tw orzy ła  spec ja lną  
komisję ,  sk ła d a ją c ą  się z a rch i tek tó w ,  k tó r a  us ta l i ła  n a 
s tępu jące  c h a ra k te ry s ty c z n e  cechy szk ie le tu  żelaznego.

1) Domy szkie le towe mogą zaw ierać  ty lko  
pew ne  ogran iczone k w a n tu m  sta li ;  s ta l  po w in n a  s łu 
żyć p rzedew szy s tk iem  dla u sz ty w n ien ia  całości.

2) Różne e lem en ty  s tosow ane do ko n s t ru k c j i  
trzeba  fab ryk ow ać  se ry jn ie  w fab ry kach ,  pozatem  po- 
w inne  one być s tan d aryzo w an e .

3) P race  n a  p lacu bu do w y  m uszą  z o B t a ć  z re du ko 
w ane  do zwykłego m o n tażu  p rzyg o tow an ych  e lem entów .

4) Na placu budow y należy za t ru d n iać  j a k  n a j 
m niej drogich w ykw al if iko w any ch  p racow ników , gdyż 
w y s ta rc za ją  w tym  w y p a d k u  zw ykłe  siły  robocze.

5) Czas budowy n ie  pow in ien  t rw ać dłużej jak  
dwa miesiące, wliczając do tego już w szelk ie  robo ty  
w ew nętrzne .

Pomiędzy typam i dom ków  op racow anych  przbz 
„O tu a “ są też  dom ki o k o n s t ru k c j i  spaw anej,  j a k  s y 
stem  C oanda  i F'illod.

System  C oanda  należy do k a teg o r j i  b ud ynków
o śc ianach  złożonych bez szkie le tu . Śc iana  zbudow ana 
sposobem  nadzwyczaj p om ysłow ym , pod trzy m u je  się 
sam a.

Do budow y ty m  sys tem em  stosu je  Bię e lem en tu  
s tand aryzo w an ego ,  k tó ry  s łuży  n ie ty lk o  do ścian , ale

') W yją tek  z re fe ra tu  w ygłoszonego na Między
n arodow ym  K ongresie  Z as tosow an ia  K onstrukc ji  s t a 
lowych w Lićge 1930 r. p rzez Arch. M. Cassan.



Nr, 1 SPAWANIE I CIĘCIE METALI 23

tak że  do podłóg. Ten e lem en t  s t a n d a ry zo w an y  jes t  
rodzajem b e lk i  rurowej,  sk łada jące j się z dwóch b e lek
0 p rzekro ju  4/10 cm odległych od siebie 0,30 cm. Po
między tem i b lacham i w budow ane  je s t  u sz tyw nien ie  
t r ó jk ą tn e  z te j  sam ej b lachy . S tosowane b lachy  m ode
luje się przez w yp u k len ie  i s p a w a  s i ę  e l e k t r y 
c z n i e .  Falis tość ta, n ie ty lk o ,  że nada je  blasze w ie lką  
sztywność, ale daje jej również w ie lką  możność roz 
c iągania  się.

Dla m on tażu  każdy  e lem en t  posiada na  bokach
1 n a  końcach  przyczepki z blachy, dzięki k tó rym  e le 
m e n ty  można u s taw iać  p ros topad le  jeden  na  drugim
i spawać później p rądem  e lek try czny m . E lem e n ty  
przeznaczone dla dachu , o trzym ują  n a  s t ro n a c h  ry n n y  
blaszane , p rzy m o cow an e  przyczepkam i.

Uszczelnienie osiąga się p rzez  w a rs tw ę  po ro w atą  
asfa ltow ą, k tó r a  je s t  ch ron iona  p ow ło ką  n iep rzepu -  
szczającą wodę.

B u d y n ek  sys t.  Fillod je s t  cały z b lachy  żelaznej 
bez szk ie le tu  żelaznego. Śc iany  złożone tw orzy  się 
z 2 b lach  żelaznych. M ontaż odbyw a się bez stw orzn i
i n itów  dzięki pom ysłow ośc i urządzeń.

E lem en t sk ładow y p rzed s taw ia  b lachę  żelazną 
szerokości 0,5;n i w ysokości 1 p ię t ra .  Boki d łuższe tej 
b lachy  są g ięte  pod k ą te m  60°. E lem en ty  się łączy 
zapomocą sp a w a n ia  e lek trycznego .

Ściana  s łada  się z rodzaju  b e lek  rów noleg łych , 
utw orzonych przez na łożen ie  części b lachy .

Dach sk ład a  się również z b lach y  żelaznej.
Ściany zew n ę trzne  p o k ry w a  się sp ec ja ln ą  farbą, 

k tó r a  s tan ow i d obrą  och ro nę  przeciw  rdzew ien iu  
Przes trzeń  pomiędzy blacham i pozostaje  albo próżną
i umieszcza się ta m  kanalizację ,  albo w y p e łn ia  się ją  
m a te r ja łam i izolującem i, ja k  np. troc inam i.

Drapacze chmur o 200 piętrach.
Na M iędzynarodow ym  K o n k u rs ie  budow nic tw a  

Metalowego, k tó ry  się odby ł w Liege w p ierwszych 
dn iach  w rześn ia ,  szczególne za in te re so w an ie  w zbu 
dził odczyt znanego spec ja l is ty  b udow ania  drapaczy  
ch m u r  — p. inż. G. E. P is to ra ,  D y rek to ra  Tow. „Ame- 
can  In s i tu te  of Steel C on truc t ion" .  P re leg en t  om ów ił  
szczegółowo doświadczenia ,  jak ie  poczyniono w S ta 
nach  Zjednocznycli przy budow ie  d rap aczy  chm ur ,  
o p a r ty ch  na szk ie le tach  żelaznych.

P ow stan ie  bud ow n ic tw a  żelaznego p rzypada  w e
d ług  jego wywodów na rok  1854, k iedy udało  się H e n 
rykow i Bessemerowi, właścicielowi małej odlewni 
w P an cras  w Anglji , w y tw orzyć  przez w t łacz an ie  do 
p łynnego  żelaza pow ie trza  pew ien  g a tu n e k  żelaza, n a 
dający się do w a lcow an ia  t. z w. stal.

Przed 40 la ty  n azy w an o  d rapaczem  ch m u r  gmach 
10-piętrowy. Dziś S tany  Z jednoczone posiada ją  4788 
budyn kó w  o 10 i więcej p ię t rach  z tego 2479 p rz y p a d a  
na New York. Więcej niż 20 p ię te r  posiada 377 bu 
dynków , z czego 188 w New Y ork City. S kup ien ie  
działalności handlow ej w m ias tach  am ery kań sk ich  i ce 
ny g ru n tu  w City, p row adzą do tego, że dąży się do 
osiągnięcia  pow ierzchni u ży tkow ej  100 razy  w iększej

niż pow ie rzch n ia  p lacu  pod budow ę. Da się to  os ią 
gnąć przy  w ysokośc i bu d y n k u  ok. 200 p ię te r .

Zdaniem a m e r y k a ń s k ic h  inżyn ie rów  budow a 200 
p ię t row ych  d rapaczy  c h m u r  o w ysokości 2000 stóp, 
t. zn. 610 m  n ie n a su w a  dziś już żad ny ch  trudn ośc i  
techn iczny ch .

Możność bu d o w a n ia  ta k  w ysokich  domów za 
wdzięczać należy jedynie  s tosow aniu  stali , m a te r ja łu
o dużej w y trzym ałośc i  i pew nośc i p rzy  s to sun ko w o  
m ałej wadze i objętości .

Rozwój bu d o w n ic tw a  w ielk iego uzależn iony  by ł  
w dużej m ierze  od rozw iązan ia  p rob lem u b u d ow an ia  
fu nd am en tów . Obecnie k ażdy  f i lar  żelazny s to i n a  
o so b n y m  n iezależnym fundam encie ,  izolowany od 
w strz ą śn ień  przez  p ły ty  ołowiane. W indy e lek tryczne  
są  już t a k  udoskon a lon e ,  że mogą osiągnąć  bez p rze 
szkód dla jadących  szybkość  30E m na m inu tę .  Obec
nie dozw olona  jes t  szybkość  210 m na  m inu tę .  Dzi
siaj na jw y ższe  gm achy  n ie  p rz ek rac za ją  80-ciu p ię te r .

W obec celowości d rapaczów  c h m u r  u m ilk ły  już 
daw no w S tanach  Zjednoczonych  liczne z począ tku  
głosy opozycji.  Zarzu t n iedos ta tecznego  ośw iet len ia  
je s t  u za sa d n io n y  jed yn ie  przy n iższych  p ię t ra c h ,  a i to 
w tedy, jeżeli się budu je  w z b y t  małych  od stępach ,  
a z resz tą  isn ie je  dziś ośw ie t len ie  e le k try czn e ,  wyższe 
p ię t ra  p rzec iw n ie  za lane  są św ia t łem . P rzew ie t rzan ie  
zaś  n ie  sp raw ia  wobec w ysokiego  poziomu tec h n ik i  
żadnych  w iększych  trudnośc i .  W edług  op in j i  Tow. 
Ubezpieczeniowych ryzyko  pożaru  jes t  m nie jsze  przy 
d rap aczach  ch m ur  niż  p rzy  b u d y n k ach  s tarego  ty p u ,  
dzięki ognio trw ałe j  budowie oraz p rzew ażn ie  w y łą c z 
n ie  sta low ym  meblom i urządzeniom. T akże zarzut ,  że 
drapacze  ch m u r  pow odują  t ru d n o śc i  kom u n ikacy jn e ,  
nie  w ytrzym uje  k ry ty k i ,  gdyż mają  one miejsce ró w 
nież w m ias tach  n iep os iad a jących  spec ja ln ie  wysokich  
domów, n. p. Paryż. R ozwiązanie  tego p rob lem u jes t 
już zadan iem  n ie  b u d o w n ic tw a  żelaznego, ale now o
czesnej u rb an is ty k i .

Przegląd prasy.

StateK m otorow y spaw any z rur.

S ta t e k  ten  o długości 9 m i sze rokośc i 1,50 m 
posiada szk ie le t  z r u r  spaw an ych .  P o w łok a  rów nież  
b y ła  spaw ana .  S ta te k  s k o n s tru o w a n y  ty tu łem  próby  
w y k az a ł  t a k  w ie lką  spraw ność ,  że p rzeds ięb io rca  po 
s tan o w i ł  fab ry k o w ać  tego rodzaju  s ta tk i  serjami. The 
Welding Engineer, w rzesień  1930.

' Spaw ane prasy ze sta li.

Liczne ty py  p ra s  zos ta ły  w y k o n a n e  z blach
i k s z ta ł to w n ik ó w  s ta low ych  zapom ocą sp aw an ia  za
m iast s tosow ania  odlewów. W czasie  p ró b y  p ra s y  s p a 
w an e  w y k aza ły  w iększą  sztywność niż p rasy  w y k o 
n an e  z odlewów. The Welding Engineer, w rzes ień  1930.

II KURS SPAWANIA I CIĘCIA METALI
DLA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

W  W A R S Z A W I E
r o z p o c z y n a  s i ę  
dn .  16 l u t e g o  b. r.

Inform acji  udziela  S to w a rzy s ze n ie  dla R o zw o ju  S p a w a n ia  i C ię c ia  Metali  w  Polsce, W a rsza w a
ul. Hortensji  6, tel. 2 0 9 -7 3 .

REDAKTOR: Inż ZYGMUNT DOBROWOLSKI * WYDAWCA: STOW, d la  ROZWOJU SPAW, i CIĘCIA MET, w POLSCE

Zak łady  Graficzne B. PARDECKI i S -ka  z ogr. odp., W arszaw a, Żelazna 56, tel.  322-00 i 516-73.



H. CEGIELSKI
S P Ó Ł K A  A K C Y J N A  W  P O Z N A N I U

B u d u j e  KONSTRUKCJE ŻELAZNE wszelkiego rodzaju

Hale fabryczne Kotłownie. — M aszynownie. — H angary  — W iąza ry  dachowe.
Maszty i w ieże  antenow e.

Słupy Kratowe dla sieci n apo w ie trznych .
U rządzenia przeładunK owe, t r a n sp o r to w e  dla masowego przewozu i p rze ła d u n k u  wszelkiego 

rodzaju  m aterja łów , dla na jw iększy ch  rozp ię tośc i  i w ydajności.
W yładow yw acze.

PodnośniKi KubełKowe do węgla, buraKów, w ytłoków  i t. p.
PrzenośniKi taśm ow e z taśm am i s ta low emi, gum ow em i i t. p.

PrzenośniKi ślim aK owe.
Mosty przesuw ne do obsługi p laców  sk ładow ych  węgla.

Żórawie w szelk ich  typów . Suw nice. Przesuw nice.
W yciągi z n a p ę d e m  ręcznym.

Zasypy (bunkry )  węglowe. Instalacje do m echan . zas i lan ia  w ęglem kotłowni.  
ZbiorniKi żelazne do n a jw iększy ch  po jem nośc i dla  w szelk ich  celów.

„  . . ____  ZbiorniKi do m ag az y no w an ia  ro py  (n i to w an e  i spaw ane).
KOK z a ł .  1846

Roczna produkcja około 4.000 tonn.
Ostatnio fabryki zbudowały:

W ielką halę montażową o wadze 2.000.000 kg.
Najwyższą konstrukcję żelazną w Polsce:

2 maszty antenowe dla Radjostacji W arszawskiej o wysokości 200 mtr.

Urządzenia wyładunkowe i transportow e dla węgla o rozpiętości 95 mtr. i wydajności I00 tonn/godz.

Wydawnictwa Stowarzyszenia 
dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w  Polsce:

Dr. Alfred Sznerr: „PodręczniK Spawania i Cięcia Metali 
przy pomocy płom ienia acetyleno-tlenowego” Tom I.
M aterjały i Urządzenia.
334 str. 152 rys. C ena 5 z ł. 50 gr.

Nakład własny, Warszawa 1929.
inż. Piotr Tułacz: „Spawanie i Cięcie Metali**

203 str. 98 rys. 6 tab. C ena 9 z ł. 50 gr.
Nakładem księgarni Ludwika Fiszera. Łódź—Katowice, 1928.

J. Biernacki i K. Nadolski: „PodręczniK Spawacza**
260 str. 206 rys. C ena 6 z ł.

Nakład własny, Warszawa 1930.
Roczniki czasopisma „Spawanie i Cięcie Metali**.

Rocznik I — 1928 i II —  1929.
C ena roczn ik a  w  o p ra w ie  20 z ł .  

„  „ b ez  op raw y 15 z ł. 

N abyć m ożn a w  b iurach  S to w a r z y sz e n ia  w  W arszaw ie  — M azow ieck a  7, 
w K atow icach  — Z ie lo n a  7, w e  L w o w ie  — B ourlarda 5, w  P ozn an iu  — Stary  
R ynek  59 /60 , oraz w  K sięg a rn i T ech n iczn ej w  W arsza w ie—ul. C zack iego  3/5.



♦

STAŁE POPOŁUDNIOWE |

Kursy Spawania f 
i Cięcia M@tali f
płomieniem acetyleno-tlenowym i łukiem elektrycznym,zorganizowaneprzez %

S T O W A R Z Y S Z E N I E  DLA ROZWOJU ♦
SPAWANIA I CIĘCIA METALI W POLSCE ♦

w K A TO W ICA CH  |
odbywają się w Hucie „Marta", przy ulicy Zamkowej L. 10. Program  +  
obejmuje 24 godzin wykładów i 48 godzin ćwiczeń praktycznych. Czas trwania 
Kursu 4 tygodnie. Opłata za kurs wynosi 100 złotych, płatnych w 4-ch ratach. 
Zgłoszenia i korespondencje należy kierować pod adresem: Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce, Katowice, ul. Zielona 7, tel. 29-21.

w S O S N O W C U
zorganizowane przy współudziale Towarzystwa dla Popierania Szkolnictwa Za
wodowego w Zagłębiu Dąbrowskiem, odbywają się w warsztatach Szkoły Rze- 
mieślniczo-Przemysłowej, przy ul. 1 Maja 25. Program obejmuje 24 godzin w y
kładów i 48 godzin ćwiczeń. Czas trw ania  kursu  4 tygodnie. Opłata za kurs 
wynosi 100 złotych. Zgłoszenia i korespondencję należy kierować pod adresem: 
Stowarzyszenie dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce, Katowice, 
ulica Zielona 7, lub :  Towarzystwo Popierania Szkolnictwa Zawodowego w Za
głębiu Dąbrowskiem, Sosnowiec, ul. Wawel L. 13.

w W A R S Z A W I E
odbywają się w sali, odstąpionej na ten cel Stowarzyszeniu przez fabrykę 
„Perun”, w budynkach fabrycznych przy ul. Grochowskiej 52. Program obej
muje 20 godz. wykładów i 40 godz. ćwiczeń. Czas trw ania kursu  4 tygodnie.
Opłata za kurs wynosi 75 zł. Zgłoszenia i korespondencję należy kierować pod 
adresem Stowarzyszenia — Warszawa, ul. Hortensji 6, tel. 209-73.

we L W O W I E
zorganizowane przy współdziałaniu Izby Przem ysłow o-H andlow ej odbywają się 
w salach odstąpionych na ten  cel Stowarzyszeniu przez Izbę Przemysłowo- 
Handlową we Lwowie przy ulicy Bourlarda 5. Program obejmuje 24 godz. 
wykładów i 48 godz. ćwiczeń. Czas trwania kursu  4 tygodnie. Opłata za kurs 
wynosi 75 zł. Zgłoszenia i korespondencję należy kierować pod adresem: Kie
rownictwo Kursów Spawania i Cięcia Metali we Lwowie, ul. Bourlarda 5, parter.

♦ w P O Z  N A N I U
odbywają się w sali szkolnej przy ul. Dąbrowskiego 81 (ubikacja Habill). P ro 
gram obejmuje 20 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń. Opłata za kurs wynosi 
75 zł. Zgłoszenia i korespondencję należy kierować pod adresem: Kierownictwo 
Kursów Spawania i Cięcia Metali w Poznaniu, ul. S tary  Rynek 59/60, tel. 55-78.

KURSY STOWARZYSZENIA SĄ ZATWIERDZONE 
przez Ministerstwo Oświaty z  prawem wydawania świadectw. Świadectwa 

wydawane są na podstawie egzaminu przed komisją.
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S T O W A R Z Y S Z E N I E  D L A  R O Z W O J U  
SPAWANIA I CIĘCIA METALI W P O L S C E

Z a r z ą d :  Katowice, ul. Zielona 7. P .H .D .  Hr. 305.475; Telefon lir. 29-21 
O d d z i a ł :  W a rszaw a ,  Hortensji fi. P. K.O. Hr. 16408. Teleton Hr. 209-73

P. T.
Jeżeli stosują W P. w swoich zakładach a c e ty le n o w e  lub  e lek tr y c z n e  

sp a w a n ie  — powinni W Panowie współpracować z instytucją, k tó re j jed y n y m  
ce lem  j e s t  rozw ój sp aw an ia  i c ięc ia  m eta li w  P o lsce . W spółpraca ta przy
niesie W Panom r e a ln e  k o rzy śc i przy rozwiązaniu n a stęp u ją cy ch  za g a d n ień :

Czy u rząd zen ia  do spawania w zakładach W Panów i m eto d y  pracy są 
celowe i odpowiadają dzisiejszym wymaganiom techniki, pod w zg lęd em  zu życia  
m a te r ja łó w , dobroci w y k o n a n ia  i b e z p ie c z e ń s tw a ?

Czy p e r so n e l W Panów posiada dostateczne w iad om ości p rak tyczn e i czy 
nadąża za stałym postępem techniki w tej dziedzinie?

W ja k i sposób zra cjo n a lizo w a ć  sp a w a n ie  i c ię c ie  m e ta li w zakładach, 
ażeby zmniejszyć koszta produkji ?

J a k ie  k o rzy śc i dałyby się osiągnąć w zakładach W Panów, gd yb y  in n e , 
m niej r e n to w n e  m eto d y  obróbki metali za stą p io n o  sp aw an iem ?

W WALCE KONKURENCYJNEJ
ZWYCIĘŻA PRZEDSIĘBIORSTWO NAJBARDZIEJ POSTĘPOWE —

S P A W A N I E  —  T O  P O S T Ę P
— S p a w a n ie  w ym aga  jednak sp ec ja liza c ji,

której nie można osiągnąć w ramach jednego przedsiębiorstwa.

STÓW A R 7YS7FWIF MAS7F k tórego  członkam i są zak ła dy ,  s tosu jące  spawanie ,
1 ' '  1 O Z ^ L ^ I N I L ,  zdąża do w szechstronnego  rozwoju sp aw an ia  i cięcia

m eta li  w Polsce  i t a k :

1. Udziela b ezp łatn ie porad zakładom , w spraw ach celow ości urządzeń do spaw ania, racjonalizacji 
pracy, przepisów  ruchu i przepisów  bezp ieczeństw a, na  życzenie i za m ie rną  op ła tą  opracowuje 
p la n y  urządzeń, p rzep isy  ru chu ,  p rzep row adza  prace, s tu d ja  i obliczenia k o n s t ru k c j i  wzgl. f a b ry 
ka tów  spaw any ch .

2. D y re k to r  Stow arzyszen ia ,  jako  zaprzys iężony  rzeczoznaw ca urządzeń do spaw an ia  i p rac  spawal- 
ny ch  p rzeprow adza  w szelk ie  eKspertyzy w  sp raw ac h  au togenicznej ob róbk i metali .

3. Czasopismo S tow arzyszen ia  t.j. m ies ięczn ik  p.t.: „S paw an ie  i Cięcie Metali" — pu b l ik u je  źródłowo 
op racow any  p odręczn ik  o sp aw an iu  i podaje w swych a r ty k u ła c h  najnow sze zdobycze tec h n ik i  
spaw ania .

4. S tow arzyszenie  prow adzi s ta łe  Kursy spaw ania i c ięc ia  m eta li w K atow icach, w W arszawie, we 
Lwowie, w P o znan iu  i w Łodzi, oraz K u r s y  l o t n e  w w iększych  m ias tach  przem ysłowych lub 
w iększych  p rzeds ięb io rs tw ach ,  organ izu je  Kursy w yższe, m istrzow skie  dla inżynierów.

5. S tow arzyszen ie  dosta rcza  prelegentów  i pomoc n au k o w ą  dla odczytów, Kursów i szKól zaw odow ych, 
o rgan izow anych  lub u trzy m y w an y c h  przez przedsięb iorstw a,

6. S tow arzyszen ie  p row adzi bezp łatn ie dział pośrednictw a pracy dla spaw aczy  w yszkolonych.

Przy wszystK ich p łatnych św iadczen iach  Stow arzyszenia — 
c z ł o n H o w i e  w s p i e r a j ą c y  Korzystają z 20% zniżKi

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, DOTYCZĄCYCH

SPAWANIA ACETYLENOWEGO I ELEKTRYCZNEGO
PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO NAS.
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