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MATERIAŁY
BUDOW LANE

N O R M A  B R A N Ż O W A

M ateriały ogniotrwałe

Wyroby karborundowe

BN-67

6 7 6 6 -0 4

Zamiast
RN-61/MPC/MO-1100

Grupa katalogowa VIII 20

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są włas­
ności wyrobów karborundowyoh.

2. Normy związane
PN-60/H-12003 Materiały ogniotrwałe. Wyroby. Wa­

runki techniczne
Pozostałe normy związane podano w tabl. 1 ^ 3 .
3. Gatunki. Wyroby karborundowe produkuje się w 

czterech gatunkach oznaczonych symbolami WS85, 
WS80, WS60 i WS35.

4. Skład chemiczny 1 własnośoi fizyczne powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w tabl. 1

Tablica 1

cd. tabl. 2

Wielkości

Dopuszczalne odchyłki wy­
miarowe dla gatunku

BadaniaWS85, WS0O, 
WS60 
jakość

WS35
jakość

I n I II
Wichrowałość określo­
na na długośoi

do 250 mm 
251f500 mm 

pcwyżej 500 mm
2 mm
3 mm

2 mm 
1#
1*

2 nan 
1*
3%

3 mm 
1.5* 
1%

-* 
CO

3
^

Własności Jed-
nostka

Gatunek Badania
*6WS85 ws8o ws601) WS351)

Zawartość SiC, 
co najmniej % 85 80 60 35 PN-57/

H-04157
Ogniotrwałość 
pod obciąże­
niem, co 
najmniej

°C
- r \

1500 1500 1500 1450 PN-57/
H-04178

Wytrzymałość 
na ściskanie, 
co najmniej

kO/cm
0

4<xr loó'
i.

390 30S PN-58/
H-04179

Porowatość ot­
warta, naj­
wyżej

*- 20 24 24 26 PN-64/ 
H—04185

1) Dla kształtek formowanych ręoznie lub formowanych 
maszynowo o masie powytej 15 kg dla gatunku WS60 i WS35 
dopuszoza się wytrzymałość na ściskanie o 10 O I / 
niższą, a porowatość otwartą o 2$ wyższą od podanej w 
tablicy.

Dla wyrobów cienkościennych dopuszcza się porowa­
tość otwartą do 30*, a ogniotrwałoścl pod obciążeniem i 
wytrzymałości na śclBkanie nie określa aię.

6. Powierzchnia wyrobów powinna być nie uszko­
dzona, bez pęknięć i ożużlenia. Nalotu z popiołu 
paliwa nie należy uważać za ożużlenie, jeżeli nie 
niszczy tekstury wyrobu.

Dopuszczalne wady powierzohni podano w tabl. 3.
Tablica 3

ki&

5. Wymiary wyrobów - wg norm przedmiotowych(wy- 
miarowych) lub rysunków uzgodnionych przy zamó­
wieniu.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów podano w tabl. 2. 
Tablica 2

Wielkości

Dopuszczalne odchyłki wy­
miarowe dla gatunku

BadaniaW385, WS80, 
WS60 
Jakość

WS35
jakość

I 1 1 I II
Wymiary do 100 mm

101?250 nu 
251r500 nm 

powyżej 500 nm

ż 2 mm 
12 mm
± 1*
±1*

12 mm 
±3 mm
± 1 ,5*
±1,5*

±2 mm 
13 mm
±1 ,5*
±1,5*

i3 mm + 4 mm
± 2*
± 1 ,5*

przy­
rządami
pomia­
rowymi

Określenie wady

Dopuszczalne wady dla 
gatunku

WS85, WS80, W S 6 C ,W S 3 5  

jakość
Badania

I II
Obicia naroży i krawę­
dzi do głębokości, 
mm, najwyżej

51) 8 wg PN-53/ 
H-041B7

Całkowita długość u- 
szkodzonych odcin­
ków krawędzi

V* dłu­
gości

l/sdłu-
gośoi

Pojedyncze wytopy - 
Jamy 0 średnicy, 
mm, najwyżej

3 5 przyrzą­
dami
pomiaro­
wymiRysy nie przechodzące 

przez dwie krawędzie 
wyrobu, 0 szero­
kości
a) 0,2rO,5mm 0 długości 

30 mm1)
0 długości 
50 mm

b) 0,5t 1 mm nie dopuszcza się

1) Dla kształtek 0 masie powyżej 15 kg dopuszcza się 
obicia naroży i krawędzi do głębokości 8 mm oraz rysy 
0 szerokości 0,2r0,5 mm 1 długości do 50 mm
7. Przełom. Powierzchnia przełomu powinna wyka­

zywać Jednolitą teksturę bez uwarstwień i dziur 
(pustek), a rysy nie powinny przekraczać wielkoś­
ci dopuszczalnej dla powierzchni wyrobu.

8. Pozostałe wymagania 1 badania - wg PN-60/ 
H -1 2 0 0 3 .

K O N I E C

Instytut M ateriałów Ogniotrwałych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu M ateriałów O gniotrwałych dnia 19 września 1967 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1969 r.
(Mon. Pol. nr poz. )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. Wwa. Ark. w,d. 0,18 Noki. 2300 + 4 0  Zam. 2498/68 Cena zł 1,20



zmiana 1
20.3.69 r.

M ateriały ogniotrw ałe

Wyroby z węglika krzemu
(B iu le ty n  PK N  n r  11/69, poz. 162)

19 BN-67/6766-04 Materiały ogniotrwałe. Wyroby karborundowe
VIII 27
Dotychczasowy ty tu ł normy zmienia się następująco:
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