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majacych na celu stworzenie lakiej bardziej jednorodnej,
w porownaniu z gleba, plastycznej masy, kloraby, nie
bedac lepka ani zbyt ciagliwg, zachowywalaby przez

,smiarg plastycznosci® gleh na zasadzie zawarto$ei kolloidéw i na-
wet zaproponowal w tym celu empiryezny wzor, jednak Terzaghi
zaznaeza, zo cale vozumowanie Ashleya jesl niejasne.

Pod wyrazeniem ,plastycznosé”® w sensie techniczuym be-
dziemy uwazali taka wiadciwosé materjalow, wykazujacyeh wicksza
lub mniejsza lepko$c, przy ktérej zachodza odksztalcenia bez zmiany
sil, dziatajacych na ¢ materjaly, prayezem wywolane odkszlalcenia
pozoslajg niezmienione i po odjeciu tych sit. Materjaly, kiérveby
czynily zado§é tym warunkom, naleiy oezywiscie nwazaé jako do-
skonale plastyczne. Co siq tyczy  gleb, to zaleinie od ich fypu
i stanu wilgotnoSei mogy one wykazywaé wiadeiwosel wiecej lub
muniej zblizone do ciala doskonale plaslycznego. Odnosi si¢ to row-
niez i dla sziucznie ulworzonej masy, zaslosowancej w naszyn
doéwiadezeniu, a ktérej plastyczne wlaSciwosei wystepujg w wick-
szym stopniu, anizeli w malerjalach ziemnyeh.

dtuzszy okres czasu swe nie zmienione Hzyczne wilascei-
wosei. Najlepsza pod tym wzgledem okazafa sie micsza-
nina technicznej wazeliny z gipsem alabastrowym. Za-
leznie od iloSciowego stosunku tych dwoch skladnikow
mozna otrzymaé¢ wiecej lub mniej zwiezla plastyczng,
mase.

Badania odksztalcenn tego materjalu, ze wzgledu na
znaczne koszla, byly przeprowadzane tylko w skrzynce.
Mase le przygotowano do badan podobnie jak piasck
i malerjal ziemny, t. zn. farbowano warstwami, dodajac
nieco sadzy.

Whprawdzie Rathje uogélnia przebieg deformacji
w materjatach sypkich na ciata plastyczne, powotujac
sie w tym celu na doS§wiadczenia Nadai’ego jednak, jak
mozna sqdzié 7 folografji, przedstawionej przez Rathjego,
Nadai przedstawil jedynie zewnetrzny widok odksztatce-
nia ciala plastycznego (parafiny), ktéry nie wyjasnia
nam proceséw, zachodzacych wewnalrz masy tego ciala.

(C. d. n.).

InZ., Dr. Kazimierz Wéycicki.
Budowa Zakladu wodnego Klingnau na rzece Aarze.

(Dokonczenie).

Sposoh zapuszezania kesonu jest nastepujacy: do-
poki zaglebia sig ol w gruncie zZwirowym, podkopuje sie
jednocze$nie wszystkie Sciany. Gdy jedna strona trafi na
skate, ktéra nie lezy tu wszedzie jednakowo gleboko, robi
sie najpierw réw w skale i zasypuje go zwirem, poczem
dopiero podkopuje sig Sciany ze wszech stron. Gdy cale
ostrze dojdzie do skaty, poglebianie rozhija sie na naste-
pujace czynnodci (rys. 29): a) podkopuje sie wszystkie
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Rys. 29.
Schemat zapuszezania kesonu.

4-ry rogi, b) wykopuje sie wewnetrzne stopnie (w termi-
nologji szwajcarskiej stopnie maja nazwe _,temoins®)
i zapeinia podkop zwirem, oraz podbija sie go dobrze,
¢) podkopuje sie Sciany zewnetrzne 4 i €, d) podkopuje
sig przestrzen miedzy wewnetrznemi stopniami pod $cia-
nami F i D, e) dalej rozbhija sie zewnetrzne stopnie jedno-

Nye, 30.
Zapuszezanie kesonw pod jednosthe N. Iy.

czeénie pod obu Scianami, idac od zewnatrz do Srodka.
Pod ciezarem kesonu resztki stopni i zwir podbity sie
krusza i keson osiada. Dla réwnomierniejszego osiadania
stopnie robi sie nieco plytsze, niz reszta podkopu pod
ostrzem. Przy dalszem poglebianiu postepuje sie podo-
bnie, tylko w tazie b) rozbija sie stopnie zewnetrzne.
Materjat kruszony wewnatrz kesonu wsypuje sie do
specjalnych kubléw, ktore napetnione zostaja podcig-

gniele do szluz materjalowyceh, przeszluzowane i po ot-
warciu komory wyprdznione do podstawionych wywro-
tek. Podjezdzaja one naslepnie pod kran, ktory wykonuje
transport z wykopu na poziom terenu, skad maszyna
odwozi wozki na micjsce odkiadu.

Rye. 31.
Szalowanie dolnej czgdci przewodu s8qcego.

W komorze pracuje 50-iu ludzi. Przy pracy na
dwie zmiany, po 10 godz., postep robhdt w skale, t. I
osiadanie kesonu, wynosi okolo 85 ¢m na tydzien. Ja}ﬁ
objasniono wyzej, ositadanie kesonu odbywa si¢ skokami.
Przez pare dni stoi on w miejscu, poczem odrazu siada
o kilkadziesigt centymetrow. W czasie strzelania 1’0b9—
tnicy wchodzg do komdr szluzowych i zamykaja otwor
dolny, bez pomocy $ciesnionego powietrza. Zwykle strzela
sie w czasie przerwy objadowej lub przerwy na zmiane.
Przy glebszem polozeniu kesonu ilo$é strzaldéw jednora-
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zowo dochodzi do 70-iu, materjalem wspomnianym wyzej.
r; . v o . i
Zapalanie reczne, dlugosé lontu oblicza sie na 8
palenia.

Ryo. 32,
Belonowanie przewodu ssqeego.

Zapuszczanie trwa okolo 2,5 miesiecy. Stale kon-
troluje si¢ potozenie, czy nie uleglo skrzywieniu lub prze-
kreceniun. W razie zauwazonych zmian polozenia prze-
suwa si¢ keson na wilasciwe miejsce przez odpowiednie
podbieranie ostrza.

Ryce, 32a.
Belonowanie przestrzent wewnqlrz plaszeza kesonu.

Beton do zapetnienia komory, po skonczonem pogle-
bianiu, wprowadzany jesi nie przez szluzy materjatowe,
gdyz szluzowanie przez nie trwa zbyt diugo, a dostar-
czany jest do wewnatrz przez odpowiedni rekaw pod
szluzg dla ludzi. Przezen zjezdza na dol nowa porcia be-
tonu co dwie minuty.

Sprezonego powietrza dostarczaja do kesonu dwa
kompresory, o wydajnosci 20 m’fminute i mpiejszy

minut

5%

12 ®/min. Stale pracuje tylko duzy kompresor. W ko-
morze roboczej dozorca musi tak regulowad doplyw po-
wietrza, by néz stale byt pod woda. Warstwa wody w ko-
morze przy nozu nie pozwala na zbyt szybkie przedosta-
nie sie powietrza nazewngtrz. W razie nieuwagi dozorcy
i obnizenia sig zbytniego wody nastepuje, popod .ostrzem
I przez szpare miedzy skala 1 praszczem kesonu, wypel-

Rye. 33.
Szalowanie przewodu ssqcego.

niong woda, gwaltowny wyplyw nazewnatrz sprezonego
powietrza, t. zw. ,renard”. Po takim ,,renard“ ci$nienie
w kesonie gwaltownie spada, woda si¢ podnosi 1 ¢zesciowo
zatapia komore, powstaje przytem tak silna mgla, ze
uniemozliwia w ciggu diuzszego czasu prace. W razie
gwaltownego spadku ci$nienia w komorze roboczej zo-
staje natychmiast wigczony drugi kompresor.

Rye. 34,
Widol gérnej caedei plaszeza zapuszczonego kesonu
4 czedeiowo wykorczonego przewodu ssqcego.

Mloly i $widry pneumatyczne poruszane sg powie-
trzem sprezonem do 6-iu atmosfer, dostarczanem przez
trzy kompresory o wydajnosci Yacznej 22 m’/min. Przy
tej inslalacji moze pracowac na terenie calego wykopu
budynku maszyn 12 mlotéw wzglednie Swidrow.

Keson otrzymuje, na piyte nad komora robocza, po-
czatkowo balast ze zwiru, nastepnie obcinza sie go przez
zalanie wodg przestrzeni nad komora. PPo skonczonem
opuszezaniu i zabetonowaniu komory, wode si¢ spompo-
wuje, a balast zwirowy wydobywa. Nastepnie wycina sig
Srodkowsy Sciang uszlywniajacq 1 ustawia przygotowane
uprzednio 1 ponumerowane krazyny drewniane, oszalo-
wujace je do kszlaktu rury ssgeej.



Dla belonowania kesonu, oraz nastepnie calego bu-
dynku maszyn, zmontowane jest przesuwane rusztowanie
zelazne, posiadajace ruchome ramiona z nawinieta ta-
$§ma bez konca. Z pod hetoniarki belon (ransportowany
jest ma miejsce przeznaczenia szeregiem takich tasin.
Dzieki odpowiedniemu urzadzenin kolcowa {asma moze
byc¢ ustawiona nad dowolnym miejscem wykopu. Z niej
spada beton przez teleskopowy przewdd blaszany. Urza-
dzenie “pozwala na ulozenie w ciagu 10 godzin 300’
betonu. Dla uruchomienia calosci, ¥acznie z urzadzeniem
przygotowujacem beton, zainstalowane sa silniki elek-
{ryczne o tacznej mocy 315 KM.

Rye. 35.
Budowa przewodu ssqcego, widolk od wylotu.

Przewod ssacy z pod kazdej turbiny podzielony jest
na cztery odloty, filarem w kierunku pionowym oraz je-
zykiem na czesé gérng i dolng. Catosé otrzymuje bardzo
silne zbrojenie, szczegolniej zas jezvk, posiadajacy nie-
wielka grubosé (30 em). Poczatek jego, na dtugosci 40 cm,
uzbrojony jest butem zelaznym z blachy 12 s grubosci.
Beton dozuje sie: w fundamencie 210—280 ky cementu
na m*, w jezyku i partjach rury ssacej, bardziej na-
razonych na dzialanie wody, 300 kgim®. (Rys. 31—36
ilustruja poszczegdlne stadja hudowy przewodu ssgcego).

Rye. 30.
Budowa przewodw doprowadzajqeego wode na turbing.

Po zapuszezeniu kesonu, miedzy plaszezem i skala,
powslaje szpara szerokoSci okoto 30 cm. Przestrzen te
oczyszeza sie inzektorem i zabelonowuje betonem, opusz-
czanym pod wode rurami. Ze wzgledu na bardzo silny
wyplyw wody, szpare trzeba bylo podzielié na kilka od-
cinkéw, zahi¢ na ich kotcach §cianki (z szyn zelaznych),

zamknacé w len sposéh przeptyw wody i wowezas dopiero
zahetonowad.

Powyiej kesonu, na szerokosei 5-iu metréw, skale
wylamano, tworzae kanal, przez ktéry woda odplywala
do stacji pomp. Szczeliny w skale zamknieto przy po-
mocy plomh z szybkowiazacego cementu, jednaks tylko
w $cianach i1 to do glebokosci spompowanej wody. Ponic-
waz w miejscu temn ma stanaé réwniez cze$é fundamentu,
kanal ten nalezato zabelonowad. Zwyklym sposobermn zro-
bié sie lego nie dato, ze wzgledu na stan wody i bardzo
silny jej prad. Mimo zamkniecia sciankami szczelnemi
partji kanatu na przestrzeni diugosci kesonu, woda, wy-
bijajaca ze szpar w dnie, zupelnie wymywala cement
7 betonu opuszezanego rurami. Musiano sie uciec do po-
mocy nurka, klory przez diugi czas uszezelniad cemen-
lem szybkowiazacym wszystkie szezeliny (rys. 37). Sil-

Rys. 87.
Nurele biorqey poveje szyblkowigiqeego cementu.

niejsze zrédia ujeto w pionowe rury, uszezelnione u pod-
stawy przy skale i w miejscu szwow. Wyprowadzono je
tak wysoko, by woda nie przelewala sie przez wierzch.
Uzyskawszy stojaca wode w rurach, zamknieto Zrdédia
betonem, opuszezonym przy pomocy wstawionej zelaznej
rury.

Jak trudno bylo zwalczyé doplyw wody Swiadezy,
iz nad zamknigeiem szpar w kanale, o szeroko$ci 5
1 diugosei 28 m, pracowal nurek w ciggu 2,5 miesiecy,
przy 10-io godzinnej pracy dziennie.

Praeca nurka polegata na skruszeniu diutem pneu-
matyeznem stabych czeSei skaly, oczyszezeniu jej po-
wierzchni, przy pomocy odpowiedniego kierowania wspo-
mnianym inzektorem, wzglednie zebraniu wiekszych ka-
waltkéw skaty nie porywanych pradem inzektora. W oczy-
szezone] skale nastepowalo uszezelnienie szpar. Po zaha-
mowantu silniejszego wyplywu, aby pozostale wycieki nie
wywolywaly zbyt silnego pradu, spietrzano wode w czesc
kanalu (podzielony on zostal zabitemi Sciankami szczel-
nemi na dwie partji) mozliwie wysoko i stopniowo zabe:
tonowywano dno. Gdy wlozono beton na wiekszej partjl
dna, -dato si¢ wode silniej obnizy¢, ujaé silne wypiywy



w rury, dokladniej uszezelnié pozostate szpary i resate
fundamentu zabetonowaé w suchym wvykopie.
Betonowanie pod woda odbywa sie przez opuszcza-
nie betonn przy pomocy zelaznej rury. Stawia sie ja na
dnie pusta, z zatkanym otworem u dotu, zapelnia beto-
nem i ostroznie, podciggnawszy nieco do géry, otwiera
spod. Do wierzchu, zaopatrzonego w lej, dosypuje sie be-
tonu tak, by rura byla stale pelna. Stopniowo podciaga sie
ja i przesuwa. Nalezy uwazadé, by dolny koniec byt stale
zanurzony w wyplywajacym betonie, woéwezas niema
obawy rozmieszania si¢ betonu i wymvycia cementu, Uzy-
wa sig betonu o dugzej zawartoSci cementu (400 kglm®)
i do$¢ wilgotnego, gdyz woda wsigkajaca do zbyt suchej
mieszaniny, moze powodowaé pewne wymrycia cementu.
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Rys. 38.
Obwalowanie rzeli w granicach spigtrzenia,

Ze wzgledu na spekanie skaly wykonano tez ostroge
betonowa, pod muvem taczaeym przyezotek jazu z budyn-
kiem maszyn. Miedzy przyezolkiem 1 zabita podiuzng
Sciang zelazna grodzy, zbudowano wprzod mur betonowy,
7 pozostawiona w jego spodzie komorg roboczy. Wykop
w skale przeprowadzono, pracujac pod ScieSnionem po-
wietrzem, podobnie jak w ostatnich dwuch przestach jazu.
Skala w lem miejscu byta bardzo licha, kruszyla sie
w palcach (tedy przechodzila dawna rynna erozyjna).
Ostroge te poglebic¢ sie ma do poziomu 293,0.

Miedzy podiuzna Scianka Larsen’a i kesonem pod
trzecig jednostke ma byé zapuszezony, dla stworzenia po-
faczenia cafosci fundamentu, niewielki keson, o wymia-
rach 5,5X5,4m (wysokoSé komory roboczej 2,1 ). Po-
czatkowo myslano o dzwonie, zdecydowano sig jednak
na keson zapuszczany. Zostanie on zaglebiony do po-
ziomu 299,0, poczem zabetonuje sig szparg miedzy skaly
i plaszezem kesonu i podmuruje ostrze. Wykop w skale
przeprowadzl sie glebiej przy zatezymanym kesonie, na
glebokosé zalezng od jakosci skaly. Czy da sig to tak wy-
konaé, okaze sie przy robocie, gdyz duza role odegra tu
jakosé skaly. Mozliwe, Ze keson trzeba bedzie zapuseid
duzo glebiej.

Kanal prowadzacy wode do zakladu przechodzi
w miejscu dawnego koryta Aary. Roboty ziemne przy jego
poglebianiu sy bardzo niewielkie, ograniczaja sie prawie
wylgcznie do usunigcia na niewielkim kawatku istnieja-
cego starego wadu, zbudowanego w roku 1901, w czasie
regulacji tej przestrzeni rzeki. Dno wlotu na dtugosci
25 przed kratami ubezpieczono piyta grubosei 0,5 m,
betonowana w partjach 10X10m, ze szwami wypetnio-
nemi papa. Wykonanie odbyto sie bez trudnosci.

Odlotowy kanal ubezpieczono, poza wyjsciem z rury
ssgcej, na dtugosci 19,0 m, plyta betonows grubosei 1 me.
Parlje miedzy S$ciankami szczelnemi wykonano spompo-
wujac wode. Silny jej naptyw utrudnial bardzo prace
i w paru miejscach, dla uszczelnienia szpar w skale,
uzyta miata byé pomoc nurka. W dnie dano, od podtoza
do wierzchu plyty, co 3,0 m pionowe rury, wypelnione
kamieniem. Otwory pozostawiono z uwagi na wypdr.
Obawiano sie go tu tak, ze po skoiczenin plyte zasypano,
na wysoko$é 7-iu n, zwirem i materjalem wydobytym
z kesonu, obcigzajac ja w ten sposéb z wierzchu (na czas
budowy).
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(izesé dna od wewngtrznej Scianki szezelnej do gcia-
ny kesonu pod zakladem, wobec niezmniejszajacego sie,
mimo zapuszezonych w skate od gory rzeki kesonéw, do-
ptywu wody, ma sie wykonywaé czesciowo pneumnatyez-
nie (rys. 23). Partja w d6t za zewnetrzna scianks szezelng
nie otrzymuje ubezpieczenia dna. Skarpe prawohrzeina
kanatu chroni¢ maja ulozone na niej bloki betonowe,
o wymiarach 1,0X1,0m do 0,6X0,6m. Uklada sie je
dzwigiem u podnéza i dofu skarpy w dwuch warstwach,
w skarpie przechodzi sig¢ stopniowo w jedna warstwe
z blokéw o mniejszym wymiarze. W razie podmyeia pod-
néza, beda sie bloki usuwaé i zabezpieczaé skarpe przed
erozja.

Obwatowanie: Staly poziom pietrzenia jazu
wynosi 318,4m. Z nwagi na o, ze sasiadujace z rzeka,
grunlty, powyzej jazu, znajduja sie na znacznej prze-
sirzeni w poziomie o okofo 4-ch metrow nizszym, nale-
zafo, dla ochrony ich przed zalewem, wybudowaé wzdluz
rzeki z obu stron waly, na diugodci okolo 4-ch km
(600.000 m® nasypu). W obrebie obwalowania przed ja-

‘zem wytwarza sie maly zbiornik o szerokos$ci HOO—600

metrow.

Rye. 39.
Betonowanie plyty na szkarpie walu prawobrzeinego.

Waly ochronne (rys. 38) sypane sa przewaznie
z malerjatu wydobywanego bagrami z miejsca dawnego
koryta. Jest to zwir réznej grubosei zmieszany z piaskiem.
Szeroko$é korony wynosi od 3,0—3,6 m, skarpa od strony
wody w nachyleniu 1:2—1 :2,75, od strony ladu 1 :2,5,
z Yaweczka 5 m szeroka w poziomie 4 m nizszym od ko-
rony. Prawobrzezny wat na duzej dlugodci idzie w miej-
scu dawniej zbudowanego walu. W tej partji, dla stwo-
rzenia szczelnego plaszeza przeciw przesigkaniu wody,
daje sie na skarpie od rzeki betonowa plyte 25 cm gru-
bosci, wzmoeniona lekko siatka pretéw zelaznych (rys.
39). U dolu plyta oparta jest na fundamencie betono-
wym 1,0 szerokim, siggajacym zaleznie od jakoSci
gruntu 1,0—3,0m wgtah. Spod skarpy ma byé ubezpie-
czony blokami betonu. Dolna cze$é ptyty jest ciagla i uz-
brojona, w wierzchniej czesci co 6 m pozoslawia sie ro-
wek 4 em szerokosel, 6 ¢ glebokosei, ktéry zapelnia sie
asfaltem. Peknigeia tworzyé sie beda w miejscu rowkow,
asfall przeszkodzi przesigkaniu.

Wal, wykonywany w miejscach, gdzie nie przebiega
stary (caly brzeg lewy i konicowa partja prawobrzezna),
z uwagl na wieksze osiadanie, otrzymuje, zamiast ptasz-
cza betonowego, ochrone przeciw przesiakaniu w postaci
gliny 0,5—0,6 m grubosci (rys. 40). Gling przykrywa sie
poktadem zwiru 0,4 m gruboSci. Powierzchnia zwiru, na
wysokosci wahan wody, ochroniona jest plyta betonowa
0,15 ¢m gruboscei.
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Glina ubijana jest w dwuch warstwach, 6,25—
—0,30 ¢m grubosei, walcem wagi 2,50 tony. Rozrzuca ja
na przygotowana skarpe bagier szczekowy. Po wyrow-
naniu przez robotnikéw, polewa sie gling niezbyt obficie
woda i walcuje. Walec przeciagga maszyna. UloZzone
i zwalcowane warstwy zasypuje zZwirem drugi bagier.
W czasie pogody zwir polewa sig przez pare dni obficie
woda.

Ryo. 40,
Uktadanie warstwy gliny na szhkarpic watu lewobrzeinego.

Dla ujecia, przesiakajacej przez waly, wody buduje

sie po obu stronach rowy odwadniajace. W paru miej-
" scach wysokiego terenu przechodza one doéé diugiemi tu-
nelami (800 m).

Zwirowe koryto wywoluje bardzo szybka wymiane
wody, miedzy ladem i rzeks i odwrotnie, zaleznic od
stanu wody. Prowadzi sie nad tem, w kilkudziesieciu za-
tozonych punktach, state obserwacje. Wobec tej nieszczel-
nosci dna beda jeszcze duze trudno$ci przy spietrzanin
wody. Ma sie ono rozpoczaé w okresie prowadzenia przez
wode duzej ilosei mutu, by moglo nastapi¢ szybsze samo-
czynne uszezelnienie Yozyska rzeki. Doswiadcezenie z bu-

dowy w Niemezech wskazuje, ze szczelnodé osiaga sie
w przeciggu bardzo kritkiego czasu.

Dno Aary, na przestrzeni od zakladu do ujécia
w Ren, zostaje poglebione bagrem kublowym (rys. 41).
Materjad wydobyly zsypywany jest do pontonéw. Napet-
niony ponton podjezdza do uslawionego przy brzegu czer-
paka kubfowego, ktdry przenosi materjal na tagme,
a z niej do podstawionych wézkéw, Materjal, uzyskany
z koryta, w ilosci okoto 100.000 m”, uzywany jest na pod-
wyzszenie terendw przvbrzeznych przy ujsciu rzeki do
Renu.

Rye. 41,
Poglgbienie dna rzeli Aary ponizej zakladw do ujscia do Renu.

Roboty w czesci budowy 1-ej i 2-ej prowadzone sa
na dwie zmiany po 10 godzin (20 godzin na dobe). Mimo
bezrobocia w Szwajcarji, przy budowie pracuje duzo ro-
hotnikéw wiochéw (kesony, roboty betonowe, murarskie),
co ttumaczy sie tem, ze dotychczas jeszcze brak dosta-
tecznej ilodci wykwalifikowanych robotnikow szwajcarow.
Robotnik szwajcarski uwazany jest przez miejscowych
przedsiebiorcéw za gorszego niz wioski, ktérego tez che-
tnie angazuja do pracy.

Wiadomosci z literatury techniczne;.

Budownictwo wodne:

— Kanal Gorno$lgski (Der Oberschlesische Kanal),
Taks nazwe otrzymuje kanal, ktérego budowe rozpoczyna
sig obecnie w Niemczech migdzy Kozlem (Kosel) a obszarem
przemyslowym (Gliwice, Zabrze i Bytom). Ma on zastgpié
istniejgcy stary, a nieodpowiednio wykonany, t. zw. kanal
Klodnicki, o malym przekroju i nieodpowiednio poprowa-
dzony, na ktérym obecnie niema prawie ruchu. Celem tego
kanalu, ktéry ma mieé 40 km dlugosdei, a kosztowad 41 mil-
jonéw Mk., jest przyjécie z pomocs przemyslowi i gérnictwu
Slaska pruskiego, a przedewszystkiem poprawié konjunkture
tamtejszego wegla, przez wykonanie nowoczesnego polgczenia
z wielkg drogg wodng Odry i zapewnienie taniego frachtu.
Méwi sie o stworzemin zdolnofei konkurencyjnej wewnatrz
kraju (Berlin), niezawodnie chodzi jednak réwniez i o umozli-
wienie konkurencji na rynkach baltyckich.

Kanal budowauny bedzie wedlug duzego typu, odpo-
wiadajacego typowi kanalu él‘édlqdowego (600—700 ton),
z moznodcig powigkszenia przekroju na typ odpowiadajgcy
statkom 1000 tonowym. Budowa tego kanalu ma réwnie
wielkie znaczenie pod wzgledem spolecznym, gdyz de prace
licznej rzeszy bezrobotnych gérnoslaskiego okregu przemy-
stowego.

Jak widad, zbankrutowane Niemcy maja jednak dogé
pienigdzy nietylko na budowe drég wodnych, ale nawet na

kosztowne lokalne drogi do centréw produkeji. Jezeli przyj-
miemy, %e po diuZszym okresie czasu ruch na kanale dojdzie
do- 1,6 miljona ton (co dla koneéwki jest wcale duzo), a przy
koszcie budowy 41 miljonéw Mk==87 miljonéw zl., koszta
roczne drogi wodnej (amortyzacja, oprocentowanie, utrzy-
manie) wyniosg 10°,, t. j. okraglo 8,7 miljonéw zl., to
1 tkm pracy przewozowe] obcigZony bedzie juz z gbéry nie-
zmiernie wysokimi kosztami drogi wodnej:
8,7 milj. zt.

40 &m X 1,600.000 ton

co wskazuje na watpliwa ekonomje tego przedsigwzigeia.

Dr. M. M.

=14,b grosza[l tkm.,

Drogi.

— Nowy typ bruku drewnianego, Dotychczas stosowany
bruk drewniany w formie regularnych kostek wykazal wiel-
kie zalety tam, gdzie rozchodzi sig o cicho$é, lagodzenie
watrzgséw, oraz o maly cigdar. Natomiast ujemns jego strong
99 bezsprzecznie wysokie koszta inwestycyjne. Obecnie roz-
poezeto w Niemczech préby z nows forma tego bruku, Po-
dobne préby w Danji majy za sobg jui lat 8; bruk ten
wykonywany jest tam z drzewa bukowego okraglego wagle-
dnie lupanego, rinigtego w krazki i ukladanego podobnie
Jak bruk kamienny mozaikowy na fundamencie tluczniowym.
Przestrzenie puste powstale pomiedzy poszczegélnymi ele-
mentami wypelniane sg tam ostrym piaskiem, zas calo§é po
wykonaniu otrzymuje powierzehniowe maziowanie.



