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WYDAJNOSC CEMENTU PORTLANDZKIEGO.

OPRACOWAE ARCHITEKT
Czestaw Domaniewski.

Tablice ponizej podane, opracowane w celu ulatwienia obliczenia ilosei
cementu portlandzkiego potrzebnego do robél budowlanych, wykonywanyeh na
zaprawie cementowej, oparte sa na nastepujgeych danych:

1) Cigzar jednej beczki normalnej cementu portlandzkiego réwna sie brut-
to 180 kg (11 pud.), netto zas 168 kg (10,25 pud.)

2) Przy oznaczaniu ilosei stosunkowe] skladnikéw na objetosé przyjmo-
wano cement w stanie luzno nasypanym.

3) 1 dm? cementu portlandzkiego luzZno nasypanego waiy 1,2 kg, wskutek
czego z jednej beczki normalnej cementu portlandzkiego, wazacej netto 168 kg,
otrzymuje si¢ cementu luzno nasypanego ~1———21618000 = 0,14 m?.

4) Tlos¢ zaprawy przy roznych stosunkach (na objelosc) ecementu, piaskn
i wody wynosi:

- Stosmmk-tnn. objetosd) czqém skladowych za- 3 __ N i 0-b.'lqtoé.é cemen-
prawy cementowej Objetodé za- | 4u fuzno nasypa-
—————| prawy otrzy- ]x;egobnatjtl(i11osb
C t luz : j objetodei za~
e a.nym Piasek Woda TR ? élr%,\vy
1 1 0,66 1,560 0,666
1 2 0,75 2,25 0,444
1 3 1,00 3,00 0,333
1 4 1,25 4,00 0,250
1 5 1,50 5,00 0,200

Uwaga, Wydajnoéé cementu portlandzkiego wskazana w tablicy powyiszej,
z malemi réznicami, zgodng jest z danemi, ustalonemi przez Zwigzek
wytworcow niemieckich cementu.
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5) llosei zaprawy cementowej, podane przy odnosnych robotach, prazyjeto
7z nwzglednieniem straty zaprawy przy wykonywaniu robot.

TABLICA

i

[losé cementu portlandsliego @ piasku ne jednosthe objetosci zaprawy cementoe).

:@é -Nﬁ. 1 lokied Sze—_ Na 1 stope ;?,_e— Nad eaded azas

§ S deienny nowopol- | scienngangielska | | . No 1 ' zaprawy
%: B ski zaprawy ZAPLAV Y s Feor (RE

S8y [ %_ e - E __%__ = % S
,_14-3 g, 2 E E 5% 2 ;, 43 é‘,_kz:; 2 :s ’g'ﬁ"é ,-“Q, ? i piaskn
SE | 27 2585 | EF (G2 | BEF EhE|EE 0
22 | 8B |48 | EE 430 | 8§ 8 | 4. g 8 Z
24 g9 |88s | 82 4Ag5| 88 | 58 g S

RE | §° 1 PER BT | T ET e 1 8"

1] 0910 0.66 0.135 0.66 | 46.240 0666 | 4.761 0.66
1:21 0606 | 083 | 0090 088 | 30.830 0888 | 3.174 ' 088
1:3 | 0455 1.00 0.067 1.00 | 23,127 ' 1.000 | 2.381 1.00
L:4] 0342 1.00 0.051 1.00 | 17.347  1.000 | 1.786 1.00
1:5 | 0273 1.00 0.045 1.00 | 13.880  1.000 [ 1.429 1.00

TABLICA 1L

Ilosc cementu portlandszliego i pinsku nw jednosthe objetosei mawn 7 ceqly palo-

nej, e zuprawie cementowes.

Na 1 lokieé szedé.
nowaopolski muru

Na 1 stopg szedc.
angielska murn

Na 1 sazen szedé.

uwurn z cegly

Na 1 #* murn

g4

Sk

f: 2 7 vegly 7 cegly % cegly
282 4 e | E 3 L | 8T
298| £ 5 ZEE [ 22 8BS | 2x 334 2 5 | pinske
ER: 2% gl B2 'pB2 | 2@ =8B | 2% |

83 5§ M8 = 8§ 48d g 2 4&@a a2 g e
go g5 32| 25 =SEP| £ E  Ek e s

?% g A Ag R g = Az a 5 A he % Cl 1

LoD [ 0273 0200 | 0,040 0200 | 13.87 0200 | 143  0.200
1:2 ] 0181 0270 | 0,027 0270 | 925 0270 | 0.95 = 0.270
1:310136- 0300 | 0,020 0300 | 694 0300 [ 071 -0.300
Lod [ 0103 0 0300 [ 0015 0,300 5,20 0300 | 054 0,300
1:5] 0,082 0300 [ 0,014 0300 | 416 0300 | 043  0.300

Uwaga.  Tlosé zaprawy cementowej w murze z cegly palonej prayjeto réwna
0,3 objetosei murn.
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TABLICA TII.
Tlosé cementu portlandzliego i piaskn na jednostle objetosei murn = kamienia la-
maneqo na zaprawie cementowey.

oe Na 1 lokied szedé. | Na 1 stope szedé. | Na 1 sazent szedé. | Na 1w muru
b Sy nowopolski muru | angielska murn . tis Rkin

B z kamienia tama- | 7z kamienia lama- | "0 % kamienia f z kamienia lama-
11:._.3 | _____mego _i_‘amanp.gla _ mego

% I O e i i P I R R S

B g 8 | S84 88 | 554 54 | 2 N

_E-SE‘ E ? | ﬁafﬂ _;.‘J’ E’ ' %E’:ﬁ § 5 E%: E %’ : piaskn
9 | 8% z48 | 2% | 284 | 8% =285 | &3

gg g g ! Pé_gg g % -;5%.50 g g '-:dgg 2 g g mt

110337 025 | 0050 025 | 1711 = 025 | 1.76  0.25

1:2 (0,223 033 | 0033 | 033 [ 11.41 0.33 1.17 0.33
1:3] 0,168 0.37 | 0,025 0.37 8.56 0.37 088 ' 037
140126 037 | 0019 | 037 | 642 | 037 | 066 | 037
1:5] 0,101 037 1 0.17 0.37 5.14 0.37 0.53 0.37
Ueaga.  Tlogé zaprawy cementowej Wmurze z kamienia kunanego przyjelo

rowna 0,37 objelosei muru.
TABLICA 1V.
Hosé cementu porflundszliego @ piasku na jednosthe objefosci mura betonoireqo

2z szabru i swprawy cenentowey.

o2 | Nallokieé szedé. | Na 1 stope szesé. | Na 1 sazent szedé.

QO Na 1 »? betonn
@~ & | nowopolski betonn | angielska betonn hetonu

g T S T T
d'E"Q F’;F; e, 3 © ped 5 . X | :

Aa B N g o= N 4 R 8 4 88 N -23-

.ﬁ'% E E Ee ! ﬁ H,"E; E §= % E’_E 2 z.b? §§.g _%'3 = piaskn

B = ] =R a3 = = . 2 =

aEg| E§ E85 | £§ |G| B E°F | EE | w
SE% 28 | Z2B| 35 23X | 58 sk 25

ng [o@3 " Hps ] g0 s RS gF bR | 27
1:1:4] 0364 027 | 0054 | 027 | 1850 027 | 191 027
1:2:6] 0,242 0.36 0.036 0.30 1233 | 10.36 1.27 (.36
1:3:8/ 0182 040 [ 0027 040 | 925 040 | 095 040
[:4:108) 0,187 0.40 | 0.020 0.40 6,94 0.40 0.72 0.40
1:5:13 | 0.109 0.40 0.018 0.40 5.5 (.40 0.57 (.40

[Ty

Przy obliczanin fablicy niniejszej

przyjeto, ze ilosé szabru wynosi

1,05, a ilo§é zaprawy cementowej 0,4 objetosci murn. o
Stosunek (na objetosé) szabru do przyjetych objetosci cementu 1 pia-
sku. wyprowadzony zostal z powyzej podanych objelosei szabru i za-
prawy cementowej na jednostke objetosei muru betonowego.
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TABLICA VI
Llosé zaprawy, murw i betonu, ofrsymywana z jednej beczlki normalnej
cementu portlandziego.

l

| 7 jednej beczki normalnej cementu p(;rtl_n._ndzkié-_

24
g_ 7:3 ° g0 otrzymuje sie
3 | TR 8 | 4 3
-'—é ROBOTA =27 &, 2 % o N
g = B8 5 2 % g .
g SHp | = 5 | ¥ 4 £
A BE | & E - 5
2 e8 < 8 ] 3
o w W
1:1 1,10 TAT1 0,022 0,210
R 1,65 11,111 0,082 0,315
1| Zaprawa cemen-
fowi 1:3 2,20 15,000 0,043 0,420
1:4 2,93 19,608 0,057 0,560
1:5 3,67 92,222 0,071 0,700
il 3.67 25,000 0,072 0,700
1:2 5,51 37,037 0,108 1,053
2| Mur z cegly 1:3 7,40 50,000 0,144 1,408
1:4 9,70 66,667 0,192 1,851
1:5| 1220 71,428 0,240 2,325

2,98 20,000 0,059 0,568
4,49 30,303 0,088 0,855
40,000 0,117 1,136
7,95 52,630 0,156 1,515
9,92 58,824 0,195 1,887

3| Mur z kamienia
lamanego

— = e
g o W b
ot
[
ot

—_—

12 2,75 18,519 0,054 0,524
1:2] 418 27,778 0,081 0,787
4| Mur betonowy 1:8 5,50 37,087 0,108 1,053
1:4| 1730 50,000 0,144 1,389
1:5| 920 55,556 0,180 1,754
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TABLICA VI

Hose nielitaryeh vobot maduwrskich obrzymywanych = jedney beczli norimalne)

cementu portlandzhiego.

D o 7 jednej beczki normalnej cementn
o
S Polthllr'l/klcgo ot zymu.]e sie
: Beal—— e ——— 2L
S e R ol =)
ke ROBOTA s2E 3% 2 ' >
& Sogl B M | B e i
N BN &3 | & = ! b w?
5 odp| W & | SE | £
& Bg%l 22 | &% | 3
5 s |25 %% | §
: i - | @
! |
1| Sklepienie lab Seianka w §cegly | 1: 3 29,56 | 106,38 2,16 | 10,000
2| Posadzka z cegly na rab [:3] 40.0 ! 140,85 ‘. 2882 | 131%
| |
v :
| !
3| Posudzka z cegly na plask 1:3] 80.0 | 28b.72 | 5.764 | 26,246
Posadzka z plyt betonowyceh, ter- l
4 rakotowych lub kamiennych [1: 3| 455 | 163,93 | 3.322 | 15.129
na fundamencie gotowym _
Zalanie rzadky zaprawsy posads- ‘
b) ki 7z ptyt beton. lub kawmien, | 1: 3| 600 [2160.00 | 44.00 | 200,00
ulozonych na warstwie piasku ‘
|
G| Fugowanie muru z cegly o2 900 | 31847 | 6494 | 20.585
I |
Wyprawa grubogei 20 mm na B _ ! o [
7 1:3] 50,0 | 178,67 | 3597 | 16.65
murze 7 cegly !
Wyprawa grabosei 20 nun posa- |
8 dzek betonowych lub cegla- [1: 1| 25.0 8928 1,800 | 8.320
1ych , -
|
Obsadzenie kamieni podsiodel- ‘ | "
9 K 1:1] 22,7 | 82,00| 1.664 | 7.576
owyceh :
Obmurowanie koneéw stopni
10 1:2 13 koneow

betonowyeh Tuh kamiennych
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VIIL

Objetosé piashu i wody na jedng beczle normalng cementu portlandzkieqgo.

A) W lokeiach

nowopolskich.

Stosunek (na objetosé) czedei skla-
dowyeh zaprawy cementowej

Ilodd cementu

w beczkach

Ilogé piaskn

logé wody

U!?:z?::gt Piaselk | Woda normalnyeh | pokeiach szeéui;muyuh ||Tiu|'y
nasypany nowopolskiej
1 : 1 0.55 1 0.74 0.41
1 : 2 0,75 | .48 0,55
| 3 1,00 1 2.22 0.74
| 4 1.25 1 2.96 0,92
1 b 1,50 1 3.70 1,10
By W stopach angielskich.

Stosunek (na objetosd) czedei skla-
dowych zaprawy cementowej

Tlogé cementu

[osé piasku

Tlodé wody

T et ! —| w beczkach |—— STE e
luzno Piasek Woda normulnyel w stopuch szedciennych
nasypany | ‘ angiclskich
1 3 1 0.50 1 5.00 2,750
1 2 0.75 1 10.00 3,750
1 3 1.00 1 15,00 2,000
1 4 1,25 1 20.00 6,250
1 5 1.50 1 25.00 7,500

C) W metrach,

Stosunek (na objetosé) czesei skla-
dowych zaprawy cementowej

Lloéé¢ cementu
w beczkael

Tlosé¢ piaskn

Hogé wody

on® | prasek | Woda | normelayeh "
o |
S 0.55 | 0.14 0.077
1 9 0.75 1 0.28 0.105
I 3 100 | 0.42 0.140
| 4 1.25 ! 056 | 0175
1 5 1,50 | 070 | 0210



