Wybér materialéw do budowy scian

Na 1 metr kwadratowy fciany zewnetrznej budynku potrzeba materialéw = bex robocizny:

Ilo&é
: materialéw Cena
1. Mur z cegly palonej, grub. 55 cm (2 cegly) z obustronng wyprawa
wapienna.
cegly palone;j szt. 200.—
wapna palonego do zaprawy murarskiej (przy uZyciu zapra-
wy: 1 czesé ciasta wap. na 4 czesci piasku) kg 18.—
wapna palonego do wyprawy $cian (przy uzyciu zaprawy:
1 cz. ciasta wap. : 214 cz. piasku) kg L
piasku do zaprawy murarskiej m?® 0.15
piasku do wyprawy $cian m?® 0.05
2. Mur z cegly palonej, grub. 47 cm (114 cegly z pustka wewnatrz),
z obustronng wyprawa wapienna — moze byé zastosowany do
wznoszenia budynkéw mieszkalnych — w cieplejszych okolicach.
cegly palonej ) szt. 150.—
wapna palonego do zaprawy murarskiej (przy uzyciu: 1 czesé
ciasta wap. : 4 cz, piasku) kg 14—
wapna palonego do wyprawy $cian (przy uzyciu: 1 cz. ciasta
wap. : 214 cz. piasku) _ kg 8—
piasku do zaprawy murarskiej m* 0.12
piasku do wypraw m?® .05
Uwaga: Te same ilosci materialéw potrzebne s3 dla muru pelnego
grub, 41 cm (114 cegly).
Pustka w scianach moze byé¢ wykonana sposobem dwo-
jakim, podobnie jak pokazane to zostalo na rysunku.
3. Mur z cegly palonej, grub. 40 cm (Scianki po 14 cegly z pusika
wewnatrz), na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronng wy-
prawg — nadaje sie tylko dla budynkéw inwentarskich.
cegly palonej , szt. 105.—
do zaprawy murarskiej (przy uzyciu: 1 cz. cem. : 2 cz. ciasta
wap. ¢ 10 czesci piasku) — wapna palonego kg 6.—
cementu kg 10.—
do wypraw (przy uzyciu: 1 cz. ciasta wap. : 214 cz. piasku) —
wapna palonego kg B
piasku do zaprawy murarskiej m® 0,07
piasku do wyprawy m® 0.05
drutu o §rednicy 8 mm do wiazania $cian kg 0.3
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1. M elny — 2. Dwa sposoby wykonania muru 3. Dwa sposoby wyk-onania muru
7 cegf; rpﬂlonﬁj — z pustkq wewnefrzng, grubosé = 47 cm. z zasypkg, lub tez z pysfkq
gruboéé =55 cm. ] wewnqfrz §ciany, gruboéci 40 cm.



10

4. Mur z kamienia lamanego (wapniaka lub piaskowca) grub, 60 cm,
wylozony z jednej strony cegla palona (grub. 13 cm), z pustka
wewnatrz, z obustronng wyprawa wapienna,.

kamienia lamanego m’
cegly palonej szt.
wapna palonego do zaprawy murarskiej (1 cz. ciasta wap, : 4

cz. piasku) kg
wapna palonego do wypraw (1 czes¢ ciasta wap. : 214 czeSci

piasku) kg
piasku do zaprawy murarskiej m’
piasku do wyprawy m*

Uwaga: Przy uzyciu kamienia twardego — okladzing z cegly nalezy
daé od wewnalrz; przy uzyciu kamienia miekkiego — okla-
dzine z cegly malezy da¢ od zewnatrz.

5. Mur z pustakéw betonowych systemu ,Alia", grubosci 40 cm,

z jednostronng wyprawa cementowo-wapienna.

pustakéw betonowych o wym. 25X25X50 cm szt. 8
potéwek pustakowych o wym. 10,5%X25X50 cm _ szt. 8
cementu na pustaki (przy uZyciu mieszaniny: 1 cz. cem. : 4 cz.

‘piasku : 8 cz. Zwiru) kg

do taczenia pustaké6w w murze i do wyprawy (przy uzyciu za-
prawy: 1 cz. cementu : 2 cz, ciasta wap. : 7 cz. piasku) po-

trzeba cementu ' kg
wapna palonego kg
Zwiru na pustaki m*
piasku na pustaki m"
piasku do zaprawy m®

6. Mur z pustakéw betonowych, syst. ,,Alia* ze Scianka murowana,
grub. 13 ¢m cd wewnatrz, z pozostawieniem i wypelnieniem pust-
ki wewnatrz $ciany zasypka ocieplajaca z torfu, trocin, lub po-
piotu, z jednostrona wyprawa wapienna.

pustakéw betonowych o wym. 25X25X50 cm szt. 8
cementu na pustaki (przy uzyciu mieszaniny: 1 cz. cem. : 4 cz.
piasku : 8 cz. zwiru) ' kg
do zaprawy murarskiej (1 cz. cem. : 2 cz. ciasta wap. : 7 cz.
piasku) potrzeba cementu kg
wapna palenego . kg
cegly palonej ' szt
do wyprawy scian (1 cz, ciasta wap. : 214 cz. piasku) kg
Zwiru na pustaki m*
piasku na pustaki m®
piasku do zapraw m’
drutu o $rednicy 8 mm do laczenia $ciam - kg
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4. Mur z kamienia 5. Mur z pusta-
lamanego, wykladany - k6w systemu
ceglq od strony wewn. - wAlfa”
— z pustkq. grubo§é =40 cm.

Ilogé
materialow

Cena

0.40
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6. Mur z pustakdéw
syst. ,Alfa" wykla-
dany od wewnqirz
cegla — z zasypkaq.



7. Sciana z pustakéw zuzlo-betonowych trzykanalowych, grubosci
51 cm, z wyprawieniem obustronnie na gladko zaprawa cemen-
towo-wapienna.

pustakéw dwu- lub trzykanarlowych szt. 16
potrzeba do wyrobu pustakéw (przy uzyciu mieszaniny: 1 cz.
cem. : 4 cz. piasku : 6 cz, zuzla) zuzla oczyszczonego m*

cementu kg
do pustakéw (przy uzyciu mleka wapiennego do mieszaniny
betonowej) wapna- palonego kg
do wyprawy' $cian i do {qczenla pustakéw (przy uzyciu: 1 cz.
cem. : 2 cz. ciasta wap, 7 cz. piasku) cementu ! kg
wapna palonego - kg
piasku do pustakéw m’
piasku do zapraw . m’

8. Mur piaskowo-wapienny, grubosci 70 cm, z za.tarc-lem $cian obu-
stronnie na gladko, zaprawa cementowo-wapienna,
do wykonania §cian (przy uzyciu mieszaniny: 1 cz, ciasta wa-

piennego : 6 cz, piasku) wapna palonego kg
do zatarcia $cian (przy uzyciu: 1 cz. cem. : 2 cz, ciasta wapien-
nego : 7 cz, piasku) cementu kg
wapna palonego kg
piasku do wykonamia $cian m*
piasku do wyprawy m’

Uwaga: lekko ubija¢, aby zachowaé wieksza porowatosé muru,’

9. Mur piaskowo-wapienny, grub. 55 cm z pustka wewnatrz, z za-

tarciem $cian obustronnie na gladko zaprawa cementowo-wapienna.
do budowy $cian (przy uzyciu mieszaniny: 1 cz. ciasta wa-

piennego : 6 cz. piasku) wapna palonego kg
do zatarcia $cian (przy uzyciu: 1 cz. cem. : 2 cz, ciasta wa-
piennego : 7 cz. piasku) potrzeba cementu kg
wapna palonego ' . kg
drzewa opatowego do Iaczenia $cian . _ m?*
piasku do budowy §cian ' m’
piasku do wyprawy m’

10. $ciana z drzewa opalowego na zaprawie wapiennej, grub. 45 cm
z obustronng wyprawa cementowo-wapienna.

drzewa opalowego do budowy $cian m®
do zaprawy murarskiej (1 cz. ciasta wap. : 6 cz. piasku) po-
trzeba wapna palonego kg

do wyprawy $cian (1 cz. cem. : 2 cz. ciasta wap. : 7 cz., piasku)
potrzeba wapna palonego =
cementu

piasku

8. Sciana piaskowo-wa-
pienna z mieszaniny: 1 cz.
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7. Mur z pustakéw zuzlobefonowych ciasta wap; 6 cz. piasku 9. Sciana piaskowo-  10. Sciana z drze-

3-kanalowych; gruboéé =40 cm. — dla {moie byé z dodatkiem - wapienna, wiqzana wa opalowego,

budynkdw inwentarskich; grubosé= 10°/; cementu— w sfosun- . drzewem opalowem  kiadzionego na za-
51 em, — dla budynkdéw mieszk. ku-do:ciasta wap.) z pustkq wewnqlrz. prawie wapiennej.
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11.

12,

13.

14,

Sciana z drzewa pelnego grub, 10 c¢m z wyprawa wewnetrzng
na podwéjnym otrzeinowaniu (lub na podwéjnych drankach),
z oszalowaniem od zewnatrz.

drzewa budulcowego kantowego m’
desek do szalunku, grub. 2 cm .- mt
do zaprawy wapiennej (1 cz. ciasta wap. : 2% cz. piasku)
wapna palonego kg
piasku . m®

Sciana z drzewa pelnego grub. 15 cm z wyprawa od strony we-
wnetrznej (na pojedynczym otrzcinowaniu lub na drankach).

drzewa budulcowego m®

do zaprawy wapiennej (1 cz. ciasta wap. : 214 cz. piasku)
wapna palonego kg
- piasku m®

Sciana z drzewa grub. 7 cm z wyprawa wewnetrzng (na dran-
kach lub na trzcinie), z oszalowaniem od zewnatrz — na latach
— deskami grub. 2 cm, z zasypka wewngtrzna (trociny, torf,
igliwie lub plewy).

drzewa budulcowego m?*
desek grub. 2 ecm — do szalunku - m”
tat o przekroju 4%X6 cm mb.
do zaprawy wapiennej (1 cz. ciasta wap. : 214 cz. piasku)
wapna palonego kg
piasku m?*
zasypki ocieplajacej - m®

Sciana glinobita, grub. 60 cm, zmieszana obficie z sieczka lub
z pocigta grubo stoma, albo tez z wrzosem, odpadkami lnu, ko-
nopi itd. z obustronnym zatarciem zaprawa gliniana lub wa-
pienna.

gliny m’
stomy . kg
wapna palonego — do wyprawy kg
piasku m®

Uwaga: ta sama ilo§¢ materialéw jest potrzebna do wykonania ce-

gly-suréwki — przy tej samej grubosci $cian.

11. Sciana z drze- 12. Sciana z drze- 13. Sciana z drze-
wa pelnego wa pelnego wa gruboéci 7 cm.
grubosci 10 cm. grubosei 15 em. z oszalowaniem
i zasypkaq.

Ilosé
materiatéw

Cena

0.16

0.03

75
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14. Sciana glinobita
zmieszana ze stomgq.



Ilosé
materiialéw Cena
15. Sciana ze slomy moczonej w glinie i wyplatanej na szkielecie
z drzewa, na zerdziach przybitych pionowo do podwaliny i do
oczepu — lub tez owijanej na drazkach, uktadanych poziomo
migdzy stupami, z obustronna wyprawa cementowo-wapienna.
stom ' kg 25—
kantowki drewnianej z pod topora m’ 0.02
zerdzi o §rednicy 5—7 cm mb. 10
do wyprawy (1 cz. cem. : 2 cz. ciasta wap, : 7 cz. piasku) po-
trzeba cementu : ' kg 10
wapna palonego kg 6
piasku m® 0.05
16. Sciana ze slomy moczonej w glinie i ukladanej na $cianie w po-
staci regularnych wigzanek, grub. 40 cm, z obusironng wyprawa
wapienng lub cementowo-wapienna,
stomy kg 40
do zaprawy (1 cz. cem. : 2 cz. ciasta wap. : 7 ¢z. piasku)-po-
trzeba cementu . kg 10°
wapna palonego kg 6
piasku m?* 0.05

Cdeska okapowa

W

15. Dwa sposoby wykonania éciany ze slomy moczonej
w glinie i owijanej na drqikach poziomych lub pionowych.

Uwaga

Dla kazdej grupy gospodarstw wykomane zostaly
po dwa projekty budynku mieszkalnego, oraz po dwa
projekty budynku inwentarskiego, przewidujgc moz-
liwosé wykonania budynkéw nie tylko z cegly, lub
drzewa, ale réwniez z wszelkich innych materiatow.

Rzecz zrozumiala, ze grubosci §cian ulegaé beda
wahaniom, zaleznie od uzytego materiatu. Zalaczo-
ne przy projektach wykazy najwazniejszych materia-
téw, potrzebnych do budowy, obliczone zostaty jedy-
nie dla cegly, lub drzewa.

Jednak zastosowanie do budowy tych dwu maj-
pospolitszych w Polsce materiatéw nie zawsze jest
mozliwe, ze wzgledu na wysokie stosunkowo ceny
drzewa, lub cegly. Obnizenie kosztéw budowy jest
osiaggalne tylko przy wykorzystaniu surowcéw budo-

——— ————— =

widok 2 przodu.,

16. Sciana ze stomy moczonej w glinie i ukfada-
ne! w postaci regularnych wiqzanek.

wlanych, znajdujacych si¢ bezposrednio na gruncie,
a wiec: piasku, gliny, torfu lub slomy, przy niewiel-
kich wydatkach na materialy wigzace jak: wapno,
lub cement. Pozostang jednak wydatki niezmienne
na budulec drzewny, niezbedny do wykonania dachu,
podtég i putapéow, oraz wydatki dotyczace wykon-
czenia budynku; beds one zawsze jednakowe, bez
wzgledu na to, jakie oszczednosci uda sie zastosowaé
przy wykonywaniu $cian,

Kolejny przeglad wszystkich najwazniejszych,
znanych na wsi, sposobéw Wy, wraz z poréw-
nawczym zestawieniem iloéci potrzebnych materia-
t6w pozwoli latwo zorientowaé sie, ktéry z nich da-
je najwieksze oszczednosci w budowie oraz w jakich
okolicznosciach moze byé uzyty,

13



Krycie dachéw

Na 1 m? pokrycia dachu potrzeba materialéw bez robocizny:

1. Papa smolowcowa pojedyricza
na deskowaniu grub. 2 cm.z dwu-
krotnym posmarowaniem smola
i posypaniem dachu piaskiem su-
chym, przesiewanym,

papy nr 80 m!
desek do oszalowania dachu

m'd

smoly gazowej kg
gwozdzi papowych z szeroka
giowka kg

Przecietna trwalo§é dachu okolo
15-tu lat.

2. Papa smolowcowa podwoéjnie na
lepniku, z dwukrotnym posma-
rowaniem smola 1 posypaniem
dachu piaskiem — na odeskowa-
niu grub. 2 em. !

papy nr 000 — na spéd m?
papy nr 00 — na wierzch m®
desek do oszalowania dachu

m.'!
lepnika kg
smoly gazowej kg
gwozdzi papowych kg

Przecigtna trwalo$é dachu wynosi
okolo 20-tu lat.

3. Papa asfaltowa pojedyiczo na
odeskowaniu grub. 2 cm. — na
lepniku.

papy asfaltowej m?

desek do oszalowania dachu

ma

lepnika kg
gwozdzi .

Przecietna trwalo§é dachu — okolo

25-ciu lat.

4, Blacha zelazna grubosé 0,5 mm,
na odeskowaniu grub. 2 cm z za-

pokostowaniem.
blachy zelaznej kg
desek do oszalowania dachu
m&
pokostu kg
gwozdzi blacharskich kg
Przecietna trwalo§é — okolo
25-ciu lat.

5. Blacha ocynkowana grub. 0,5 mm
w arkuszach 71<142 c¢cm na odes-
kowaniu grub. 2 cm

blachy ocynkowanej nr. 20
kg
desek m?®

gwozdzi ocynkowanych kg
Przecigina trwalosé 30 — 40 lat.

6. Blacha ocynkowana taémowa

(szer. 71 gm, dlugoé¢ dowolna)
na odeskowaniu grub. 2 em.

blachy ocynkowanej nr 20
kg
desek : m?

gwozdzi oeynkowanych kg
Frzecietna trwalo§é jak poprzednio.

14

Ilosé
materialu

Cena.

1.20

0.02
0.75

0.06

1.15
1.15

0.02
1.50
0.75
0.08

1.20

0.02
0.5
0.06

5.07

0.02
0.07
0.04

4.8
0.02
0.05

4.8
0.02

0.05

" 7. Blacha ocynkowana w platach

71X 142 cm — na latach.
‘blachy ocynkowanej nr 20 kg

gasiorow blaszanych 1 szt
na 4 m? dachu.

gwozdzi ocynkowanych kg

fat m. biez.
Przecigtna trwaloéé jak poprzednio.
8. Blacha cynkowa w arkuszach

76 X 152 c¢m na odeskowaniu
grub, 2 cm.
blachy cynkowej nr 11 kg
desek do szalunku m?®

gwozdzi ocynkowanych kg
Przecigtna trwalos§é pokrycia okolo

30-tu lat.
9. Dachéwka palona — karpiéwka,
podwéinie,
dachowki szt,
tat m. biez.
drutu ocynkowanego kg
gwozdzi : kg

Trwatoéé do 100 lat i wigcej.
10. Dachéwka palona — zlobkowana

dachéwki szt,
lat Lo m. biez.
drutu ocynk,’ kg

gwozdzi ocynkowanych kg
Trwaloéé jak wyzej.

11, Dachéwka cementowa — kar-
piéwka, podwéinie.

dachéwki : szt.

tat ©*  m, biez.

drutu ocynkowanego kg

gwozdzi ocynkowanych k¢
Trwalo§é do 50-ciu lat i wiecej.

12, Dachéwka cementowa — zlob-
kowana.

dachéwki szt.

tat m. bies,

drutu ocynkowanego kg

gwozdzi ocynkowanych kg
Trwalo§é do 50-ciu lat i wiecej.

13, Eternit w plytkach 40X40 cm.
eternitu szt,
tat m. biez.
gwozdzi ocynkowanych kg
klamerek miedzianych szt.

Trwalo§é do 50-ciu lat i wiecej.

14, Eternit falisty ' - w  plytach
110X120 cm. (jedna plyta wy-
starcza na pokrycie. 1 m. kw.)

eternitu piyt szt
gwoZdzi ocynkowanych kg
érub kg
spinek kg
tat. . m, ‘biez.

Trwaloéé jak wyzej.

llogé
materiatu

Cena

4.8

0.06

4.2
0.02
0.06

41
4.2
0.01
0.02

19
4.2
0.01
0.02

42
4.2
0.01
0.02

15
4.2
0.01
0.02

10.5

0.02
11

0.01
0.01
0.01




Tloge¢ Cena
materiatu
15. Gont z posmarowaniem smola.
pojedyficzo: gontow (55X10
cm) szt, 36
smoly kg 0.6
gwozdzi gonto-
wych - kg 0.15
tat m, biez, 3
podwéinie: gontow [(55X10
cm) szt 55
smoly kg 1.75
gwoidzi gonto-
wych kg 0.22
fat m, biez 4.5
potréjnie: gontéw szt, 80
smoly kg 1.30
gwoZdzi gonto-
wych kg 0.32
tat m. biez, 6
Przecigtna trwaloéé dachu 15—20 lat,
16. Dranice grubosci 2% cm.
desek m? 0.03
lat m. biez. 2
gwozdzi gontowych kg 0.22
Przecigtna trwalo§é 10—15 lat.
17. Strzecha slomiana grubosci 30 cm
stomy prostej Jeg 22
Iat m, biez, 3
Trwaloéé do lat 25-ciu.

Wskazéwki

Fundamentowanie. Przy zakladaniu fundamen-
tow nalezy kierowaé sie przede wszystkim statoscia
gruntu a nastepnie uwzgledni¢ trzeba glebokosé
przemarzania ziemi, ktéra wynosi przecigtnie okolo
1-go metra, ale w czasie wigkszych mrozéw i w za-
leznoéci od rodzaju gleby, siega glebokosci nawet
2-ch metrow,

Pod budynkiem drewnianym fundament moze
by¢ znacznie stabszy, niz pod murowanym. Na wy-

padek osiadania fundamentéw pod birdynkiem drew- -

nianym nie grozi to jeszcze wigkszymi klopotami, po-
niewaz drzewo jest dostatecznie wytrzymate na zgi-
nanie; jedynie $ciany ulec moga niewielkiemu wy-
krzywieniu. Ale mniedostatecznie mocno osadzone
fundamenty pod budynkiem murowanym narazi¢ mo-
ga $ciany na pekanie w razie ich osiadania, a wéw-
czas wszelkie reperacje sg bardzo utrudnione.

Zamarzanie gruntu wilgotnego powoduje pecz-
nienie i zwigkszenie jego zwartodci, a rozmarzanie
w czasie wiosennym osfabia z powrotem zwartos¢
podioza; ponadto rozmarzanie zachodzi weczesniej od
strony poludniowej, niz od péilnocnej. Wszystko to
razem powoduje ruchy gruntu i ma swéj wplyw na

Uwaga: przy obliczeniach ilosci materialéw potrzebnych do
pokrycia brane bylo pod uwage oparcie, na ktérym
lezy pokrycie, a wigc: deski lub taty, W kalkulacji
koszté6w pokrycia ma to swoje znaczenie.

Wszystkie pokfycia mozna podzielié na ognio-
trwale, lub palne — a w zaleznoéci od tego wypadnie
réznej’ wysokosci skladka ubezpieczeniowa.

W zaleznosci od materialéw pokrycia dachy sa
ciezkie lub lekkie.

Do pokryé cietkich =zaliczyé trzeba: da-
chéwke palong i cementowa, a czeSciowo i stome (ze
wzgledu na nasigkanie woda deszczowa).

Do pokryé lekkich: pape, blache, eternit,
gont i dranice.

W zalezno§ci od ciezaru pokrycia zmienia sie
koszt wigzania dachowego.

Wyb6ér materialu na pokrycie dachu wymaga
przeprowadzenia dokladnej kalkulacji celem ustale-
nia, jaki material najlepiej spetni swe zadanie ze
wzgledu na ceng, trwalosé oraz na swa przydatnosé.
Najwazniejszy moze jest warunek pierwszy, to zna-
czy cena. Dokonywujac kalkulacji kosztow pokrycia
przewidzieé nalezy nastepujace czynniki:

1. rzeczywisty koszt materiatu i robocizny;

2. okres trwalosci materiatu;

3. koszt wigzania dachu, zaleznego od cigzaru
pokrycia;

- 4, sktadki ubezpiecien ogniowych,

Latwo mozna ustalié cene materialéw i robociz-
ny, okres trwatosci dachu lub tez wysokosé¢ skiadek
ogniowych, trudniej natomiast obliczy¢ wydatki na
budulec potrzebny na wiazanie dachu. Przy pokry-
ciu lekkim ilo§é¢ materiatu drzewnego bedzie znacz-
nie mniejsza, niz przy pokryciu ciezkim,

techniczne

wytrzymalosé fundamentéw, jesli nie beda one do-
statecznie gleboko osadzone,

Dla budynkéw drewnianych wystarczy zaglebie-
nie fundamentéw, pod budynki parterowe na wrsi,
50 — 80 cm; dla budynkéw murowanych trzeba daé
zaglebienie 80 — 140 cm, zaleznie zreszta od wielko-
éci budynku i stalosdci gruntu.

Jednym z najwazniejszych warunkéw, ktéry
musi byé przestrzegany na poczatku budowy — jest
polozenie izolacjina fundamencie,

Wysokoéé zatozenia warstwy izolacyjnej ustalo-
na zostala przepisami prawa budowlanego; musi ona
znajdowaé sie 20 cm ponizej podiogi, przyczem po-
dtoga musi byé wzniesiona (w budynkach mieszkal-
nych) conajmniej 30 cm pomad powierzchnia gruntu.
Praktycznie zaé biorac, nalezatoby daé warstwe izo-
lacyjna na wysokosci 40 — 50 cm ponad ziemig, a po-
dtoga znalaztaby si¢. woéwczas na wysokosci 60 — 70
cm ponad powierzchnia gruntu.

Warstwa izolacyjna moze byé wykonana z papy
smotowcowej lub asfaltowej, potozonej podwéjnie
i posmarowanej dwukrotnie smofa, a moze byé réw-
niez z warstwy asfaltu gruboéci 2 cm.

15
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S.poso'b wykonania i zabezpieczenia podmurdwki od wilgoci —pod budynkiem
" drewnianym.
Podloga z desek 3 lub 3% cm;
polepa z flmy zmieszanej z sieczkq lub zasypka z ftortu, trocin i f. d;
$lepa podloga z desek podrzednego gatunku;

1
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3.
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2 od wilgoci gruntowej;
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Sposdb zabezpieczenia piwnic od wilgoci pod budynkiem murowanym,

Waznym jest niedopuszczenie wil-
goci gruntowej w wigkszych ilosciach
do fundamentéw; w tym celu wystar-
czy oblozyé fundamenty gling, podo-
bnie jak .pokazane to zostalo ma ry-

' sunku. Pamigtaé¢ trzeba, ze nie wy-
starczy da¢ izolacje na podmuréwce;
musi ona byé wykonana pod calym
budynkiem, to znaczy pod legarami,
na ktérych spoczywa podioga. Do-
piero wéwczas izolacja bedzie sku-
teczna, !

Z dalszych zabezp1eczen od w:lgo-
ci warto zwrécié uwage na wykona-
nie przewiewu pod podloga; nalezy
przytem wykonaé¢ podloge w taki
spos6b, aby dostatecznie chronifa od
zimna,

Nie mniej wazna rzeczg jest deska
okapowa nad podwaling — (w bu-
dynkach drewnianych] uchroni ona
od zatrzymywania si¢ i zaciekania
wody opadowej, sptywajacej po $cia-
nach, pod podwaline,

Zabezpieczenie piwnic od wilgoci,
Nalezy unikaé zakladania piwnic w
gruncie wilgotnym, jezeli jednak zo-
staly one juz zbudowane, albo tez,
dla réinych przyczyn, budowa ich
okaze sie konieczna, trzeba wéwczas
wykonaé w czasie budowy wszelkie
mozliwe zabezpieczenia, ktéreby u-
chronily piwnice od wilgoci grunto-
wej, Zabezpieczenie musi byé wyko-
nane zaréwno z bokéw, jak i od spo-
du budynku,

Mur piwniczny przed zasypaniem
fundamentéw posmarowaé nalezy ze-
wnatrz smola, a mastepnie oblozy¢
warstwa tlustej gliny. Izolacja z pa-
py smotowcowej, celem skuteczniej-
szego zabezpieczenia, winna by¢ wy-
konana dwukrotnie; raz powyzej sto-
py fundamentowej, po raz drugi —
nad powierzchnia ziemi. Podloge w
piwnicy wykonaé¢ nalezy z betonu
(na podlozu z tlustej gliny), po czym
daé¢ na wierzchu 2-centymetrowsa
warstwe nieprzepuszczalnej wypra-
Jesli zachodzi obawa silniejszego
naporu wody zaskérnej od spodu,
woéwczas nalezy plyte betonowsa u-
zbroié mocna siatka zelazna,

Oprécz tych wszystkich zabezpie-
czeni dobrze jest daé drenaz (saczki)
naokolo budynku i odprowadzié ze
spadkiem, jesli oczywiscie grunt jest
pochyly. Na gruncie plaskim drenaz
jest bezcelowy.
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Na mapce podana zostala najnizsza temperatura, jakga nalezy kierowaé sig
' przy ustalaniu gruboici ician dia budynkdw.
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