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TOM III

POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
BULLETIN DE L/l COMMISSION POLONHISE DE ST/INDfiRDrSflTIpN

T R E Ś Ć :
W s p r a w i e p o l s k i c h n o r m c e m e n -

t u p o r t l a n d z k i e g o , nap. L. Kara-
siński. .

W s p r a w i e r e c e p t y o g ó l n e g o s k a -
ż a n i a s p i r y t u s u , proponowanej
przez P.D.M. S., ref. Inż.W-Kączkowskiego.

WHRSz/iwa
19 STYCZNIfl

1927 r.

S O M M H 1 R E:
S u r l e s n o r m e s p o 1 o n a i s e s d u c i-

m e n t p o r t l a n d d e ą u a l i t e s'u-
p e r i e u r e, par M. L. Karasiński. ..-

S u r l a r e c e t t e r e l a t i v e a l a d e n a-
t u r a t i o n d e 1' a 1 c o o 1, proposśe par
la Direction du Monopole d'Alcool, par

' M. W. Kączkowski, Ingenieur,
• ••• ••••> •••••(•••••••aagaiimiai n

W sprawie polskich norm cementu portlandzkiego:
Napisał L. Karasińshi.

Tuż w roku 1925 Izba Budowniczych w Krako-
I wie wypowiedziała się za wydaniem norm wy-

%) soko wartościowego cementu. Nieco wcześ-
niej złożyłem w P, K. N. projekt normy przednie-
igo cementu portlandzkiego, ta norma jednak zo-
stała przez Komisję odrzucona, jiako przedwczesna.
Dziś imoiżie ijtiiż będzie na czasie, dlatego ponownie
ją ogłaszam w postaci .projektu, opartego na bez-
pośrednich badaniach w Lafo-oratorjum Wytrzyma-
łości Tworzyw Politechniki Warszawskiej, Średnie
wyniki prób podaje tablica I (p. str. nasi).

TABLICA II.
Najwyższe wyniki prób podaję w tablicy II.

Zestawienie wyników najwyższych.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15

ns

o
•4-J

G)

£j
O

^L

F
B
D
C
K
E
J

H
G
P

M
N
L
0

W y t r z

R o z c i ą g a
Zaczyn

7 dni

66,9
74,8
58,9
50,0
55,8
66,3
65,3
62,7

44,1
64,7
57,6

48,0
39,7
35,4
38,7

7 dni

43,8
46,8
37,7
38,4
36,2
38,0
39,9
37,8

34,1
32,4
31,3

26,8
24,7
21,9
15,0

y m a t

n i e
Z a n

28 dni

46,2
48,4
43.4
39,0
42,6
42,2
43,7
46,6

41,2
40,0
39,5

35,8
•29,8
27,5
20,1

o ś ć w
Ś c

r a w a

3 dni

459
366
412
372
— '

299
343
—

241
243

—
144
—

kg/cm

ts k a ń

1 : 3.
7 dni

586
570
505
476
460
444
440
431

403
373
360

291
264
200
199

i e

28 dni

658
672
555
574
627
585
577
524

593
449
444

475
412
279
287

Rok
wyko-
nania
próby

1925
1926
1925
1925
1924
1926
1924
1925

1924
1926
1926

1925
1925
1926
1923

OJ

5" d
o 0

a

N
U

a
a

o

«"ii
S <D

-M £>

S fe
r) o
J H

Jak widać z tych zestawień, znaczna więk-
szość cementowni krajowych oddawna juź znacz-
nie wyprzedziła normę PN — B — 201, istotnie
więc, w myśl 'Orzeczenia krakowskiej Izby Rudow-
.niczyoh, należałoby wydać normę przedniego ce-
mentu portlandzkiego, a przynajmniej

„tę normę przygotować i jiuiż diziś w odpowied-
nich punktach przewidzieć," ;

Nadto praignę, również na podsitawie kil"kumie-
sięcznych badań w Lalboratorjium Wytrzymałości
Tworzyw, poddać krytyce ogółu -—.projekt normy.

polskiego piasiku normalnego 'do prób cementów
krajowych. Sądzę, że i ta norma jest potrzebą chwili.

Przedni cement portlandzki,
(Szkic projektu normy)

1° P r z e d n i c e m e n t p o r t l a n d z k i
stanowi tworzywo wiąjżące, otrzymane przez wła-
ściwe i dokładlne •zmieszanie surowców, zawierają-
cych wapień i glinę, przez ^wypalenie tej miesza-
niny przy temperaturze spiekania i ścisłe .zmielenie
wypalin, Wszelkie dodatki po wypaleniu są wzbro-
nione, z wyjątkiem gipsu i wody. Odsetkowa za-
wartość dodanego gipsu nie tnoiże przekraczać 3%,

Pirzedni cemient portlandzki różni się od nor-
'mialnego wyższą wytnzymałośtią i szybszym jej
wzrostem,

Winien być dostarczany w opakowaniu, do-
statecznie zabezpieczaj ącem zawartość od wilgoci.

Tworzywo wiążące, nie odtpowiadające wszyst-
kim wymaganiom tej normy, nie może nosić miana
przedniego cementu portlandzkiego,

2° P r ó l b y ' j akotśc i p r z e d n i e g o ce-
m e n t u p o r t l a n d z k i e ,g o winny być robio-
ne w piracowniacłi odpowiedtóo uposażonych i ce-
lowo prowadzonych. Sprawność pracowni określa
.się w odpowiednich odstępach czasu i;ujawnia we
właściwych orzeczeniach, W spornych wypadkach
ostateczne orzeczenie należy do pracowni Politech-
nik krajowych, mianowicie do Mechanicznej Stacji
Doświadczalnej Politechniki Lwowisikiej i do Ła-
bor^torjum Wytezymąłdiści Tworzyw Politechniki
Warszawskiej.

Próby przedniego cementu portlandzkiego' mo-
gą być p e ł n e 1 a b di a ir a ź n e,

. P r ó b a p e ł n a ustala: warunki wiązania,
stałość objętości, stopień zmielenia, ciężar właści-
wy, 'skład chemiczny i wytrzymałość, . '

P r ó b a d o r a ź n a aiatala tylko 'warunki wią-
zasia i stałość •oibjętości, tnie może być przeto od-
biorczą, siłuiży zaś jako 'doraźny sprawdzian przy
wykonywaniu irobót, o iile cemient uprzednio już był
przyjęty, na zasadzie wyników prób odbiorczych,
to jest pełnych. Liczba prób 'odbiotrezych w sitosuin-
ku do danej dostawy lufo kupna winna być przewi-

' diziana w umoiwie, i .;••;,
3° C e.c..h,y,,-, p rLz,.©.d.! n &-e g1 o >' c e im. e n t';u

p o r t l a n d.z k i eg o czynić w,innyi zadość nastę-
puj ącym wymaganiom, , ,t, .,
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A , C e c h y f i z y c z n e Sposoby wykony-
wania prób fizycznych podaje P 'NI B,

a. W a r u n k i w i ą z a n i a są normalne,
gdy cement zaczyna wiązać najwcześniej po upły-
wie 40 minut i kończy przed upływem 10 'godzin.

Sb. S t a ł o ś ć alb j ą t oiś c i cementu jest ziu-
pełna, gdy placki z właściwego zaczynu nie paczą
się i nie .dają pęknięć lufo rys 'radialnych po 3-go-
dzinnej kąpieli parowej. Na żądanie odbiorcy w u-
mowie może być przewidziane dodatkowe spraw-
dzanie stałości objętości: pllacki nie powinny się
paczyć, ani dawać pęknięć i rys radialnych po 28-
dniowej kąpieli wodnej i 28-dniowej kąpieli po-
wietrznej.

Ci• S 't o p i e ń a m i e 1 e n i a cementu jest
normialny, ,gdy pozostałość na isicie Nr, 4900 nie
przekracza 15%>, a pozostałość na sicie Nr. 10 000
nie (przekracza 20%.

d, C i ę ż a r w ł a ś c i w y cementu winien
wynosić przynajmniej 3 glcnr\

B, C e c h y c h e m i c z, n e, Sposoby wyko-
nywania prób chemidznych podaje PN(B,

e, S t r a t a p r z y w y iż a ,r z a n i u cemen-
tu nie może przekraczać 3%,

f, P o z o s-1 a ł o ś ć n i e r o z p u s z c z a 1 n a
cementu nie może przekraczać 1,5%,

ig, Z a w a >r t o ś ć SO3 w cemencie nie może
przekraczać 2,5 %,

h, Z a w a r t o ś ć m a g n e z j i w cemencie
nie może przekraczać 3 % .

i. S p ó ł c z y n n i k h y d< r a . u l i c . z n y ce-
mentu ma być zawarty w granicach od 1,7 do 2,2,

C, C e c h y w y t r z y m a ł o ś c i o w e , Spo-
soby wykonywania prób wytrzymałościowych po-
daje PNB.

k. W y t r z y m a ł o ś ć 7 - m i o ' d n i o w a za-
czynu czystego cementu na rozciąganie- ma wyno-
sić conajmniej 50 kglcm2.

1, W y t r z y m a ł o ś ć 7 - m i o d n i o w a za-
prawy cementowej 1 : 3 na rozciąganie wynosić ma
conajmniej 30 kgl<cm".

m. W y t r z y m a ł o ś ć t r z y d n i o w a za-
prawy 1 : 3 na ściskanie ma wynosić przynajmniej
250 kglcm2,

n. W y t r z y m a ł o ś ć 7 - m i o d n i o w a za-
prawy cemeritowej 1 : 3 na 'ściskanie wynosić ma
conajmniej 400 kgjcrri2, Prócz 'tego, na żądanie od-
biorcy może być wymagane w umowie sprawdzanie
28-dniowej wytrzymałości zaprawy 1 : 3 na ściska-
nie, która nie powinna być niższa od 500 kglcm2.

4° O i z e c z e a i e j a k o ś c i p r z e d n i e -
go c e m e n t u p o r t l a n d z k i e g o winno mieć
układ następujący:

NAiZJWA
PRACOWNI

Nr..
dnia 19

O R Z E C Z E N I E J A K O Ś C I P R Z E D N I E G O
C E M E N T U P O R T L A N D Z K I E G O

P r ó b k a . . . *) kg p o c h o d i z i z c e m e n t o w n i . . . .
B a j w a c e m e n t u C i ę ż a r w ł a ś c i -
w y cementu . . . . glcrn*.
S t a ł o ś ć o b j ę t o ś c i , . . , s )

1) Próba pełna wylmaga 25 kg cementu.
3) Wyipisać nazwę cementowni, dała wysyłki i otrzy-

mania pTóWki, podać wyką/ świadectw uwierzytelniających
z wyszczegótoieniiejn pieczęci i ł . d.j zaznaczyć kto dał
próbkę,;

S t o p i e ń z m i e l e n i a . Pozostałość na sicie
Nr. 4900 wynosi . . " . % , na sicie Nr. 10 000 . . %
W a r u n k i w i ą z a n i a . Początek po upływie
, . . godzin , , . minut, koniec po upływie , . . go-
dzin . . . minut.

Wy tir z y m a ł o'ś ć c z y s t e g o c e m e n t u
przy właściwej zawartości wody . . . °/o w zaczy-
nie, oraz W y t ir z y m a ł o iś ć z a p r a w y ce-
m e n t o w e j 1 : 3 przy właściwej zawartości wo-
dy . . . % w zaprawie:

J2
jata
P H

1
2
3
4
5
6
.-a

dn
i

g

Wytrzymałość na
rozciąganie Wytrzymałość na ściskanie

Zaczynu |Normalnei zaprawy cementowej w stosunku 1:3
po 7 dn.
kg

cm2 T

kg/cm*

po 7 dn.
kg

cm2

4)

d=A
vÓ

6)

5)

po 3 dn.
kg

cm''

kg/cm1

po 7 dn.
kg

cm*
=Ł= A

(i/
'0

kglcm''

po 28 dn.
kg

CłW2

=b A

kg/cm*

C e c h y c h e mi i c z, n e, St ra ta przy wyża-
rzaniu . . , %, Pozostałość nierozspuMczalna . , %
Zawartość SO„ . . , %. Zawartość magnezji , . ,%.
Spółczynnik hydtiaiUiHoziny . . . .

U w aig i: . . . . 7)
Ceimenit . . . , s ) zadość wymaganiom normy

P N B 201
(iPodipis ikierowniika pracowni).

(d.n.)

W SPRAWIE RECEPTY OGÓLNEGO
SKAŻANIA SPIRYTUSU,

proponoiwandj przez D. P, M. S.
R e f e r a t Iaiż- W. Kącakowskiego*),

Wobao poddania rozważeniu Podkomisji Normalizacyj-
nej środków skaialjącycih proijiefctu D, P, M, S., dotycaąceigo
recelpty skaiżania olgólnego spirytusu przez zwiększenie ilo-
ści dodawanych dotychczas środków skażających, oraz przez
•uzupełnienie ich w idroidlze dadamia o'lejió:w nnusztardoweigo.
i krotonowelgo, >stwier,dizić nalleiży c& nastęjpiuje;

Zalgadaiienie potrzeby w!zlmocnien|ia recelpty skażani-a
oigólneigo spirytusu, oparte na oibserwaeji D. P, M. S,, że

roku
°)' Wpisać „normalna" — w przeciwnym razie zazna-

czyć obecność :pę'knięć dulb rys radialnych, p'0'd'ając bliiższe
wislkazówki, po. ja'kie,j ikajpieli owe wady wysląpiły na jaw,

4) W kotwmlnaah tylch wpisać wyniki prób bezpo-
średnich,

°) Wpisać średnie arytraetyczne wyników prób.
°) W tych 'koluimnaich podać odsetkowe adlchyl^enia od

średnich z właścilweinii znalkaTni,
T) Opilsać nieiprawiidtowości, ziaiuwafeomc przy próbach.
8) Wyipisać „czyni" ldb „nie czyni".
*) Załącznik do protołc-ułu 16-ego; posiedzenia Podko-

rtiislji Ńormiali'zadji środlków skażaiących.


